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Resultados de Laboratorio




‘v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ave. Ricardo J. Alfaro

Edison Plaza, ercer Ao, Ofic.38
Eeléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax (507)279-0365

Apdo. Postal: 3628, Zona 7, Panama
www.ingeotec.net

Panama, 30 de Marzo de 2011 FERROCARRIL, ESTACION BALBOA PANAMA_1

Ingeniera

Lourdes Guevara

Diaz & Guardia

Cel. 6616-7913

e-mail. Iguevara@diazyguardia.com
E.S.D

REF: PCRC - Informe de resultados de laboratorio sobre muestras de concreto.

Adjuntamos a la presente el informe con los resultados de los ensayos sobre muestras de
concreto del pavimento, vaciados en el proyecto de referencia del 22 al 30 de Marzo de
2011.

FERROCARRIL BALBOA,PANAMA

Vaciado Visitas vigas tomadas Cilindros Técnico
Realizadas g Tomados
16 12-Mar-11 6 6 Ernesto Ortega/Luis Almanza
17 16-Mar-11 0 6 Ernesto Ortega/Hugo Aguilar
Total de Cilindros y Vigas 186 194
Acumuladas

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar el estado de cuenta por nuestros
servicios.
Quedamos atentos a resolver cualquier duda sobre el particular.

Cordialmente,

Ing. George Berman A.




‘v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Estado de cuenta No. 2 (Inf. N22)

Proyecto: Ensayos de Laboratorio en el Ferrocarril - Estacion Balboa.

Cliente: Diaz y Guardia, S.A.
Contacto: Ing. Lourdes Guevara
Periodo: 22 al 30 de Marzo 2011
Preparado por: Jorge Berman

Costo

Actividad Unidad o Cantidad Costo
Unitario
a. Muestreo de concreto* Visitas 50.00 2 100.00
b. Curado y rotura Cilindro 12.00 100 1200.00
c. Sobretiempo Horas 15.00 2.33 34.95
Subtotal| 1334.95
ITBMS| 93.45
Total| 1,428.40
Desglose de Sobretiempo.
Vaciado Hora Cantidad de Costo por
Inspector o Fecha Hora Salida hora Subtotal
Ne Entrada Horas .
adicional
Ernesto Ortega, Luis Almanza 16 16-mar-11 | 09:50 a.m. | 04:10 p.m. 2.33 15.00 35.00
Subtotal 35.00
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Informe de pruebas de campo y laboratorio CONCRETO

Datos generales

Proyecto: FERROCARRIL, ESTACION BALBOA
Cliente: Diaz y Guardia, S.A.

Localizacion: Panama

Periodo: 22 al 30 de Marzo 2011.
Introduccién

El presente informe recopila los resultados de los muestreos y ensayos de resistencia a la

compresion simple y flexién, realizados sobre muestras de concreto vaciado en el proyecto.

Resultados

En el apéndice A se presentan los reportes detallados de los ensayos realizados a muestras

de concreto.

En el presente informe no se reportan cilindros, ni vigas con resultados bajos.



Apéndice A.

Reportes de Ensayos
En Concreto

4




& Ingenieros Geotécnicos, S.A.
v Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio
Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: ferrocarril Estacion Balboa | | | | Periodo:| | |22 de Marzo al 30 de Marzo de 2011 | | | |Resultados Nuevos del Inf. N2 :
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. | | | | Elaboro:| | |Ernesto Ortega | | | | | |Resultados Bajos del Inf. N® 2
Valores del Control de Calidad (Flexién Valores del Control de Calidad (Compresién)
. Fecha | . " ] % 7 7 7
Vaciado| oo | Viga |Cilindro — camion| '€ % [Mqump [Te™] tc | %de | fo | %de | fo ode | e ode | e ode | e ode | e e e e e e
No del No No Ubicacion No Disefo | " sin los 4 ) los 7 . resistenc resistenc resistenc resistenc
“ |muestreo (psi) sin aditivo aditivo alos 4 (eSlstgnc alos7 (eSlstgnc §Ios 1Q i 10 §Ios 14 ia 14 alos 28 ia 28 alos 56 ia 56 alos4 | alos7 |alos10 | alos 14 | alos 28 | alos 56
: : (plg) o |dias (psi)|ia 4 dias dl:;(p:) ia 7 dias |dias (psi) dias dias (psi) dias dias (psi) dias dias (psi) dias dias (psi) dl’z:;;;si) dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)
2 2 753.0 121.5% 6302
3 3 919.0 N 6421
7 7 RTG-2 de norte a sur 73 650 212 93 919.0 141.4% 6498
5 5 919.0 7326
142.8%
2 20-ene 6 6 937.0 8% 7326
7 7 863.0 131.4% 5503
8 8 845.0 ) 5503
9 9 919.0 N 6229
70 70 RTG-2 de norte a sur 281 650 3 93 919.0 141.4% 6229
11 11 925.0 o 6833
12 12 9250 | |423% 6761
13 13 643 98.9% 4298
14 14 753.0 | 115.8% 6073
. 15 15 790 o 5486
3 21-ene 76 76 464 650 5 94 —75 120.2 5652
17 17 808.0 o 6518
18 18 827.0 s 5741
19 19 753.0 o 5093
20 20 so70 | 121-5% 4814
21 21 Deck 4 de sur a norte, 808.0 o, 6357
25 | 22 | losade23/4a3t4 | 209 | 650 | 314 | 86 gez0 | o0-0% 6285
23 23 900.0 6374
138.5%
4 24-ene 24 24 900.0 38.5% 6364
0 25 5863
8 :S Deck 4 de sur a norte, 5580 6385
0 28 losade31/4 a 43/4 235 650 5 96 6405
L ILINDR
0 29 (SoLoc 09) 6615
0 30 6615
25 31 753.0 3757
114.5%
:S 2525 RTG-1, sur, modulo 14, 735.0 827.0 3710 5099
28 34 RTG-1 ,1r50r1t/e3modulo 269 650 21/2 87 808.0 125.8% 5040
29 35 T 842.0 129.5% 5969
30 36 842.0 o 5969
31 37 827.0 5553
130.0%
3525 gg RTG-1, sur, modulo 14, 863.0 3000 5537 7169
5 27-ene 34 20 RTG-1 ,1raor1t/e3modulo 235 650 4 87 919.0 139.9% 7004
35 41 T 925.0 142.3% 7362
36 42 925.0 R 7322
37 43 919.0 6574
134.3%
gg ig RTG-1sur, modulo 14, 827.0 9370 6592 7495
20 T RTG-1 ,1r50r1t/e3modulo 464 650 1 97 9370 144.2% 7516
41 47 T 937.5 144.29% 7561
42 48 937.5 " 7561




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio
Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: ferrocarril Estacion Balboa | | | | Periodo:| | |22 de Marzo al 30 de Marzo de 2011 | | | |Resultados Nuevos del Inf. N2 :
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. | | | | Elaboro:| | |Ernesto Ortega | | | | | |Resultados Bajos del Inf. N® 2
Valores del Control de Calidad (Flexion Valores del Control de Calidad (Compresién)
. Fech: X - | f % %o %o %o
Vaciado[ 5o | Viga [Cilindro — camion| '€ % [Mqump e tc | %de | fo | %de | fo ode | e ode | e ode | e ode | e e e e e e
No del No No Ubicacion No Disefo | " sin los 4 ) | X resistenc resistenc resistenc resistenc
- |muestreo (psi) SIn(aldl;IVO aditivo d? o(s ) (esllts(tﬁnc d? o(s 7_) (es;s(tﬁnc d§ Ios( 10_) i 10 d§ Ios( 14) ia 14 d§ Ios( 23) ia 28 d§ Ios( 56) ia 56 d? Io(s 4_) d? Io(s 7_) d§ Ios( 1Q) d§ Ios( 14) d§ los 23 d§ los 5§
o ias (psi)| ia 4 dias |dias (psi)| ia 7 dias |dias (psi . ias (psi . ias (psi . ias (psi . ias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi
plg o p: p: p: dias p: dias p: dias p: dias p: p: p: p: (psi) (psi)
43 49 625.0 97.5% 4458
44 50 643.0 ) 4471
45 51 RTG-3 y manholes de 827.0 o 5527
46 52 sur a norte 819 | 6% 5 o1 gap0 | 1286% 5518
47 53 850.0 5651
130.8%
6 1-feb 48 54 850.0 30.8% 5691
49 55 735.0 113.1% 6020
50 56 735.0 P 6629
51 57 RTG-3 y manholes de 827.0 o 6323
52 | 58 sur a norte 464 | 650 2 93 g270 | 1272% 6282
53 59 833.0 o 6487
54 60 83z.0 | 2o2% 6518
55 61 827.0 o 4592
56 62 gos.0 | /3% 4592
57 63 manholes y parte de 790.0 o 5569
=5 o1 A 209 650 43/4 89 7350 | 117:3% 2130
59 65 833.0 6415
128.2%
7 5-feb 60 66 833.0 8.2% 6351
61 67 827.0 125.8% 4616
62 68 808.0 ' 4615
63 69 manholes y parte de 919.0 o 7080
4 0 RTG 235 650 33/4 92 863.0 137.1% 7075
65 71 925.0 o 7083
66 72 9250 | 1423% 7107
67 73 716.0 o 5138
68 74 7350 | 6% 4812
69 75 845.0 o 6265
20 76 Losa 7 y 8, RTG-1 1 650 5 87 845.0 130.0% 6115
71 77 875.0 o 6273
s 10-feb | —22 78 8750 | o+6% 6120
73 79 900.0 132.8% 6450
74 80 827.0 ) 6093
75 81 900.0 o 7189
76 a2 Losa 13y 14, RTG-1 834 650 2 94 974.0 144.2% 6899
77 83 983.0 o 6804
78 84 a0 | 1°012% 7138
79 85 845.0 o 6241
80 86 7900 | '2>8% 6287
81 87 919.0 o 7320
9 14-ene 52 58 464 650 33/4 90 919.0 141.4% 7320
83 89 925.0 o 7320
84 90 9250 | |423% 7320




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio
Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: ferrocarril Estacion Balboa | | | | Periodo:| | |22 de Marzo al 30 de Marzo de 2011 | | | |Resultados Nuevos del Inf. N2 :
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. | | | | Elaboro:| | |Ernesto Ortega | | | | | |Resultados Bajos del Inf. N® 2
Valores del Control de Calidad (Flexion Valores del Control de Calidad (Compresién)
. Fech: X - | f % %o %o %o
Vaciado ZZI ¢ Viga |Gilindro Ubicacién Camién Dicseciﬁeo Slump szp fc % de fc % de fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fc fe fe fe fe fe
No. | estreo| NO No No (psi) sin aditivo aditivo] 2 los 4 |resistenc| alos 7 |resistenc| alos 10 w10 |2 los 14 m1a |2 los 28 mos |2 los 56 m56 | 2 los4 | alos7 |alos10 | alos 14 | alos 28 | alos 56
| o |dias (psi)|ia 4 dias |dias (psi)| ia 7 dias |dias (psi . dias (psi ) dias (psi . dias (psi . dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi
— - (plg) 0 (psi) 863(;30 ) (psi) dias (psi) dias (psi) dias (psi) dias (psi) 55;2 ) (psi) (psi) (psi) (psi)
86 92 8450 | o14% 6917
87 93 881.0 o 7498
8 54 m-1 464 650 3 92 918.0 138.4% 7498
89 95 918.0 7547
141.2%
10 18-feb 90 96 918.0 5 7547
91 97 772.0 106.0% 5490
92 98 606.0 ) 5883
93 99 918.0 o 6624
o4 700 m-2 464 650 13/4 98 918.0 141.2% 6759
95 101 918.0 o 7055
96 102 gis0 | '412% 7135
97 103 643 98.9% 4299
98 104 753.0 | 115.8% 4299
99 105 827.0 o 6495
11 21-feb 700 106 464 650 23/4 95 882.0 131.5% 6495
101 107 827.0 o 6495
102_| 108 g6a.0 | o00% 6495
103 109 643.0 o 3483
104 | 110 661.0 | 003% 3671
105 111 845.0 o 4872
06 2 m-1 319 650 3 90 753.0 122.9% 2890
107 113 790.0 o 5264
108 114 827.0 o 5163
109 115 974.0 o 5204
110 116 735.0 131.5% 5427
111 117 858.0 5837
132.4%
112 118 mo 39 650 212 98 863.0 5907
12 25.feb 113 119 882.0 132.8% 5907
114 120 845.0 5872
115 121 891.0 o 6453
116 122 863.0 Tz 6311
117 123 808.0 o 6148
118 | 124 o190 | 228% 6243
119 125 900.0 7223
135.6%
120 126 863.0 7223
121 | 127 m-3 235 | 650 8 % 9550 | 145 o0 7287
122 | 128 937.0 o 7287
123 129 919.0 o 7365
124 130 974.0 ftoicia 7382
125 131 827.0 o 5204
126 | 132 gaz0 | 1% 5400
127 133 708.0 5582
103.8%
128 134 708.0 5606
129 | 135 m-1 68 | 650 | 234 | 95 7080 | |0z oo 5660
130 | 136 708.0 o 5642
131 137 808.0 o 5837
13 26-feb 132 138 790.0 iz 5784
133 | 139 643.0 | gg 9o, 5555
134 140 643.0 ) 5225
135 141 667.0 5742
103.8%
136 142 683.0 5832
137 | 143 m-2 39 | 8% 5 o4 683.0 | 104 5o, 5890
138 | 144 675.0 o 5874
139 145 808.0 5 5943
140 146 735.0 ket 5996




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio
Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: ferrocarril Estacion Balboa | | | | Periodo:| | |22 de Marzo al 30 de Marzo de 2011 | | | |Resultados Nuevos del Inf. N2 :
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. | | | | Elaboro:| | |Emesto Ortega | | | | | |Resultados Bajos del Inf. N2 2
Valores del Control de Calidad (Flexion Valores del Control de Calidad (Compresién)
' Fech. ' - ]t % % A %
Vaciado ZZI ¢ Viga |Gilindro Ubicacién Camién Dicseciﬁeo Slump szp fc % de fc % de fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fe res/is(tjeenc fc fe fe fe fe fe
No. muestreo No No No (psi) sin aditivo aditivo alos 4 |resistenc| alos 7 |resistenc| alos 10 i 10 alos 14 ia 14 alos 28 ia 28 alos 56 ia 56 alos4 | alos7 |alos10 | alos 14 | alos 28 | alos 56
| o |dias (psi)|ia 4 dias |dias (psi)|ia 7 dias |dias (psi ; dias (psi ; dias (psi ; dias (psi ; dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi)|dias (psi
— — (plg) 0 (psi) mipo ) (psi) dias (psi) dias (psi) dias (psi) dias (psi) 55;;; ) (psi) (psi) (psi) (psi)
142 148 698.0 108.8% 5609
143 149 753.0 118.79 5571
144 15 790.0 ) 5581
145 | 151 m-1 89 | &0 2 % 827.0 | 100 5589
146 | 152 863.0 T 5589
147 153 883.0 o 5341
148 154 858.0 TRk 5730
149 155 735.0 o 5601
150 156 735.0 1131% 5565
151 157 735.0 11319 5589
152 158 735.0 ) 5613
53 59 m-2 110 650 33/4 94 753.0 o 5635
154 | 160 753.0 o 5607
155 161 792.0 - 5837
156 162 800.0 a2t 5925
157 163 827.0 5404
120.2%
14 28-feb 158 164 735.0 0-2% 5795
159 165 808.0 125.89 5585
160 166 827.0 ) 5931
161 | 167 m-3 66 [ 650 [ 412 f 95 8450 | 0 6036
162_| 168 827.0 P 5951
163 169 858.0 5 6190
164 170 867.0 et 6190
o Bizo ] 1045%
m-4 (SOLO VIGAS) 319 650 21/4 98 -
167 0 845.0 128.6%
168 0 827.0 o
169 171 588.0 o 5221
170 172 661.0 96.1% 5652
171 173 735.0 111.69 5553
172 174 716.0 ) 5556
173 | 175 m-s 514 | 650 8 o4 7350 | 11580 5553
174 _| 176 771.0 o 5556
175 177 833.0 o 5660
176 178 833.0 A 5695
(0 me0 ] 102 o5
15 | 3-3-11 464 | 650 434 | 95 :
179 181 750.0 115.4%
180 | 182 750.0 i
181 183 551.0 4356
182 184 514.0 4472
183 185 551.0 4881
16 12-mar T84 186 Manhol 235 4500 312 91 735.0 2988
185 187
186 188
0 189 4626
0 190 Manholes grandes y 4809
0 191 chico del area
17 16-mar 0 192 norte(SOLO 39 4500 212 94
0 193 CILINDROS)
0 194
Numero total de vigas evaluadas :| 182
Numero total de vigas tomadas :| 186
Numero total de cilindros evaluados :| 186
Numero total de cilindros tomados :| 194
Numero de Vigas que no cumplen con las resistencia de disefio @ 28 0
dias :




ENSAYO DE GOMPRESION AXIAL.
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Proyeub{ﬁqecﬂ‘w Extasion Golbon) Lﬂu}ﬂ? 'gumdaa
Localizacién {Location): ‘oot

Estacitn (Station). -
Miestra (Sampie): /aam/ﬁé

Lugar de vaciado (pooring siie). _(274¢ ﬂi’fﬁ/ﬂﬂifﬁbl
Fecha de muestreo (Sample daia‘i: 272 et - 'zzw
Fecha de prueha (Test dafe): -
Cmmﬂua(&m%sm%mw/ém gt Z
Camidn N° (Truck Ny 7% 5
Hora salida de planta (Plant deparinre time). 7/ £72m ¢
Homdemmeo(Smmﬁne) :
Factuwa N° (Invoice N°Yy. £ 227
Slump:_F5%" N
fc:wff@ﬁ-
MR: - ) .
Tempeiatura (Temperatre).’F_75°

2510 | © = 112500 | 4798 | ddic g,

Zofiu | IINCFS | ¢o72 | " - | Jeliéag

djafn | /& - |/5509> 1 5486 | - . N N
1A ows | /6 159795 {55052 N 4
ATEYITIN L 184 275 RG5(8 - .
1280e | 8 /62 29D 574 §

-




Proyecto (Project):. ‘
Localizacidn {Location)_(haLlron ?@ﬂ&rmm '
Estacién (Stafion): -

AD T OR
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: mmmdwcmmmmmmmw .

Mitestra (Sampie):_\Uasiad® 03 (-

Ltmrdevanado(paamgﬁe); »K)JM 1_91_(’ ﬁ??@att@’&’ 12! Jm
Fachademueslmo(Samﬂeda&): 2l- grper - 201
Fecha de prueha (Test dafe): -

W(Msmﬁnmm_&g_s«ww_

Camién N* (Truck N <4
Hora salida de planta (Plant deparfure fime). TiTam

Homdemm{Sam&)gﬁne).

Factura N° (lnvaice N°): C97/9

Shump:_</42"

fo: Z%Fﬁfq//cmz'

Rotwa | CHindroN° | CangaUlma ,
(TéstDote) | (CylindarN) | (UpporBiomdioad) |  (Stess) | (Percend (Observations)
T o bwasl. = -] —~ fpsd X ;
Shla | o3 | 176 -~ 642 1989  [4dle orden Tng wm\@.z
28, | # | Ae30h% 952 | Us.q  l7dics
412 |11 5| 9AR0 1901215 | Prorcoin: 120, Wﬂ
lapps | 1 | a2ea =192 | wR-T
pilalsl 1 77 3100 = BeR | 1244 ‘PmHemo 125 8/0
oodige] /& og 2\ -820  |429.2

e

-r.:_'
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L= (ST Z79-0014) 279 0413~ Fenc 2190365 - Bt igrole@owpanamanct.

INFDMDEWESIREODEOOHGREIDPOEH.ANDYENSAYO DECOHPRESIONAXIAL
- (Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Reporf) -

Proyecto (Project):: ’/:&wwm/ Pateeer) Pratboos

Localizacién (Location)._Oalboo, Somanmd.

Estaci6n (Stafion):

Mitestra (Sample): Lbaaa?& s (ﬂf»l)
l.ugardevamdo(poamgm): %—/ag’a,gzzé 57//‘9

Fecha de muestreo (Samplo dals): 2 27 bt 200
Fecha de prueha (Test dafe): -
Concretera (Concrefe s plani): Aézwmgﬂ &Mw ==

ggﬂ :;“:“ﬁ;aﬁ@-;:g_
%

”'“ ?Véf-éa@/ s %

Camion N° (Truck N _2¢.Z

Hmasaliﬂdaphrﬁ(ﬁaﬂdeparmmy 324
Hora de muestreo (Sampling fime): _ 73044 _
Fachnaﬂ‘(brmeM}:J%?ﬁfﬁ'

Slump: A/ .
et - G5

Rotwra Cifindro N°

(gt Date) | (Cyfindor N Loaf |

- S S — g

L JT 1 a3 = 1iogz2oo | 2757 1 B

Vo | 52| jo4 892 | 3710 |

uifoful =z - | j44/98 5099 1.

2240y 3 /4249 2{=5040

2403 1 25 [6BTD Oplye, &1
| sedics | 3@ mgflsoﬁtm ".53%'0; '

TWWWMM@_M&MM _ fcreqlm (mmaafcr_cfi_ﬂ&wm

- Realizado.por (Perforiod byj: Lo Qullep.

OBSERVACIONES {Observafions):
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MDEWDEWWYMYODEWONM
: (Sampling Report of Poriand Concrele and Axial Compresion Repor)

PW{MJWW%@Q ﬁwéﬂcu _ s -
Localizacién {Lacation)._ /324202, f7 e mil )

Estacién (Stafion).-
Mitestra (Sample). £/22ca75 /° ﬁvz-z)
Lugar de vaciado (pooring sie): ﬁ?fé ! glr S RAniE | =
Fecha de muestreo (Sample dafo): - 27 - Cnepo 200 o

Fecha de prueba (Test dafe): - B =

m(msmééyaww Lt _:"*“"‘ !
Camidn N° (Truck Ny __ 425

Hora salida de planta (Plant depariure tiney 172/ a4

Hora de muestreo (Sampling fime): _8.00#1_

Factura N° (nvoice N°): pgé2/ e

Siump:_£"" =

fo:_ 295 ;&fy/m?/@d? ;{z&i&m/

MR: .‘ -

Temperatura (Temperdma):"F %a

" () viga 6™ x 6= (6=x 6" Beam) * chm:ms-xﬁ- (6"x12'0ylb1ded (Dotro (otmen

a/afy | S7=" /5@6%9 . 55531 ¢ |
Tdies | 38 /Sp5%» | 55371 - - | :
2efofy | 99 - | 202 058, L 16T |- .
29, iuo) 40 (98 562 <1024 e
pdlpln | 4/ 208126 37362
- 2

BoclieS 207 960 "?ﬁ_‘za

-'r.- N i N =

TMpor{Taiatby):- | W/Mféfbibmﬁﬂa(maﬂk)'d Z%/%/ -

'omsﬂvm (Obsarvatioris):




2% COMNTROLDE C2

L= (507) 270014 27 D413 - Fonc 2700365 - B ingeokso@rwperamranct.

mmmmmmvmﬁmmmm
- (&WW#WMWMWW :

Pmredo(nqecﬂ:%ca/m/ 2 Citorint Llbear.

Localzacion {Location)._ Oalber), %ma,

Estacién (Staton)-

Miestra (Sampie): Llrceadly 755 /pL-_B)
Lugar de vaciado (pooring siie). /2 C-Z
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Tm@opﬂfﬂmm@kﬁﬁ%@ fcmmda rmﬁf_@m
- Realizado.por (Performed byj: /%mu@ L ig0)

Y‘i‘\%



Proyecto (Project).Z

Localizacion {Locatior).
Estacién (Siafion):
Mitestra (Sampie): p&aaa!@w/_g 7g)
Lugar de vaciado (pooving sile). __
Fecha de muestveo (Sample dafe): _
Fecha de prueba (Test dafe): =

x

AD DE ORE

Tek= (G07) 279-0014) 270 D413 - Femc 279.0355 - B msit ingeokec@owpararanet.

INFOMDEWES‘IREDBEOOHCREFOPGRWYBIWODECOWRESIOHML
(Smmwdwmmdmwmmpo@ :

i tloas

L]

Concretera (Concrefe’'s planiy
Gamion N° (Truck N _ 285

Hmdemuwheo(Sarm&:gﬁm). 2:30 pm

Factura N° (lnvoice N°)% 252 (o

Slump: 224"

fo: 2?5;&%%” G50 wcm&

A\

R

OBSERVACIONES (Observafioris):

(TestDats) | (Gyloder N') WMM (Stress) (Percent) {Obsewvations)
W4 = L\%"_LLQE.}J =Y. S—
(32| \STGA | SO0 |7
osimwelzon] /32 - | vSnews T f SSR7,
Mo | (5 \S®AN0 - ~'scboco
2lue | /85 | leocd o = 5060 - _ -
aons [ /o, |isasoo | w42 | _ S
AT ey, losaeo o837 | - e
Loeond 428 | lezspo | S5784-| =~ . | -
Tomado por (Taken byk oy fogsDpias Tt ﬁ:mnnb(mi;)- 2?5%%;»4«

=
<



INFOREDEWESIREODEGOHGREIDPORMDYBISAYO DECOWRESIONAXIAL

g CONTROLDEMAD ])E OBRAS CIVILES.

Tl 0Ty 2700014 J ZFO-0413 - m -EBmsi ingeolac@osparcment

(Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Reporf)
Proyecto (M%&M oo oalbos

]
Localizacién {Location): &éé@@@dm/ =
Estacién (Staffon): . S
Mitestra (Sample). (2220009 A3 (’n{, ’) ==
Lugar de vaciado (pooring sife): __ s
Fedladnmnesﬁao(Sampbd@l:
Fecha de prucha (Test date): -

W(Msmm%ﬁww c%pw

Camion N° (Tiuck Ny _ 68

Hora salida de planta (Plant deparfure fime). 159 1

Hora de muestreo (Sampling fime): <30 pr
Factura N° lnvme_N"}: /4542@

Slump: Z Sz

fG: Z 7 bﬁ_ - :
MR: —— ' 5 —=
Temperatwa { femperafire)°F _ 95 - =

5/3 /ff /A= qq’Zi" - 62!7 [___— '7‘_- 4 ,D,/La“ﬂwc&e) //,3 1»7‘3
1dias | 22 | 9716~ | (43 | 989
pzfafil | /25 | Rsoo - | 708 -1eq.o E@mm L 100, @% N
[&dias | 124 | 8seoc  {=T0A | 109.0
123l | 39 | 8800 5 TI08 (09.0 P%Hﬁmo oA 0% _
14-pias| AP0 8500 “90% | l%9o
2ele/nl /27 | gr00 200 1244 " |Peonesio lzm% -
2nokel /28 | 9480 o - |25

Tomado por (Taken by MMWWQW (mﬁ;}- @50 /Eﬁ-éew»a

Heaiizado.pnr {Performed By):...

OBSERVACIONES {Obsesvalions):




- B LGN :
(K)N'IRBL})E ADBE CIVILES.
RS 290014 T 229D 13 - l-‘in:m - Bt ingeolec@cepanamant,

MDEWESTREODEWDWYMODEWRESDNML
: {(Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Reporf) -

Pmm{nmwﬂ /ﬁfmaﬁb%w _ 4

Localizacibn (Location). 020404, W =

Estacion (Staffon):

Miisestra (Sample).__ (L0, 200 273 (2

Lﬂgardevaclado(poamgﬂ): .
FedadaM(Sanwm):% ¢W~wff e = A .
Fecha de prueba (Test daie): - : Eg E =l

W(Msmw /Jqd'ww
Camion N° (Fruck N _ 429

Homdemueshm(Sampﬁ)gﬁne)_ 44’6 G pm
Fachnalr(lmm::eN"): (0500

fc: 295 Ke/mcb @50 Wc’mf)
MR:
Tempeiatura (Tempetaﬂsa):? 95

'_ () viga 6™ x 6™ (6"x 6" Beam) * [a’camdms-x i2= (5'x1z'cymda7 (Jotro {Otheﬂ

' ' i ge |~ . Observaciones. .

| A | it % Esfrorss | Porcenicie e
Claly | /37- .| 157050 | 5535

| Fdioe | 40 | 147743 | S
Eﬁ\ Lo, | 47 le2 31, 1 5742
10diac) /42 | J6d 8SR 15832 |
Vhlin | /22 | lioso 5890 — ]
Nitdiog | A | (oppSO | G8Y | I 1,

20[sln | 45 | 1pepeb0 | 894D -
geows| | 169500 | 599 | -

Lpaisess %ﬂnéfcmﬂa(wg}- Z‘?@@g/cm
.- Reafizado por (Performed by /mfdzr? Yolegwd .

o3
G
N

N




Tk~ (S07) 2790014/ 2790413 - Fen 2780355 - Emik ngookoo@cepenaureaunct.

MEWEWMYMODEWM
: (Sampling Repori of Porliand Concrete and Axial Compresion Reporf) -

Proyesto (Projecty 7 e Gbpiioe \olbsad 4
Localizacion {Localion): WW =
Estacién (Stafion). )
Mitestra (Sample): (/224000 1°(? (2]
Lugar de vaciado (pooring siic):
Fechdammshao(wdde);%jm T ST
Fecha de prueba (Test date): - : B
Concretera (Concrefe’s plani) ,&wmwm W_} =
Camidn N° (Truck N 229 g
Hora safia de planta (Plant depariure fime) 3. 0%p w2
Holademm(Salmﬁlgﬁne)_ LA g
Fach:rall"(kmmeﬂ"): £O0A0D

Slump:

fo: Q%%x/cm QQ‘D%ZZM%)

MR:
Tempamlula (Tempemiwa)c"F %

. - - - - A ’-':‘
530 1 /139=1 T . | 642 1 989 qux,io*--f?s-q"/c'
Tdics | Ho T 42 | 98.9 :
e | A1 - | @oceo -t bOT |.1026 Pramgo:@f 103. 2 /@ Y
moms § /27 | @oco: {=eB% | (95.]
2Bl | 5 | 6200 @Ry | los| Ipeoreeo: L0k 57|
N I14DIRS | 44 2100 “©75  |1032.8 o
€Wlrlt | £#5 | ~q4700 208 1124.4 " |Peonsoio \\%-Q?c- [5V.
oedpaS | A | -8B\ - | <195 - b uda . -

g - S
meammy@dﬁ% %r”ﬂ_%w‘ﬁ:mm(mﬂ' WM&&W

(OBSERVACIONES (Observatioris):




T S0 279 0014 279 4T3 i 2790365 - Bt ngeoksc@capencama net.

mmmmmmvmo DECOM’RESIOHAXIAL
: {Sampling Report of Porlland Concrete and Axdal Compresion Reporf) -

PW(HWW /ﬂléa_ma éa/éé&a_- RS

Lonalizacién(l_u:ailm).
Estacién (Station)
Mitestra (Sample): //mcm@ 2 /4] /it - /)

Fecha de prueba (Test dafe): -
Concretera (Concrefe’s plani): A/&de@‘” W
Camién N° (Truck N 229 )
Homaaﬁuadam(ﬁamueﬁarmﬁnet‘ @D 5=
l-lomdemuesileo(Smpﬁ)gﬁne). B are -
Fachnaﬂ‘(h:vweN‘):_LéL%Off—
Stump: 27

fe zqzé/{g/em QWW
MR:

'l'empemhna(Te;:rpma):’F 56 .-- _ - ’="-‘“'-

(TestDats) | {Cylindor M) | (UpperBomdload) | (Stress) (Perceni) {Observations)
o o fwsi. -] st} - -
T lu /77~ | 1S70%%___ | 555k . j

oy | A2 [ 1Seszp | 5609
olplv | A9 - | \5795po | 557

1Das | /50 157970 == 55

ﬁlﬂg [z04 | = SO0 -; ’%S%oi
Ta e | @2 | Seooo | Sseq | NN
polmatlion} /52 1S1000 534\ - NI

oeoie | Ao | 2000 5720 |~

Tomado por (Takan m%{%ﬁ% fmequemia (mq:iad i:)- p’é@/ﬂ’ 7@1/&»4
g8 . )
/! ’ .

OBSERVAGIONES (Observafiors):




= SOTy TD0014 F ZFD0413 - Fal:m -Emsit ingeolec@oepanamanst

MWWDEWMMYMODEWRESMM
- (Sampling Report of Portiand Concrete and Axial Comnpresion Reporf) -

Proyecto (Project: Zona0amil, Cubasisss ot

Localizacidn (Lacation). pdtoa’,
Estacién (Stafion)___,
M(mywﬂt"#/m /)

Lugar de vaciado (pooring siie): . 2220 - mamm’z,wé
Fad:ademueshm{&‘mpbddﬂ:fﬂ TS ZEIJ//-
Fecha de prueba (Test dafe): -

W(Msmﬁﬂgﬂw :f_"?

Camidn N” (Truck N°y.__ 39

0’/!704796?/

.=

--Reammmmdm ‘tpmrnﬂafb ﬂ’ﬁw

OBSEWACIOHES {Observationis):

afil V| #7- | 8598 " | Tib 102 | Paonaetid 108875
Zhac | A8 BAIE @9?5 1074 | -
elalt | 49 - | 9029 L 7562 |- 15.9 |Paonudi@: 11977
©dlas] /80 44 2O =90 Yl Voo - 0
] wbe Jrou /5] o3 %%3 L. ?ROM‘E-_D_\O - \P0.0 /. e
W ooke | 452 320 BTN v -
OBlnein | /&3 | 10600 283 | w»s.9  [Peoreslo: 124:0%
Npons| 15 | 0200 Bop-FHizga. | - -
TMWWMMM/W/M i requesida freguired kf:._(20 Zéézwa

w



R @) ZIS 0014 1 2700413 - Fal:m Enﬁ:mrst

mmmmmmvmommmm
: (Sampling Repoirt of Porfland Concrete and Axial Compresion Report) -

Proyecto (rag: Zecincl Llaurt) fothod) -
MM

Localizacion {Locatior)
Estacién (Station): _
Miestra (Sample): 10l T /ﬂz —Z) .
Lugar de vaciado (pooring sie) - 24c<-5 o dr Wgnse
Fecha de muestreo {(Sample m): 23 "fﬂé’l&t&- ~z04 S f-%?@“:“g :
Fecha de prucha (Test dale): - B,
(WSMW =55 e

Camién N° (Truck N*Y. (/8

—f—':,.

Jler et
-r-te:b

Hora de muestreo (Sampiing fime): fﬁé’mﬂ
Factura N° (lnvaice N°): /5 764
Slump: 524"

fox 2?")'%4/{:190 é&amu

(TestDalg) | (CylinderN7) | (UpperBoundload) §  (Skess) (Percent) (Observations)
o o Bl | ] | - -
Halu | o= | jsB2zz | 900l
Fding, | S0 (59320 | 556s . _
lio s g 5] - | Seoon -, |SSRA )
Lo niee. | BF \SEIOO ] Sl
M loe v ] 457 LSRo0 e
s | /60 | xS0 | TS0 | SR
A 1650050 33 | - R
opaws ] /o2 | WiglO 5925 1 = - - 5 ,i"(’/b

| fcmida(w;c;j?6 @/@oz—




MMWEWMYMOEMM

W(m@%ﬁ@w éz%m/

Localizacidn {Lacation).
Estacién (Station): -

COHBIOI.DE

AD DE OB}

Fel= (S07) 2700014 F ZFO-DE TS - Fatm ~-Emsil ingeolec@ospanamant .

(Sampling Repoit of Porliand Concrefe and Axial Compresion Reporf)

Mitestra (Sample): L oady 7 ) €m~z)

Lugar de vaciado (pooring site). /445 yéwcﬁ’/’ 7%‘%&‘3’
Fecha de muestreo (Sample &ia):
Fecha de prueba (Test dafe): -
Concretera (Concrefe’s planiy: /;QMJZ&@’W {%W

“—‘E‘Eﬁ,—;—_—

STt - =

Camibn N° (Truek Ny /2

Hora de muesireo (Sampling fime). _ 798 2777
Factura N° (Invoice N°y. _Z4

Slump:__ 3727 ‘ . i
fc:_Zfé'/@// _.,,MO%
MR:

Tempetatura (Temperafuro)°F . %"

OBSERVACIONES {Observations):

= [ @% =] =
/Al == | BRI - 1.726__1/ik.) | Bridid (i3.0%
Tdize | 266 | 8815 | 05 i3] | .
ofaly | L7 - | emier o P ASS |- AU P/LmMcD : k\'Sa t,-‘"/g-.
0-diay /6% ea® =03y | Uz,
whaly 1 se% AN = ey WsSA 4 'onmmo WSS L
Psdaas | 420 IO ex | dsA
el | /& | as00 72 11219 " |PromEntO; 122 A\f‘/n
onome| 262 | Ao | .Beo -} (23]
Tomado por (Taken by}: MWM o requerida (m&zﬁredﬁ;): _MQMZM)J
mmmm_@ﬂ@ ///zzt"?dd) - o B -




CONTROLDE CALIDATY DE OBRAS CIVILES
L= (SO7) 27O 0014 278 0413 Fare 27 0565 - Bk groksio@oepanaanct.

IHFOMBEWESIREJDEOONCRETOPGRTLAHDYBISAYO nscownesmm:.
- (Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Report) -

Proyesto (Project =L ovseaivel Litpusy Dullyg) .

Localizacion (Locationy__&2U00), Pt -
Estacién (Station): - ==

Mizestra (Sample):_(/£000% n@"”/d 71-2)
Laugar de vaciado {(pooring sie): _ -
Fecha de muestreo (Sample dals): Z£ -~

Fecha de prueha (Testdate): = ;- B =
C ! (: .S / : %. > r % i

Camién N° (Truck N°y.__{Ao(p

Slump: /2 !
fe: 295 %éﬂt""~@0 Me&m

NMR:
Tempetatura (Temperm‘ma):"F_ 5’5 _

b e el e

@ms‘rﬂ'(ﬁ'xﬂ' | Douu {Oﬂre:j

=

(TestDatg) | (Cylinder ') Wm __tsm‘-@ {Perceny) (Observations)

Tk i JGA [s;*?f;s 5404 _'
ity | 104 lez g2 | 5795
joli’ 1 65 - | 157883, Lossg |-~

10diss | Jelp | 167470715593
e Jrow | 1O/ 0040 oo
3 S 7 tern2y | sy
gl | /67 | V15000 A0 -
2eouns| /AD | VTS000 | &RAn. | - | _
Tomasio por (Fakon by): &é/é’é/ fcnemeﬁda froquved &) 275 %gémf“

.- Realizado.por (Porfored by): )nwﬂ‘é /LZ”(AJ
OBSERVACIONES (Obsarvafioris): _




! A];])E

T~ 7Y Z10-0014/ 2750413 - Fooc 2780355 - Bt ngpokoc@oepenaupanet.

INFOMDEWE&TREBDEMDPORMHDYBISAYO DEGOWRESIONAXIAL
: mwwmmmmmmm :

PW(HMV’WW Looeapl) gﬁ}déw/
Localizacion {Location)y._ 22282 (17 0amin”
Estacitn (Station): -
Mitestra (Sample): Lﬁazaﬂ’ﬂ%/‘ff/ﬂé 3)
Lugar de vaciado (pooring sic): . Ea
Feﬂndanumum(wm)cw 2o 5
Fecha de prueba (Test date): - B =
W(Msmwm
Camién N° (Truck N°y. __C6(p
Hora salida de planta (Plant departure timey. /(- 32
Hora de muestreo (Sampling fime): /7 07r
Fachn‘aﬂ‘(hmﬂ“): A3 F
Slump:__ /2~
fz Lo (68D

7/7)/: 720 qa5] L B2T 11777 |Pumides- 12007
Vs | /&7 RBI1E 725 | 13-1 | 1
lgl Ao - | 9100 - | gos |124:4 Pm’jww&l-a“- \:25‘-621__

Jas! _ :
YN qqol 1= 209 11972 :
e row | (7 \D 1A\ as. | ooy V(lotmzmcs \2% !
i ohe | /% | @zt o vanal ,
oplweelt | /89 | 10200 858 | (32.1 " [Promenio rbz"l"/.c s
2evwe | O | 10490 BT - | 1923 -

mfm%ﬂmd’/%wﬁ’/%% ﬁ;mquenﬂa (quiadi;)' éS"O /{éw"a

OBSERVACIONES (Ofisarvafioris):




TFonaemid_Litasien Polbea)
Proyecb(ﬁqect)'w

I..nnahciﬁn (anaban}.
Estacitn (Station): .

Hora safida de planta (Pianf deparire fime). Bt pr’

AD DE OB)

Te= E507) 2750014 279 0413~ Forc 2780365 - E-hei- ngrolec@ceparcaanct.

MEWEWMYMODEWM
: (Sampiing Repoit of Porlland Concrete and Axial Compresion Repoif)

)o@ﬂam’,}?]

x

Mitestra (Sample): [jzaaalﬂm"/zi e 4)

Fechadepmeha(Testthte):
Concretera (Concrefe s planiy
Camion N° (Truck N°):

219

M@ﬂw :

Hora de muestreo (Sampling fime): _£\%5 p
Factura N° (Invoice N°y._/#85/2

Slump:

,2%'{'/1

fo: Q%/Z;p/m G50 lééam

MR:

Tempeiatura (Tamperaiwa):"F 9&0

. = I ~ - - e _ " .
(Test Daio) ) aﬁ:%mm =2 mm’_ bscrvasions)
i - ‘|] 2o i'..- _ : ‘
Tlabotl H=| B57 . | T /02 |Powal®: /0% ap_g s
Tdies | (72 TiALE w4¢>» | 9849
oplapon] A2 - liocoo dus, | B33 782 ’Praone&o : :zg 2%
sepmae | /34 Jloocodus ™ 282D 1 1282

Tomdoporfmmq’zwhaéﬂ( / M/é //&6% fcreqlmda (mmaﬁ:)- éﬁo 4%54%

mwmbﬁ'

OBSERVACIONES (Qbsenvetiornis):




o
Localizacion (Locationy____(D0LbOA), (il rama) E
Estacién (Stafion). =

Horademumm(Sanp&rgﬁm)_ 540_&}:{')

AD DE OBR

T (ST 270014 T TP DS - Fatm - Emsit ingeoloc@oapanceanct .

WMMDEWMYESAYOEWM
- (Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Reporf)

Proyecﬁu{ﬁqecﬂ:q’/ comil s Batboa)

Feeha(lepmeba (Test daie): .
Concretera (Concrete’s plani):
Camion N° {Truck N°% NP2

M(W;M m"/4 7r5)

Factura N° (Invoice N°): /25520

Slump: 3"

MR:

to: 295 G [t = G0 [lpeeio

* Temperatura (Temperaiure)F . 740 -

Y

(TéstDatg) § (Cylinder N} | (UpperBoundload) |  (Siress) (Percerd) (Observations)
r - . ) n:ﬁ!_ﬂ, . .. Bﬁi 1 ~ .
Ha i [76=" | 14760, | 522/
Qs | (70 1993 | 6452 | -
lg\n | /177 - | /50270 + 5553 |
[hdies] |78 (SO0, - _"~'-.-'rs-§ 50
415\_& 129 | 156:98% [555%
idies | 190 | /5302 | 5SSk |
ol | I8/ [t 660 G0 |- ‘ _
_Zapins) 182, | felpoo 5695 - | -
Tomado por (Taken by):

.- Realizado.por (Perforined by Gomedo Undeoo,

OBSERVACIONES (Obsanvatioris):

M%m“;fcm (madi:)- Z%r@/em"‘"




T {07 2700014 1 2T3-DE13 - Fal:m ~-Emait: ingeolec@cepansna net

MEWEWMYMODEWMM
- (Sampiing Repoit of Porlfand Concrefe and Axkal Compresion Reporf)

Proyecto (Profecd: g‘jwmemf %mm 5@%&&)

Localizacion {Location).
Estacién (Station):
Mitestra (Sample): //aucw@’m"/éﬁ /’m =)
Lugar de vaciado (pooring sife): _
Fechadem@mﬁte): %"?W'ZD// ==
Fecha de prueba (Tesfdafe): = ;- ’,%g

W(Msm@f) =
Camién N° (Truck Ny~ " 5.7

Horasaﬁdadeplaxm(ﬁmtdepmmmy
I-!umdemuesﬂeo(Safmﬁagﬁne). L0072
Famw(mmem_ﬁﬁ%
Slump:

fes Z%Q/cmzféw }féwm
MR:
- Temperatura (Temperaitre).°F .. 9¢

Rotura | CilindroN° |  Carga Ulima mm Poentae | mm
(toute) | (i) | (opoctiomdiony | (iwsg) | - (Poroen) (Obsarvatons)

[ 4 . e a5 :
Tl | 7%~ | 055" | 688 1 90.4 | wowudio: -1 - }
Y diec 7 | 795 @@{_ o8| L
ol § 72 | B8R} 725 L.[j3 P/melwsm:(;;x},
|0dics) /78 598 1= Uy | 10-Z ‘ -
wene (o | 77 ool Bmsg | WY Rzememo \saf

e, | /8O S Rt T A L
oo mpe | /8 weooodus, | @29 |iep - lproHeeto” 8. 2,/.:, 1\
v | 187 10000 pus, | &3S - Tiza . -

rmmamm(\W)W)m | ﬁ:;eqmda(mquaaafc)- 650 W

- Realizado por (Perfonined byj.. “Conmslo :d-’wm

OBSWM).




5 CONTROLDE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

T (SOT) 2120014 1 2790413 - Fax: 279-G365 - Bansit- ingeoleciiwpanamanst.

mmmmmmvmommmml
' (Sampling Report of Porfiand Concrete and Axial Compresion Reporf) -

Proyectn (Projecty._Z2u1bcconcl, %W& P

Localizacin {Location)y__Hnoms._
Estaci6n (Station): : :
M(Smmb)'_aﬁmeé&w
Liygar de vaciado (pooring sife). __ m%&@y
Fmdammaa(wdam:'
Fecha de prucha (Test dafe): -

Camién N° (Truck Ny ,
Hmsaﬁmdem(ﬂmmmﬁnet 2
tlamdemm(Samﬁrgﬁne).

‘ /04@[

1931 | /82= | 1221%> 1. 435¢ | 9.8 | Pronddeos 98- /% |v
Toos | /64 172G 455 | 4472 | 994 | -
ni3-il | 186 - | (28000 |48l |io8.5 |Proueno. 1097 7a . |*
1doins] (86 | [Aleco ={498p | 1i0.D i

\&

&

187
LE6 -




mmmmmmvmommm
: (Sampling Report of Portiand Concrete and Axial Compresion Repoirf)

Proyectn (Projecty._Tenocanil Blapl palfen . -
Localizacin {(Lacation). /27110274 ' : =

Estaci6n (Staffon).
Mitestra (Sample).__[l2ci2 D /)2
Lugar de vaciado (pooring sie) _/ Vol
Fedndammsum{wdam):_[@ Y

Fecha de prueba (7est dafe): - R .
Concretera (Concreie™s plant) %'/944’)"’*’%7"

Camidn N° (Truck N°X 039 Y :

Hora salida de planta (Plant deparfure fime).. 3:23 =

Hora de muestreo (Sampling fime): '

Factura N° (imvoios A /05/5

Slump:_ 7 V2!

MR: . : S S S =
. Temporatwa (TomperatreyF_L4 . - =

Rotwa | Clindo® | CorgaNma Esfuerio Pbmenlaje - mﬂm*
23.3-111 /89 =] 10 'PL V4000 | 102.8 | Pupsddin 104-8%
T dies. MO} /35 6?45 4809 | 106:9 :

) 71 - -

7 S
27—

4
e

"3‘9C/
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'Cﬂie”{_te:L;{ﬂé/-f ;/Mfc&ﬁ] .-
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& ¢ Ingenieros Gestécnicos, o. 4.

PROYECTO: Wfé’zz/ 22X Patboa)
: Muestreo de concreto  /oia 4

L plora o Gt
FEN 145 Ly /M%//%/;jfﬁggﬂ

_1Vaciado No.: /é

Vaci_ado No.:

Carro No.: ,¢

Carro No..

- 1ACk

| Fecha: /9- MCWWO - 20(] ' | Fecha:
» —
Remisién: JD401 {'Remigion:
R ACE:
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