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Resultados de Laboratorio




‘v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ave. Ricardo J. Alfaro

Edison Plaza, ercer Ao, Ofic.38
Eeléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax (507)279-0365

Apdo. Postal: 3628, Zona 7, Panama
www.ingeotec.net

Panama, 09 de Febrero de 2011 IL- FERRO-COLON_11

Ingeniera

Lourdes Guevara

Diaz & Guardia

Cel. 6616-7913

e-mail. Iguevara@diazyguardia.com
E.S.D

REF: PCRC - Informe de resultados de laboratorio sobre muestras de concreto.

Adjuntamos a la presente el informe con los resultados de los ensayos sobre muestras de
concreto del pavimento, vaciados en el proyecto de referencia del 05 Diciembre de 2010
al 09 de febrero de 2011.

Nota: no hubieron vaciados en este periodo.

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar el estado de cuenta por nuestros
servicios.
Quedamos atentos a resolver cualquier duda sobre el particular.

Cordialmente,

Ing. George Berman A.
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Estado de cuenta No. 11

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ensayos de laboratorio en el Ferrocarril - Estacion Colon

Proyecto:
Cliente: Diaz y Guardia, S.A.
Contacto: Ing. Lourdes Guevara

Periodo: 05 de diciembre al 09 de febrero 2011

Fecha: 9 de febrero de 2011.
Preparado por: Jorge Berman

Actividad unidad |  C°%° | Cantidad | Costo
Unitario
1. Servicios de laboratorio de concreto
a. Muestreo de Cilindro y
Viguetas (toma de revenlmlento, unidad 150.00 0 0.00
temperatura y conformacion de
cilindros y Viguetas)
b. Rotura de Cilindros y Viguetas | unidad 12.00 104 1248.00
c. Viaje de Movilizacién de .
Cilindros y Viguetas unidad 25.00 0 0.00
d. Spbre tiempo muestreo horas 15.00 0.0 0.00
Vaciados
Subtotal| 1248.00
ITBMS (7%) 87.4
Total a pagar| 1335.4
Desglose de Sobretiempo.
. Cantidad de
Inspector Va;:\;z:do Fecha Ert?;?ja Hora Salida Horas de Aggisotgal Subtotal
Sobretiempo
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
15.00 0.00
Subtotal: 0.00
Desglose de Movilizacién.
Inspector Fecha
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Informe de pruebas de campo y laboratorio CONCRETO

Datos generales

Proyecto: PCRC

Cliente: Diaz y Guardia, S.A.

Localizacion: Colén

Periodo: 05 Diciembre de 2010 al 09 de febrero de 2011.
Introduccién

El presente informe recopila los resultados de los muestreos y ensayos de resistencia a la

compresion simple, realizados sobre muestras de concreto vaciado en el proyecto PCRC.

Resultados

En el apéndice A se presentan los reportes detallados de los ensayos realizados a muestras
de concreto.

En el apéndice B se presentan las Hojas de Muestreo de aquellos vaciados que no hayan
cumplido con la resistencia de disefio a las edades mayores de 28 dias.

Hacemos notar que en este periodo no hubo resultados con baja resistencia.



Apéndice A.

Reportes de Ensayos
en Concreto
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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v Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Emesto Ortega [ [ Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
Fracturado de
L Manhole bases y 38905 un lado
1 17-nov 2 |paredes 1y 2. Basesde| 196 650 5 92 4155.7
3 manhole 9 4528
4 4386
1 5 Cabeza de Tubo en 733.3 4969.2
2 18-nov manhole y 8 bases de 215 650 312 93 116.7%
2 6 manholes 783.3 5306
3 7 600.0 o 3837.4
3 19-nov 2 3 196 650 412 94 5833 91.0% 13856
5 9 Paredes manhole 7333 4774.6
4 251 211 650 41/4 92 109.6%
G 10 567.8y9 6917 o 5306
7 11* Paredes manhole 4245
5 271 196 650 41/4 94
"8 [ 12 1011,12,y13 6333 | 97.4% 1222
oF* 13 Lado Izq. 3/4 de losa 600.0 92.3% 3997
6 10-dic 10xxx* 14 | #2,3y 1/2 de lalosa #4 215 650 5 o4 737.5 113.5% 5306
11* 15 1/2 de losa #6 y 3/4 de 625.0 96.2% 3944
12%x+ 16 la #7 215 650 4 9 783.3 120.5% 5518
13* 17+ 587.5 90.4% 4775
I 313 @ 41/2 211 650 312 97
7| 1rae 218 sa3is @ 650.0 | 100.0% 5536
15* 19* 566.7 87.2% 4174
L 81/4@912 215 650 412 95
16w | 20w | L0sasl4@ 6167 | 94.9% 4369
" 17 21 533.3 82.0% 3979
8 22-di Manhole F: 3 198 650 5 97
‘18 [ 2 anhole Fase 5750 | 885% 7138
9
9 24-dic 19 23 Manhole #6,7,8y 9 211 650 33/4 93 566.7 87.2% 3536.8
20 24 583.3 89.7% 4615
. 21 25 Paredes manhole 550.0 84.6% 3979
10| 29dic 5T 2 567.8y9 206 | 650 5 92 6333 | 97.4% 2386
23 27 525.0 80.8% 4510
1/4 1 #3@ | #4 215 650 41/4 90
1 | 7ene 20 | 28 osa #3 @ losa 7000 | 107.7% 4934
25 29 Losa #5 @ 1/4 de losa 106 650 5 o1 483.3 74.4% 4174
26 30 #6 526.3 81.0% 4403
27 31 533.3 82.0% 3962
12 8- B de Manhol 182 650 31/4-714 92
e 28 [ =2 ase de Mannoles 5042 | 93.0% 4527




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fo alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
29 33 o 525.0 80.8% 3555
13 12-ene 30 32 Manholes etapa N°4 198 650 |43/4-7122| 91 5667 57.2% 3731
SIN 13-ene - - 650 750.0 115.4% 4050
31** 35 0 o 0
LosaN°1 y21/2 losa N 158 650 51/a 9 533.3 82.0%
14 | 14ene | 32 36 8500 | 130.8% 5447
33** 37 Manholes 416.7 64.1%
215 650 4 90
34 38 7,8,9,10,11,12, para 716.7 110.3% 5588
35 39
16 19-ene Base de Manholes 206 650 412 920
36 40
37 41 3/4 de parrilla #3 y 1/2 466.7 71.8% 4138
. . 215 650 4172 92
38*-* 42 | parrilla #4(vaciado sur a 658.3 101.3% 4510
39 43 | Parrilla #8 @ parrilla # 9 566.7 87.2% 3979
17 22-ene 40*-* 44 1/3 182 650 334 9 600.0 92.3% 3997
41 45 1/2 de parrilla # 12 @ 182 650 434 93 450.0 69.2% 3501
42*-* 46 parrilla # 13 720.8 110.9% 4527
43 47 |1/2 de parrilla #15 @ 3/4 408.3 62.8% 3997
N 206 650 412 94
44*-* 48 de parrilla #16 675.0 103.8% 4580
45 49 Manholes de Etapa 466.7 71.8% 3696
18 25~ . 158 650 33/4 94
®"® [T26 | 50 | InSegundo Vaciado 7500 | 1154% 4333
47-A | 51-A 517.0 79.5% 3183
19 29-ene 28 A B2A 7 Manholes etapa #5 158 650 33/4 94 300.0 231% 2509
a7 51 550.0 83.3% 3714
48 52 1/2 losa N°3 y 3/4 losa 206 650 3 9 533.0 4067
49*** 53 N°4 791.0 120.5% 4668
e -
20 3feb 50 54 775.0 4739
51 55 617.0 92.9% 4474
52 56 de lalosa#9 @ 1/2 de 196 650 314 94 591.0 ) 4191
53+ 57 la losa # 10 750.0 116.6% 4863
54x+* 58 766.0 ) 4969
21 ZH e =
21 8-feb Manholes de la Etapa 4 | 196 650 |33/4y 53/4| 95 -
57 61 687.5 106.7% 4067
58 62 700.0 ) 4067




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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v Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio
Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
59 63 616.7 0, 4085
60 64 633.3 96:2% 4810
61 65 800.0 o 4863
52 6 Losa#4 @ 2/3dela#5| 158 650 212 93 7917 122.4%
63
64
2 | 1rfeb e T &7 683 | o 0 4085
66 68 633.3 ) 3891
67 69 716.8 o 4209
8 70 1/2 #14 @ 1/3 de #15 182 650 312 94 7083 109.6% 2456
69 71
70 72
71 73 670.8 3254
103.2%
23 12-feb 2 74 Manholes Etapa #6 206 650 3 92 6708 3307
73 75 883.3 130.8% 3873
74 76 816.7 ) 4280
75 77 633.3 o 3183
76 78 650.0 98.7% 3183
77 79 Etapa #8: Base de 666.7 o 3855
24 22-feb 78 30 Manholes 198 650 41/4y6 94 675.0 103.2% 2032
79 81 883.3 o 4244
80 82 800.0 129.5% 4049
81 83 633.3 o, 3855
82 84 616.7 96:2% 3590
83 85 |Mitad Losa#5 a3/4 de 7333 o 3979
84 86 laLosa # 6 206 650 412y5 94 716.7 111.5% 4112
85 87 883.3 o, 5028
25 2-mar 86 88 766.7 126.9% 5066
87 89 616.7 95.5% 3466
88 90 625.0 ) 3431
89 91 Mitad Losa # 11 a 1/4 691.7 0, 3891
0 | 92 de la Losa # 13 182 | 650 | 412y6 | 95 6833 | ‘0o8% 4112
91 93 766.7 o 5238
92 94 733.3 115.4% 4959




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
93 95 600.0 o, 3802
94 96 583.0 91.0% 3784
95 97 | Tablero Deck # 1 Inicio 683.3 o 4350
27| SMar g 9g | Losa#2alalosa#4 | 182 | 650 | 4y612 | 95 o667 | 0o8% 2421
97 99 683.3 o 5173
98 100 733.7 109.0% 5173
99 101 516.7 o, 3714
100 102 533.3 80-8% 3803
To1 103 Tablero Deck # 2 Norte 7250 2828
- - 0
28 10-mar 102 104 asur2 Z;/ZSI?S;E\ #2@| 158 650 |23/4y41/4| 95 700.0 109.6% 2757
103 105 750.0 115.7% 5306
104 106 754.2 ) 5313
105 107 566.7 o 3749
106 108 533.3 84.6% 3696
g 107 109 |, 675.0 o, 4191
29 12-mar 108 110 " lanhole Etapa 9 Fase 2| 206 650 314 93 5792 104.2% 2085
109 111 708.3 106.49 4638
110 112 675.0 - 4541
111 113 700.0 o, 4722
112 114 : 708.3 108.3% 4686
113 115 Mitad de losa n®° 15 @ 3917 5810
i o 3 0
114 116 mnag‘ge;o;a; 6, 198 650 3 96 3833 136.5% 5810
115 117 P 916.7 141.0 6868
30 18-mar 116 118 916.7 ) 6837
117 119 666.7 100.0%
118 120 633.3 )
119 121 | Losan®7, etapan®?7, 700.0 o
120 122 | vaciado de sur a norte. 2 650 4L 97 7333 1103%
121 123 750.0 o
122 124 741.7 a7
123 125 666.7 o 5034
124 126 102.6% 5094
125 127 Losa de etapa n° 2, 716.7 o 5341
st 22-mar 126 128 segundo vaciado 108 650 334 97 716.7 110-3% 5642
127 129 5736
128 130 5820




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Emesto Ortega [ [ Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
129 131 716.7 o, 4811
130 132 700.0 109.0% 4881
131 133 Losan°3 @ 1/2 losa n° 7667 5518
3 9
132 134 4 etapa QS,J:G norte a 196 650 4 93 7833 119.2% 5447
133 135 : 800.0 123.19 6120
32 20-mar 134 136 800.0 ) 6013
135 137 650.0 103.8% 5073
136 138 : 700.0 ) 5211
137 139 Mitad de losa # 8 @3/4 3167 5589
3 9
138 140 de Iodsea:osr){ee;aspﬁ #9, 158 650 5 920 350.0 128.2% 5660
139 141 850.0 130.89 5837
140 142 850.0 - 6013
141 143 708.3 o, 5079
142 144 666.7 105.8% 5286
143 145 | Paredes de Manholes, 725.0 o 5523
33| svmar 2 T 16 Seccionm® 7 182 | 650 3 o 7333 | “122% 5621
145 147 745.8 " 6226
146 148 775.0 170 6013
147 149
148 150
149 151 | Paredes de Manholes
34 1-abr 150 152 3 73 650 53/4 93
151 153
152 154
153 155 716.7 o, 4316
154 156 700.0 109.0% 4202
155 157 Losa N°1alosa N°2 883.3 o, 4722
156 158 3/4 69 650 6 7 908.3 137.8% 4811
157 159 916.7 " 5058
35 9-abr 158 160 916.7 1410 5341
159 161 750.0 120.5% 5181
160 162 816.7 ) 5129
161 163 883.3 o, 5518
162 164 Losa 23/4 alosa41/4| 281 650 412 97 8833 135.9% Sa10
163 165 833.3 128.29 5943
164 166 833.3 5907
165 167 800.0 0, 5219
166 168 775.0 121.2% 5173
g 167 169 o 833.3 o, 5377
36 12-abr 168 170 Losa 3 1/4 alosa N° 4 281 650 712 91 8167 126.9% 5677
169 171 916.7 137.89 5748
170 172 875.0 5748




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
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Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Emesto Ortega [ [ Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
171 173 666.7 o 4528
172 174 716.7 106.4% 4457
173 175 | LosaN°5 completa - 850.0 o 5306
174 176 losa 7 1/4 947 650 5172 86 816.7 128.2% 5041
175 177 833.3 128.29 5766
176 178 833.3 5660
177 179 800.0 o, 5483
178 180 866.7 128.2% 5447
179 181 LosaN°131/4a 14 833.3 5837
37 19-abi " 62 650 23/4 88 128.2%
ar g0 [ 182 (mitad) 833.3 o 5943
181 183 875.0 134.69 6544
182 184 875.0 ) 6544
183 185 700.0 o 4952
184 186 666.7 105.1% 4864
185 187 | LosaN° 17 1/4 alosa 708.3 o 5235
186 188 18 3/4 608 650 334 88 725.0 110-3% 5412
187 189 816.7 12959 5607
188 190 866.7 ) 5730
189 191 816.7 o 4988
190 192 683.3 115.4% 4846
g 191 193 o o 816.7 o 5624
38 27-abr 192 194 LosaN°1alosaN°5 208 650 31/4 89 8167 125.6% 5604
193 195 916.7 " 6226
194 196 916.7 1410 6120
195 197 750.0 o 4599
196 198 700.0 111.5% 4634
g 197 199 o o 750.0 o, 5200
39 28-abr 198 200 LosaN° 2 alosaN°® 4 67 650 4 89 7750 117.3% 5129
199 201 916.7 " 5960
200 202 916.7 1410 5890
201 203 708.3 o 4209
202 204 625.0 102.6% 4315
203 205 733.3 o 4864
39-A | 30-abr 204 206 Losa31/4a 51/4 630 650 41/4 92 758.0 114.7% 2881
205 207 766.7 119.29 5518
206 208 783.3 5341
207 209 616.7 o, 4422
208 210 94.9% 4351
209 211 683.3 o 4669
40 5-may 210 212 Losa31/2a51/4 69 650 33/4 94 708.3 107.0% 2775
211 213 766.7 o
212 214 833.3 1231
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Emesto Ortega [ [ Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
1 1 654.0 o, 4669
2 2 633.0 99.0% 4457
3 3 Modulo-6 de norte a sur 866.7 o 5129
4 4 (514 @ 6 1/4) 152 650 3 89 800.0 128.2% 5447
5 5 875.0 5589
134.6Y
2L | 20-may |—8 6 875.0 5660
7 7 617.0 96.8% 4422
8 8 642.0 4510
9 9 Modulo-6 de norte a sur 766.7 4952
947 650 412 79 113.5%
10 10 (1212 @ 13) 708.3 ° 5041
11 11 791.7 o, 5235
12 12 817.0 1237 5359
13 13 666.7 o, 4245
14 14 650.0 101.3% 4351
4-L 24un 15 15 Losa 3 3/4@ 4 3/4 de 322 650 312 95 833.3 128.2% 4846
16 16 norte a sur (modulo-9) 833.3 4952
17 17 833.3 128.29 5129
18 18 833.3 ) 5023
19 19 650.0 0, 4510
20 20 666.7 101.3% 4386
. 21 21 Losa 9 @ 11 1/4 de sur 783.0 o 4846
BL| 3N 5 T 22 | anoemoduor | 12| %0 4 92 7670 | 1192% 4988
23 23 796.0 o, 5235
24 24 833.3 125:3% 5306
25 25 600.0 o, 4439
26 26 583.0 91.0% 4492
. 27 27 | Modulo-8 de sur a norte 642.0 5 5147
6-L 16-jun 28 28 312@43/4 412 650 312 90 625.0 97.5% 5253
29 29 683.0 o, 5306
30 30 708.0 107.0% 5394
31 31 517.0 0, 4103
32 32 500.0 78.2% 4174
. 33 33 | Modulo-8 de sur a norte 583.0 o 4599
7-L 17-jun 32 32 812@93/4 608 650 33/4 92 583.0 89.7% 2510
35 35 645.8 o 4917
36 36 641.7 99.0% 5041
37 37 638.0 o 4068
38 38 642.0 98.:5% 4068
. 39 39 Modulo-8 11 1/2 @ 12 750.0 o 4599
8-L 18-jun 20 20 3 412 650 41/4 89 767.0 116.7% 2386
41 41 792.0 o, 5041
42 42 792.0 121.8% 5129
43 43 717.0 o, 4881
44 44 700.0 109.0% 4988
. 45 45 Modulo-8 14 1/4 @ 15 833.3 0, 5199
9-L | 22N e T 7 1/2 de sur a norte 69 | 880 3304 92 8333 | 282% 5217
a7 a7 833.3 o, 5925
48 48 833.3 128.2% 6013
49 49 875.0 o 4422
50 50 600.0 113:5% 4528
. 51 51 |Modulo-9 de sur a norte 750.0 o 4917
11-L 24-jun 5o 52 334@43/4 67 650 312 93 767.0 116.7% 5164
53 53 792.0 o, 5306
54 54 792.0 121.8% 5306
55 55 567.0 0, 4811
56 56 600.0 89.8% 4528
. 57 57 | Modulo 5 de norte a sur 658.0 5660
12-L 2-jul 947 650 4 92 103.2%
u 58 58 (4 1/4@ 5) 683.0 5554
59 59 729.2 o 5677
60 60 770.8 115.4% 5677




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
61 61 642.0 o 4510
62 62 646.0 99-1% 4422
. 63 63 892.0 0, 5306
13-L 7-jul o4 7 Modulo-5 de norte a sur| 281 650 43/4 89 917.0 139.2% 5377
65 65 917.0 o 6084
66 66 917.0 141.1% 6190
67 67 575.0 o 5341
68 68 542.0 85.9% 5129
69 69 |Modulo 4 de norte a sur 833.0 o 5235
70 70 43/4@5 412 650 4 85 833.0 128.2% 5235
71 71 679.2 6013
109.9%
5oL | 1ew 272 750.0 : 6013
! 73 | 13 5170 | g2 4740
74 74 567.0 ) 4740
75 75 |Modulo 4 de norte a sur 800.0 o 5111
76 76 11 3/4@12 3/4 745 650 5 85 833.0 1256% 5235
77 77 808.3 o, 5306
78 78 762.5 1208% 5518
79 79 833.0 o, 4846
80 80 Losa # 3 en Mitad 833.0 128.2% 4599
81 81 Hasta la losa # 4 833.0 o 4988
82 82 | completa modulo 4 de 381 650 5172 94 833.0 128.2% 5076
83 83 norte a sur 766.7 5483
118.8%
161 | oz 84 | 84 777.8 ? 5483
! 85 | 85 8000 | 1o oor 5058
86 86 Losa # 7 iniciando 833.0 ) 5306
87 87 Hasta lalosa #8 833.0 o 5306
88 88 | completa modulo 3 de 281 650 6 1/4 90 833.0 128.2% 5306
89 89 norte a sur 833.3 o, 5483
90 90 816.7 126.9% 5483
91 91 742.0 o 4705
92 92 775.0 116.7% 4510
. 93 93 | Losa31/2a4de norte 833.0 o 5819
1L 2840 5,64 | asurmoduio No.2 65 | 650 43/ 89 8330 | ‘282% 5730
95 95 758.0 o
96 96 725.0 114.1%
97 97 804.0 o 5129
98 98 750.0 119:5% 5271
99 99 | Modulo 7 (Rtg) de sura 833.3 o 5483
18-L 16-ago 100 100 norte 322 650 4 95 7917 125.0% 5483
101 101 833.0 0, 5660
102 102 833.0 128.2% 5660
1SDP 353.7 23.6%
2 SDP
3 SDP Sistema de drenaje 530.6 o
19-L 20-ago 25DP pluvial 62 1500 4 88 5483 36.0%
5 SDP 566.0
0
6 SDP 530.6 36.6%




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Y

v Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
7 SDP 707.5
9
8 SDP 707.5 47.2%
9 SDP Sistema de drenaje 972.8 o
204 | 21-ago 10 SDP pluvial Modulo No.1 67 1500 44 88 884.3 61.9%
11 SDP 884.3
9
12 SDP 937.4 60.7%
13 SDP 849.0
9
14 SDP 888.5 57.9%
15 SDP Sistema de drenaje 1026.0 5
2L | 23-ago 16 SDP pluvial Modulo No.1 67 1500 4 89 1061.0 69.6%
17 SDP
18 SDP
103 103 833.3 o, 4899
104 104 833.3 128.2% 4899
105 105 783.0 o, 5306
106 106 Modulo 8 (RTG) 6-7 1/2| 281 650 4 87 8670 126.9% 3306
107 107 833.0 0, 5306
230 26 108 108 833.0 128.2% 5306
- "89% ™09 | 109 8333 | 0o 5129
110 110 833.3 ) 5129
111 111 | Modulo 9 (RTG)16 1/2- 833.0 o 5306
112 [TE) 18 67 650 43/4 90 8500 129.5% 5306
113 113 833.0 5306
9
114 114 833.0 128.2% 5306
115 115 4298
116 116 4422
117 117 Man holes (lado sur 5129
24-L 31l-ago 118 118 cruces) 152 650 33/4 93 5023
119 119 5306
120 120 5306
121 121 833.3 5306
9
122 122 833.3 128.2% 5306
123 123 RTG(6 1/2 @ 8 1/4) 833.0 o 6013
124 124 modulo 6 412 650 4 88 833.0 128.2% 5960
125 125 833.0 5306
9
25.L 3.se) 126 126 833.0 128.2% 5306
P 127 127 779.0 124.0% 4634
128 128 833.0 ) 4881
129 129 |RTG (1112 @ 131/2) 833.0 o 5306
130 130 Modulo 6 608 650 4 0 833.0 128.2% 5041
131 131 833.0 5306
9
132 132 833.0 128.2% 5306
133 133 791.0 o, 4687
134 134 850.0 126.2% 4599
135 135 833.0 4599
9
136 136 Losa#31/4@51/4 281 650 4 92 833.0 128.2% 2881
27-L 15-sep 137 137 833.0 0, 5005
138 138 833.0 128.2% 5306
139 139 666.0 102.5% 4280
140 140 Losa#71/4@ 8 318 650 4 93 750.0 115.4% 4705
141 141 775.0 119.2% 4775
142 142 558.3 4386
9
143 143 617.0 904% 4386
144 144 833.0 4864
28-L | 20-sep Losa#dBidylosa#S| o0 | gy 4172 85 128.2%
145 145 (completa) 833.0 4758
146 146 825.0 5306
9
147 147 833.0 127.5% 5306




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
148 148 750.0 4457
9
149 149 758.0 116.0% 4192
150 150 | Losa# 8 1/4 @ Losa # 733.0 o 5306
291 | 2Lsep 15 {151 | 9 U2modubo 9fasel | 92 | %0 5 83 7580 | 147% 5306
152 152 833.0 5306
9
153 153 833.0 128.2% 5306
154 154 833.0 3537
9
155 155 833.0 128.2% 4599
156 156 Modulo #2 crese de 833.0 5306
- - 9
30-L 22-sep 157 57 lado sur 420 650 41/4 93 833.0 128.2% 5306
158 158 875.0 5306
9
159 159 917.0 137.8% 5306
160 160 733.0 5058
9
161 161 750.0 114.1% 4599
162 162 833.0 4492
. R 9
31-L 24-sep 163 163 Cruse Losa #8 69 650 312 94 833.0 128.2% 2952
164 164 833.0 5306
9
165 165 862.0 130.4% 5306
166 166 783.0 4422
9
167 167 716.0 115:3%
168 168 800.0 5147
| - 0
32-L 29-sep 169 169 Losa#4 3/4 @5 3/4 65 650 4 93 833.0 125.6% 5164
170 170 833.0 5306
9
171 171 833.0 i 5306
172 172 783.0 4209
)
173 173 L 83/42a10 708.0 114.7% 4227
174 174 cgrsna leta) f:se L( 947 650 412 89 6630 107.0% 4652
175 175 pleta) 708.0 s 4528
modulo 7 de norte a sur
176 176 837.5 128.5% 5164
33-L 1-oct i;g gg 775.0 0 4245 =
- 0/
179 179 Losa83/4a10 750.0 117.3% 4222
180 180 829.0 4952
completa) fase L 608 650 414 90 121.5%
181 181 750.0 4935
modulo 7 de norte a sur
182 182 916.7 140.4% 5571
183 183 908.3 ) 5553
184 184 775.0 o 5023
185 185 733.0 116.0% 4988
186 186 Losa33/4a43/4 791.0 o 5801
34-L 11-oct 187 57 modulo 6 412 650 43/4 90 7910 121.7% =695
188 188 808.0 @ 5306
189 189 808.0 IE 5306
190 190 666.0 4669
9
191 191 750.0 108.9% 4952
192 192 |RTG- modulo 5 de norte 825.0 5235
9
193 193 asur 69 650 434 90 750.0 121.2% 5235
194 194 833.3 5306
125.0%
35-L 13-oct igz igz 833.0 0 5005 =
- 128.2%
197 197 833.0 4952
198 198 |RTG- modulo 5 de norte 833.0 4315
9
199 199 asur 67 650 33/4 94 833.0 128.2% 7659
200 200 833.0 5306
9
201 201 833.0 i 5306




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. |muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) |los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
202 202 7333 4598
9
203 203 758.3 114.7% 4598
204 204 833.0 6190
- 9
205 205 RTG- cruse lado sur 67 650 3 82 833.0 128.2% 5190
206 206 700.0 5306
9
36.L 18-0ct 207 207 700.0 i 5306
208 208 700.0 117.9% 5129
209 209 833.0 ) 5217
210 210 833.0 5660
9
211 11 Modulo 2 cruse lado sur| 281 650 312 84 833.0 128.2% 5907
212 212 700.0 5306
9
213 213 700.0 i 5306
214 214 766.0 4705
9
215 215 825.0 122.4% 4775
216 216 Losa741/4a81/2 833.0 5589
9
217 217 | modulo 5 de norte a sur 65 650 412 87 833.0 128.2% 5377
218 218 700.0 6190
9
37.L 21-0ct 219 219 700.0 i 6190
220 220 750.0 118.5% 4669
221 221 791.0 ) 4510
222 522 RTG-modulo 4 de losa 8330 5925
9 ~ 0,
223 523 3/4all i/qu denorteal 67 650 41/4 90 833.0 128.2% 5660
224 224 700.0 107.7% 5306
225 225 700.0 ) 5306
226 226 704.0 4846
9
227 227 750.0 111.8% 4598
228 228 Losa41/2a53/4 833.0 5306
9
229 229 modulo 4 fase k-2 630 650 334 91 850.0 129.5% 5306
230 230 750.0 6720
9
38.L 25-0ct 231 231 750.0 it 6702
232 232 800.0 125.6% 4598
233 233 833.0 ) 5005
234 [ 234 | Losal2sl4als 3458 5306
- 0,
235 535 Com[:gl;:ae\ r;_ozdulo 4 745 650 33/4 8333 129.2% 5306
236 236 750.0 115.4% 6030
237 237 750.0 ) 5977
S50 7% Terg ] 02 65
240 220 RTG-modulo 3 Losa 8 - 8292 5005
-| — - )0/
39-L 27-oct 241 AL 3/4a10 3$|rde norte a 69 650 4 91 8333 127.9% 2988
242 242 833.0 128.2% 5055
243 243 833.0 ) 5005
244 244 742.0 5058
9
245 245 783.0 117.3% 4881
246 246 Losa31/2a43/4 825.0 5306
- ¥ 0
4oL 28-oct 247 247 | modulo 3 de norte a sur 745 650 5 90 833.3 127.6% 5306
248 248 833.0 6508
9
249 249 833.0 i 6437
250 250 804.0 5306
9
251 251 750.0 119:5% 5111
252 252 | RTG modulo 1 Losa 7 817.0 5306
9
253 253 1/3a81/2 452 650 312 0 817.0 125.7% 5306
254 254 833.0 5305
9
a1l | 2900t 255 | 255 8330 | 282 5394
256 256 783.0 116.6% 5306
257 257 733.0 ) 5094
258 258 Losa131/2a15 845.8 5306
9
259 259 Completa 745 650 44 89 850.0 130.4% 5306
260 260 833.0 5447
9
261 261 833.0 i 5570




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
262 262 762.0 4758
9
263 263 733.0 115.0% 4722
264 264 | Modulo 2 de norte a sur 833.3 5306
9
265 265 Losa 2 a 3 completa 745 650 3 9 816.7 126.9% 5306
266 266 833.0 5836
9
43l | 1oy 267 [ 267 8330 | 282 5641
268 268 737.0 114.4% 4775
269 269 750.0 ) 4864
270 270 | Modulo 3 de norte a sur 800.0 5217
9
21 [ 271 | losa23i4aais | 420 | %0 3 89 7833 | 1218% 306
272 272 833.0 5836
9
273 273 833.0 i 5942
274 274 633.0 3679
9
275 275 591.0 94.2% 3749
276 276 717.0 5058
M 9
277 577 odulo 2 Losala31/4| 947 650 3 90 583.0 107.7% 2969
278 278 833.0 5341
9
aal | snoy 279 [ 279 8330 | 282 5412
280 280 600.0 93.5% 3838
281 281 616.0 ) 3803
282 282 725.0 5004
9
283 283 Losa31/2a43/4 67 650 31/4 92 170 110.9% 2863
284 284 816.6 5235
0
285 285 833.3 i 5377
286 286 829.2 5712
9
287 287 850.0 129.2% 5836
288 288 700.0 6544
9
289 289 modulo 1 Losa 5 67 650 51/2 86 7000 107.7% 5660
290 290 833.0 6238
9
a6L | 17moy 291 [ 291 8330 | 282 6238
292 292 837.5 128.2% 5623
293 293 829.2 ) 5676
294 294 | Modulo 1losa101/2a 700.0 6013
9
295 295 113/4 947 650 4v4 89 700.0 AR 4422
296 296 833.0 6238
9
297 297 833.0 i 6238
298 298 800.0 5447
9
299 299 800.0 123.1% 5641
300 300 modulo 2 cruse lado 700.0 5483
a - 9
47-L 18-nov 301 301 norte 947 650 41/4 90 7000 107.7% 5283
302 302 825.0 5483
0
303 303 833.0 i 5483




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 05 de Diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2011 Resultados Nuevos del Inf. N° 11
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: [Ermnesto Ortega | | Resultados Bajos del Inf. N° 11 |
| | Vaciados cobrados del Periodo |
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
304 304 716.7 4863
9
305 305 750.0 112.8% 4951
306 306 667.0 5943
9
307 307 Losa43/4 a 61/2 947 650 4 93 2000 105.2% 5695
308 308 717.0 5518
9
48-L 23-nov 309 309 717.0 i 5554
310 310 716.7 111.5% 5128
311 311 7333 ) 5128
312 312 Losa83/4 a 9 708.0 5465
9
313 313 completa 152 650 4v4 92 700.0 T 4775
314 314 717.0 5483
9
315 315 717.0 i 5483
316 316 725.0 4757
9
317 317 741.7 112.8% 4898
318 318 Modulo 2, de norte a 792.0 5730
’ 0/
319 319 |sur,Losa33/4 a 51/2 281 650 614 %3 800.0 (2208 5500
320 320 833.0 5069
0
5oL | 25n0v |32 | 321 8250 | 275 6005
322 322 704.2 109.9% 5028
323 s23 Modulo 2, de norte a 725.0 i 5028
324 324 ' 792.0 5305
9
325 325 sur, Lg§;7|;§ as 630 650 3 93 775.0 120.5% 5305
326 | 326 P 80| o 5927
327 327 833.0 ) 5942
NuUmero total de vigas evaluadas : 534
NUmero total de vigas tomadas :| 542
Numero total de cilindros evaluados : 509
Numero total de cilindros tomados : 561
NUmero de Vigas que no cumplen con las resistencia de disefio @ 28 17
dias :
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INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.

(Sampling Report of Portland Concvete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Profecsk +asnvacamcl de Coloa
Locafizacifn (Eocstion: Qoo

 Mnestra (Smaple) ch’,aﬂn v@*gg..j_( M—Q
Lugar de vaciado (Poaring site} Conk \ . wedudo™ &q_}u‘ o WY ST
Fecha do muestreo (Sarsfe date) | . o Y eR
Concretera {Concretz’s plant): & : g @z,fy\'w
Camién No. (GuckNa ) 4] SR
Hmamdeﬂmmmmj:v'ﬂe oud,
Hora de mezestres {Sompling time): NIE aw

Tt s 55351

feo

R S0 ”\‘—f.es’?&'o Ki{ o

Temperatora (Twperainng 0+ F

. RESULTADOS (Results)

[iA Viga 66" (626" Boma} [ ] cltindro 6"x12" (k2" Cylinder)

Robwa - | CHmiro No. Canga Ulthna. Ecfoerzo
. (litDate) | (Colader o) | (Upper Boumd Losd) (Stress)
93l fio] \M\- 9,400 - Y83 120. <% Aooudio: 11d. 726 |

IR I\ QS0 0% 10€.9 %0 P
1ol oz g o005 | &85 1051 % | [Frwded - (070 %
‘J0.dc%, 34 800 -\ 708  AwBI%n} .
2vwfip 1 \3S LOO50 8375 | /28:9 | Promsdes’ [28-5/6
A dine| 136 | 10000 233, | /28.0 - ~

Tomado por (Tikm by (Zetesa (s / Yails nga Torequerida (reguird fck -

WMWk_ . . Y " o )

OBSERVACIONES (Chservations):



".:i
=

INFORME DE MUESTREOC DE CONCRETO MYEGSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Poriland Concyete and Axial Compresion Report)

Proyocto (Profecsk Teevocser it de Colow
i.ocalizacion (Y ocaiton): CI.‘:COU
ot (S lov |
o i Voctodo 3 (h2)

Lugar de vaciado (Paorizg sitek: naddolo |

Tase'\c‘agof“‘_ Lok

Fecha de muesireo (Sewfz dats): O\ - octylbre .70t 0
Fechn d= peweba (et dave)

Concretera (Concretz s ploat): |-
Camion No. (TisckNo.): (O .
Hora salida de planta [Pl depariore tima): |1 5T ao
Hora de nusestven (Sonpling time): L7220 pie

-~Factura No. (favaice N )k 1 0(pS 6 L

Shampe

%"

foz
ure 650 -F@bé/gso e/ .
Temperabra (Tempéraiue) TO* F

¢l gam €foQ£S

.m_as:il.mmsmm).- B :
E’mmrwm [} Citindeo 6717 512" Cylinder) _[jonn(am-}'
. (mrméa. . WI‘;‘;} {tpper. e . {Stress) .." , {Hm:ultg i {Ohrenwi'w:s?
és%’a“'/f;é Y 5 Zo6. - .5 WL Q. L% N Canedin : WI.3%
T o] 9, 00-0% 750 ns-4%1 o L
/Z%émo: ) 9050- % | 879 [22.6% Wenwde. 121-4%
Wiy | (B 000 | 750 /64l > I
Jio/Nalio | 1B (1000 - 9o 7| 14O ,/uzméo._/w#;
odiz] 185 | 10900 G065 /277 -

NN

st poc i Gt (Woo | R Barriggve

Realfizado pwagﬁuudlv}.: .

e
-

roquerida (reguired fc)- -



- -
& Ingenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

e *
Proyecto (Project): Fmocanld do MW

Localizacion (Location):.
Estacién (Station): _
Muestra (Sample): Lhetadlo N*BE-L

Lugar de vaciado (pooring site): L0l G pa) /@]
Fecha de muestreo (Sample date). _//- oclidne - 2010
Fecha de prueba (7est date): i
Concretera (Concrete’s plant). /@m’u 5477
Camidn N° (Truck N°). “#/Z

Hora salida de planta (Plant departure time). /42 217}
Hora de muestreo (Sampling time): {5 pro> ‘
Factura N° (Invoice N°): /@72

it

4

Slump: 7 §
fo: G0 Y1/ 300Kec
MR:

Temperatura (Temperature).°F 90°F

' RESULTADOS (Results):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Gilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) (] otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) (Perceni) (Observations)
[Libras] [psi]
97fotfio | 194 9,500 75 | 119.2% |twmedio: 1002 |

1o diad) | 185 8,800 753 112.8% |
iy feol| 196 9,600 79 | j21.9% \Hodo: 191.7% -
b | 197 9,600 | M/ /2-7% /
@ pelo | 182 qroolpls) | 808 | (244 |Prombls’ (4470 |V}
Spdiey] (99 77&{/0&1@) R | 124y

Tomado por (Taken by): ﬁﬂéfl@b ﬂl&r}D fc requerida (required fc): _
Realizado por (Performed by): Lt77 (¢

OBSERVACIONES (Observations):




/ o

( e
& Ingenieros Geotécnicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.; (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 2798-0365 - E-mail: ingectec@owpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):Wﬂ %’J .

Localizacion (Location):
Estacion (Station).

Muestra (Sample): Lctad) #°55L (H-/) s
Lugar de vaciado (pooring site): PI mcdely & Ao Hols

Fecha de muestreo (Sample date): )5~ Oetschis - ZOZD
Fecha de prueba (Test date): )

Concretera (Concrete s plant): B (,QZ/)W)
Camién N° (Truck N°). (9 4 !
Hora salida de planta (Plant departure time). Z:0Za/7
Hora de muestreo (Sampling time): 260 asn
Factura N° (/nvoice N°): A

Slump: L0245

fo: G50 ‘Mﬂd’/ @@KG{/

MR: ¢
Temperatura (Temperature):°F __@,Oa

RESULTADOS (Resuilts):

(¢/] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (1) cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Siress) {Percent} {Observations)
[Libras] [psi] .

st | /90 8,000 Gl | jpp-5%  (Hhmpdiw - B3 4%

208 | 19/ 9,000 760 [|164%
2/ nsrhoe |9 9,900 B85 | 126.9% lnswmedio. /2117

., 1 /9% | q,000 750 | 1t5.4% I |

o7foicho | 194 | /000 8333 /281 [l 7250% _|v;
Bodir | 196 9500 7920 /2.8

Tomado por (Taken by): é_&zg @2@ & @mﬂ) fc requerida (required fc): (S0 (\,591{/390&0/

Realizade por (Performed by): ﬂ/ﬁ Wiﬂ)

L

OBSERVACIONES (Observations):




o . {
Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@ewpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.

(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): _{ it ”ILMHJ)?/Z Ao (be’m

7 F
Localizacion (Location): _ £ P L2

Estacion (Station):

Muestra (Sample): Uneiodp 712554 (H-5)
&

Lugar de vaciado (pooring site).
Fecha de muestreo (Sample date): (5~

Fecha de prueba (7est date): .

Concretera (Concrete’s plant): m%n

Camién N° (Truck N°). _ X7

Hora salida de planta (Plant departure time): #7147

Hora de muestreo (Sampling time): -2 .. L 045 a7

Factura N° (Invoice N°):._._ 1760
Slump: ﬁ?f”

fe: @508(.&!’550 Ko~
MR:

Temperatura (Temperature)."F 94 ©

RESULTADOS (Results): IR

(V] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) (Percent} {Observations)
[Libras] [psi]

olin| 9| 10.000 () | 628 | 1280% |toudio: 178.0%

godin, | 197 (O,000(plw) | 822 | 19%.9%

ojurow| 196 | i0000(oly) | 823 198.2% | Aomedin: (98 3%

20l 199 110000 (pls) | B> 188.3%

oalizlio | 200 | 10ooo(pl) | 825 | 19874, |Prowudees 128-2%

Blodiey | 201 \0 ooo(;:?ﬂw'i 823 {281/

Tomado por (Taken by): aa!w/ _ 4 fc requerida (required fc): éﬁogloxl@ tf/
Realizado por (Performed by):yf,bl?ﬂ? ‘ @)

OBSERVACIONES (Observations):




ot

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAHDY ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.

(Sampling Report of Poriland Concrete and Axial Compresion Report)

Pmyecb(hn_pmz}:':El\h,o o_o.M,J de Celew

Estaciéa (Station): ey

Muestra Sampte) \Jo ¢ Jad0 0236~ L (M ==
I.ngardevadado(lhmmgm).'grb Crore (d!@ g»m. % ?’;‘

Fecha de muesiren (Semple date): \D- Oclilors -0 O = gs-?ﬁ
cmuﬂua[&mms;hn). dcfmn‘-cgm @C{"‘-“M‘) E&; O i
Camién No_(GuckNo.): (VG5 . ' e

Hova salida de planta (Plant departure time): (7)39 Pwl 3 :
Hora de murestreo {Sampling tme): |20 ot : ;

-~ Fagtura No. fivaice Na.): | 0413

Slump: 5\( )

fer ‘

ane (DTl zc0 oy

Tmahnmam}:feﬂ-p

o RESULTADOS (Resulss)

[ Viga 66" (6°s6™ Beas) [ ] cltindro 6"x12" (612" Cylinder)
 (fetDete) | (Colinder Na.} | (Opper Bomd Losd) (Stress)
aama-ub FaYa ¥ QR00" . 123.3 .

ddua | SO q 00 % | €93 A S
o9y} 20% (0,000 (plo)| 352 82% |[Voudio\R2% |
/5 d1l ans 10000 (plw) ] BP0 1963% 1N [
loldeiio | 20k 400 plw |- <[00 077% Wasmedin (D7.7% 4|
Mdis, | &7 2,400 ':;;_‘a_oc_) 107 % : |

Tomdopormbmby)}&um LMQ ‘ B@M o @L"‘D fcl‘eq“e"da(mﬂ'ﬁdfﬂ}-

Realizado WW&J}.

OBSERVAGIONES (Observations):



;ngemerns Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507} 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail; ingeotec@cowpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

—1 .
Proyecto (Project):ﬁfﬂﬁﬁcdﬁ&i@ KIJ/M

Localizacién (Location). __{{)
Estacion (Station):

Muestra (Sample): L1000 >3-, //77-;?2 _____
Lugar de vaciado (pooring site): mdedp f) ’QIMM &6{9 e
Fecha de muestreo (Sample date): _/ &- Ocliind - 2010
Fecha de prueba (Test date): 5 s
Concretera (Concrete’s plant): &gﬁm C(’,Z/QMJ/Q
Camién N° (Truck N°): 28!
Hora salida de planta (Plant departure time): &2://£r7)°
Hora de muestreo (Sampling time): <47 f72222)
Factura N°((In£tlfoice N°Y: L0 25/

Slump: Y
fo: QB0 S [0 46
MR: r 7 ¢

o0
Temperatura {Temperature):"F &4

RESULTADOS (Resuilts): |

(1] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () cilindro 8" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) . (Percent) {Observations)
[Libras] [psi]
oxJnoyfong| 2008 | 8,400 w0 | 107.7% | Boedin. 1119% "
IS o, | 9209 10,000 823 128.2,

18)a57fe0sd]_ 2010 000 pls) 1933 /282 [prmmwatw 128.224
28dip, | 204 | 00 (pl) 828 11282 ]
Lideto | 202 | G400 phy | <900 [107.7% [Hemeduo :101.7%
B9din | 2012 | 8400 pu | 700 | 1077%

ﬁﬁg\ Bﬁ

4
Realizado por (Performed by). Tk

Tomado por (Taken by): . ;d// ﬁo@/fm ﬁﬂrﬂ fc requerida (required fc):
il

OBSERVACIONES (Observations):




¢ lngenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mall: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Repori)

el .
Proyecto (Project). “1% whocamt de Cﬁ(ﬂﬂ
Localizacion (Location): Galor
Estacion (Station): ___

Muestra (Sample): (faceadp NELT-L (i )77"1) )

Lugar de vaciado (pooring site). Ao Ta 8 modulp#6 b nhle a e,
Fecha de muestreo (Sample date): £~ Oiluebne - 2000
Fecha de prueba (7est date): ___. '

Concretera (Coricrefe’s plant): _‘ééh/ﬂtlg'/ﬁ? @W _

Camion N° (Truck N°): €25

Hora salida de planta (Plant departure time}: B:50 al‘??ﬂ

Hora de muestreo (Sampling time). D/ arn e

Factura N° (Invoice N°): /0700

oL

Slump: “1{/'2’

fo: (40 Qleg /350 £y

MR:
o

Temperatura (Temperature)."F Q7F

RESULTADOS (Resuifs): |

(7 Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Gilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi] i
#Jnferd_20/4 9,200 Yole | 117.8% |Ppmisdis 4 122.3%
/ddal | 2015 990 | @75  |126.9% |
18 (26 fuod 206 | 0,000 (M) | 853 | 199.2% | Verdin: /8. 27 S/
2o | 2017 10,000 (o) | 827 /83 %f L _
lo|dit [0 2009 ©400 pws |00 [107. 7% Kenwebn . 1077 70 /q
Bbdis | 70/9 BaO pw, | 760 [ 107.7%

Tomado por (Taken by ke, fo éﬁ% : fc requerida (required fc):
- ;/ E /mwé
Realizado por (Performed by)./u/ao't/

OBSERVACIONES (Observations):




-

[ _
& Ingenieros Geotécnicos S
CONTROLDE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014/ 979.-0413 - Fax: 279-0385 - E-mail: ingeutec@mpanama.net

iINFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project)ﬁﬁ&ﬁid 7.2 W
Localizacion (Location). Cotor)
Estacion (Station).
Muestra (Sampie): M«t@ 257-L () -2) :
Lugar de vaciado (pooring site) K& tulp #7 dﬂ@ f)’ﬁd/
Fecha de muestreo (Sample date): 8- Ot - 2oL
Fecha de prueba (Test date): ./ ,
Concretera (Concrete’s plant)izbvnﬁ’ QU (é/M’)MzLJ
Camion N° (Truck N°): N
Hora salida de planta (Plant departure time): [/ 457
Hora de muestreo (Sampling time): /2.49 a2
Factura N° (/nvoice N°). 10702

Slump: 72

fo: @50 //@z’/%o /{ff
MR:
Temperatura (Temperature):°F ?00?

: . ./
Hala 1l oo

RESULTADOS (Results).
() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N*® Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) (Percent) {(Observations)
[Libras] [psi]
¢/ fomo| 2020 9,000 D | )5 3% |imuds , jpSk ¥
Ak | o091 9, 500 79/ | j2/.75%

, o0 | D000Ws) | 982 | /2604
e Bl 2o0d | BADOWs | 100 |7 10u1%| Hmiohin 107122 4
Slodus, | 2025 LoD Ows | (00 107.7%

f%m{wfo 2095 | (0,000 (dw,) | 25 /zﬁ-%.%wzm/;azu X

Tomado por (Taken by):(EP'-uo‘/ ,Mmmga / Mﬂ"fifi @2&“0 fc requerida (required fc):
» / -

Realizado por (Performed by)Z2var]

OBSERVACIONES (Observations):




e

- ¢
& imuenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (§07) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: Ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): “Foinpeawil oo Colonz
Localizacion (Location):
Estacidn (Station):
Muestra (Sample): Liaceadpo n® 3B-1 (m- l)
Lugar de vaciado (pooring site): % @534 4
Fecha de muestreo (Sample date): _85 - oclihae - 70"
Fecha de prueba (7est date):

Concretera (Concrete s plant). #W 8’101644)
Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time): 7:40 a
Hora de muestreo (Sampling time): £:3 aun |

Factura N° (Invo:ce N°Y. (07172,
Slump:

fo:_(GOO .Mz/ae’o Ay
MR:

]
Temperatura (Temperature):°F _9/

RESULTADOS (Resulls):

(] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] [psi] _ !

2002006 | @450 vo4 | 108.3% (Homedio : 11i-B%

6ol | 8097 9,000 750 [15.4%
24 fwsolio| 2098 | (0000 833.2 | (8.2 |Shpmetee: (0% %o
90deiy | 2099 | /0200  |850-O /304
201 [10] 2020 | 9.000 pli | 950 | ISA% | eoitdin 1S .4%
Bodus | 503 9.0mpla | 750 | [IC.4%

Tomado por (Taken by): @@ %’WQ fﬂfé% %ﬁ fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): ‘,@

OBSERVACIONES (Observations):




o T

v

{ o (
4 Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tei.: {507) 279-0014 1 278-0413 - Fax: 278-0365 - E-mail: ingeotec@ewpanama.nat

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): Fonacomnd_ds GD&W
Localizacién (Location): Cpls7?
Estacion (Station):

Muestra (Sample): Unetado r° #%-| (m-2) W
Lugar de vaciado (pooring site): ~oa /2% - M &mﬁ@zﬁ
Fecha de muestreo (Sample date): 25 - gcletne - ZOLO
Fecha de prueba (Test date). _, ’ .
Concretera (Concrete’s pq!zr?: ﬂﬂ&?ﬂ" éW i
Camion N° {Truck N°): % _
Hora salida de planta (Plant departure time): 10: 46 am
Hora de muestreo (Sampling time): {1 156 am)
Factura N° (Invoice N°): 107169

Slump: 53/4”

fc: 290 W / 250 )’(3/

MR:
Temperatura ( Temperature).°F

RESULTADOS (Resuits): | | _

Viga 6" x 6" (6" x 6" Beamn) () cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

4 {oie K-2-

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] ipsi]
Blurfog | 2082 4,600 RO0 | 193.1% [\emedic /85 675
Bdip | 2052 10,000 Q3 | 188.(%

24]peufio | 2074 IOI50 805 6| 120-1 | Puornuedes. 129.2%

30debrs | 025 10000 223.3| 128§

10ldu 0] 507 000 sla| S0 | 1\S.4 %1 rendun . 15-4%

Bldas | 8037 qooo?u& NNe) [S4%

Tomado por (Taken by):% @{QIZ‘ % gé;@ fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by); 7d1% .

OBSERVACIONES (Observations):

> b%

5N



C ,
¢ Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tek.; (507) 279-0014 / 279-D413 - Fax: 279-0365 - E-mall: ingeolec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

— .
Proyecto (Project): Mﬂﬁﬁ'ﬁ
Localizacién (Location): __Colen
Estacion (Station):
Muestra (Sample): Unesado n®A4-L
Lugar de vaciado (pooring site): ' 5 8% q /1074
Fecha de muestreo (Sample date): Y- elidy - 2000 ok
Fecha de prueba (7Test date). D
Concretera (Concrete’s plant): &M—fuw‘ﬂ &IMM
Camién N° (Truck N°): -6 ° '
Hora salida de planta (Plant departure time): /4.’08,
Hora de muestreo (Sampling time). /845 2]
Factura N° (Invoice N°): 107,974
Slump:
fe: (50 M/%O 7‘))?1(
MR: g
Temperatura (Temperature).°F 91°

RESULTADOS (Results): :

@Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro {(Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress}) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

ourfd 227 | 9,600 800 | 22.1% [Qomedio: /20-12%
16 diay) | 056 9150 762 7.2 %

09 4ic> | 2040 aQqso R29-2 | 127(

X
27 [Novf2oig 2929 | [0 00O 833.2] 128 .2 |Phovtdee 11279 %5 |X
22| dwfuol 2041 | 10000 Tgn) | @23 1782 |Viornidap - 128-2% %

o ditn| 50#2 | 10,000 (ghs) | 85> 1289

Tomado por (Taken by).;fmm Qﬂ%\%’%ﬁ&* Q;a}wo fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




. o
& 1ngenieros Geotéenicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 278-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project)w O&’ CD/LUW

Localizacion (Location):

Estacién (Station):

Muestra (Sample): Lhecadld - 40-L

Lugar de vaciado (pooring site): ‘@/ B4 @ 4“%’%43 e /Zﬂi @/4"7'

Fecha de muestreo (Sample date). Z8 - JiZeble - 20/

Fecha de prueba (7est date): G

Concretera (Concrete’s plant).

Camion N° (Truck N°): Vel

Hora salida de planta (Plant departure time): £~3/ m

Hora de muestreo (Sampling time), /200 madl

Factura N° (Invoice N°); LOZ3XE

Slump: i

fc: éﬁv %&/350 )‘(

MR:
J

Temperatura (Temperature):.°F A0

RESULTADOS (Results):

(v Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (7] cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Uitima Esfuerzo Porcentaje - Observaciones
{Test Date} | (Cylinder N°) | { Upper[ LBlg::;nS?' Load) (!:‘.{1;255) (Percent) (Observations)
12wl 2043 | @3 20 72Z | N IO (e 17325
'% @{?4 Zo# | 9,400 783 | /20.5% ’
0fio| zoze | 10000 B33 -2 (28-7 [thmeds /1276 Ya
294, | 2046 qq00 8950 | /2¢.9

\gi)io | 2047 | 10,000 o | 223 12 2% | “Drovicto « [28 L%
Bl diin| 2098 | 10e00 plo | @xs> | 17899

Tomado por (Taken by): / W%W//WM fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by);_ jﬂ%

OBSERVACIONES (Observations):




( ¢
Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeoteci@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQ DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto {FProject): *M,OCAMJ A CaéT)

Localizacion (Location): __ (4N &)
Estacion (Station):
Muestra (Sample): Laerado o 4l-L (m - /)
Lugar de vaciado (pooring site): HIG modulo #1 /ﬂ)ﬂ)) '7/3@ 8V2
Fecha de muestreo (Sample date): &/7- Ocleebore -~ 201’ :
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s planﬁ %W@UY? &
Camion N° (Truck N° )

Hora salida de planta (Plant departure time): 200 am
Hora de muestreo (Sampling time), 767 ar
Factura N°, (invoice N°) [0735%

Slump: 30"

fc: (850 M/EEO IL{‘R/

MR: -
Temperatura (Temperature):°F G0

RESULTADOS (Resuits):

(V] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cyl!nder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Dalg) (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

lurfed 2049 | 3,650 B4 | /23.77 \Hpoicdio : (/9.5 %
A tes, | 9050 9,000 P50 | /15-4% _ |
i 10| 205/ | 9800 8l 1250 |Pusrudin /05 ¢Ja ¥
I8disar| 9052 | Q@00 | &IT 14256 | /
24lgifio] 853 | 10,000 Oy | 653 [ )98.2% Volde- 1827 i
b, | @057 | 10000 oo | %) | 178.27

Tomado por (Taken by):g—m%ﬂ Qfﬂ%\\}ﬂ l @rmtn @{G%Oj fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by}: JL&

OBSERVACIONES (Observations):




Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.; {(507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: Ingectec@owpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project]’= MMJ Ao (i] Q&Y)
Localizacion (Location): ( /{_-')&777
Estacion (Station): \
Muestra (Sample): Lascaolo iP41-L(m-2)
Lugar de vaciado (pooring site): 1272 a (5 @eﬂ’f)ﬂ% :
Fecha de muestreo (Sample date): 27~ Oclubne f’&@LO
Fecha de prueba (Test dafe). __;
Concretera (Concrete’s plant): Hormicm &fs’m
Camion N° (Truck N°). 45 v ' RO i
Hora salida de planta {Plant departure time): {{: Q2@ ‘
Hora de muestreo (Sampling time). £/ ‘44 @r7> o
Factura N°;(élzyoice Ney: 107574
Slump:
fo: @50 BL@JZ/%O Kg’
MR:
o
Temperatura (Temperature).°F 89

RESULTADOS (Results): -

Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) [ ) Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Uitima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]
Rl fwd 2055 | 9,400 18> | 120.5% [Viomudi: 6. 6% X
[ddio, | 2056 | BR00 722 | 112.8% r
| Dfuwfro| 6057 | 40200 B850 |/70.8 | Dhamedis 2047 X

28dson | 2058 | [O150 845.8 |/30.4 | |
HMldufo | 9089 | 10000 pls | $23 128.2% ypomod ) [78.1% |6
g dd | 800 | 10,000 P | 9% 118 .27

Tomado por (Taken by):_g “ku a-fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by)::émw@ ﬁ 'ELA

OBSERVACIONES (Observations):




C ("
ingenieros Geotéecnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 278-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): “*va 47& %
Localizacién (Location): g;'én’)

Estacion (Station):
Muestra (Sample): [édddd/&/ /79{3‘4 //1?7-'/)
Lugar de vaciado (pooring site); . Loa P2 _sorrols
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date): y
Concretera (Concrete s plant): )%%MW éé)
Camién N° (Truck N°): 25~ 4

Hora salida de planta {Pl/ant departure fime): 8 Z@ ¢}
Hora de muestreo (Samp!mg time): PO a7 :
Factura N° (Invo:ce NeyeD D
Slump: 5

fo: @60 (Loe/FED n/{:/
MR: _
Temperatura (Temperature).°F Y5

RESULTADOS (Resuits): _

(V] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N*® Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cvlinder N°) | {Upper Bound Load) {Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]
5lou|zorol 206/ Q150 92 | 117.2% [Coredin' 15.0% X
Mdind | 9062 Q200 733 | 12.89%
o] 2003 [ 1o000 822.2 | 178.2 [hhmmudio: 1269% [©

29 Ny, | 2064 9,800 8le-T | 125 . (n

ey

\

2700l | 20es | 10000 [ | 9855 | 123 2/ { Hrnodo. 1787 %
Hod, | 206l | 10,000 pih | 4355 | 17%.2%

Tomado por (7aken by): ﬁmmin\g'ﬁqm lQnﬂm Do fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): \inﬂm‘tﬂ QOJ(EC&CD

OBSERVACIONES (Observations):




4 C
Ingenieros Geotecnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.; (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mall: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Projecf):—\‘._u_mmm s Colon
Localizacion (Location): Culon

Estacion (Station):
Muestra (Sample): Alm:m n°43-L (m—Q)
Lugar de vaciado (pooring site): P2 ole Mol @y~ Yo
Fecha de muestreo (Sample date): _{- DTl - 200"
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant): TZ/orm/CiOf) (@zafe&s
Camidn N° (Truck N*®): 4/:?0

Hora salida de planta {(Plant departure time}:. '759 am
Hora de muestreo (Sampling time): . A129 am
Factura N° (/nvoice N°): 10944

Slump:
fc:
MR:
Temperatura (Temperature):.°F

RESULTADOS (Results): |

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° | Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Siress) (Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

Blumo| 2060 | Beso | 787 |1/2.9% | Hwuds- 1/4-4%

% rdﬁ”‘ﬂ 7068 | 000 B0 | /1649%

Zomeulio| 2069 A0 8e0-0 | (23 .1 |"Punvudue. 12!.8 Y,
Mdiass | 7090 | QABO . | 83> | 7p.C |

27)deefio | 2071 10000 pW5 | 4233 | J78.2 7 Vidonschn - /28. 27
Aoddd, | 9072 | 10,000 gl | 4353 | j24.2%

0
Tomado por (Taken by): %mdﬂm@ ‘Qlé.u) @)onnlﬁ‘) fc requerida (required fc):

Realizado por (Perforrned by): (

OBSERVACIONES (Observations):




(‘ i
‘ . i o (
V Ingenieros Geoteécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507} 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):MW 74 (/0(677

Localizacién (Location):_COLY?

Estacion (Station): ,

Muestra (Sample): theaolp °44-L. Crn - i)
Lugar de vaciado (pooring site). 17705&&[0 Nz M / o 5/4

Fecha de muestreo (Sample dafe): B- Msvisrring - 2&0
Fecha de prueba (7est date):

Concretera (Concrete s plant): i%)mﬂaﬂ‘ﬂ & WM)

Camion N° (Truck N°):

Hora salida de planta (Plant departure time): _//:ZZ am

Hora de muestreo (Sampling time): /" 57 arm -

Factura N° (invorce N°). L1075/

Slump: 3"

fo: @50 W/ 350 A/Y/

MR:
5

Temperatura (Temperature).°F 0

RESULTADOS (Resulfs):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cylinder N°}) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) {Observations)
) [Libras] [psi]
Blurfoeo| 2073 [10L000 | 3499 F
Tdian | 03¢ | 105,000 3. LT
2 Jnov o OOFS” | JA2 90 5058 %
(odioy | 80FHp | 140580 4969 X
el Ji0|_ 2097 | 167,000 | B34
79dis, | 2098 183000 |s2/Z 7

Tomado por {Taken by):
Realizado por {(Performed by):

. M ﬂzg}‘”) fc requerida (required fc):
NI

OBSERVACIONES (Obsenvations): Yl ammcre?ss o «osecied”.
7 T ‘/ 0

—



( e
&, Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail; ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.

(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):my dle (ol

Localizacion (Location):

Estacion (Station):

Muestra (Sample): yaan/r"n P dl-L - /)

Lugar de vaciado (pooring site): il 12 @Dﬁ) / @€

Fecha de muestreo (Sample date): _&M ’20

Fecha de prueba (Test date):

Fd

Concretera (Concrete’s pl ng.
Camion N° (Truck N°):

Hora salida de planta (Plant depariure time): /22 a

Hora de muestreo (Sampling time). £(-&7 @/

Factura N° (Invoice N°Y. _LO75/L
Slump: .3’

fe: G0 Yl (350 Ky
MR:
Temperatura (Temperature)."F

RESULTADOS (Results):

@Viga 6" x 6" (6" x 6" Beamn) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Daie) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] Tpsi]

ol 55| 700 | G2z | 717-% it 927 %%

Fduw | 2o 7,100 59/ 0.9%

7-di 10| 207 | 8,600 gl | 7171 109.9% | Romudid 107 5%

| 26 ciaD) 2036 B0 ., | (B2 105.1%

Ytwe-1i | 2097 | 10,000 A5 | EBH 102 2% ([ Qenedw - 128.0%

Doder, | @038 | 10,000 P05 | 22 | 98 2%

SN

YL allmtlinag .UL. 7 5

Realizado por (Performed by): M l-r

W
OBSERVACIONES (Observations)."—f/mmaé RO o i, % Leaed s ADZ%MM
7 7 . 7 7 v d 7 7

’ o 2t

Tomado por (Taken by);

fc requerida (required fc): @S0 féﬂl@g c Kg/



[
(\.__. - {
</ Ingenieros Geotécnivos, SA

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {(507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

— -

Proyecto (Project) —+znac ard Ao ( n[m")
Localizacion {Location): QC(a-n

Estacion (Station):

Muestra (Sample): Uneradp n°44-L. (m«’Z)

Lugar de vaciado (pooring site). 4003 3% & 4% -
Fecha de muestreo (Sample date): B- 101l 10 dﬂ@D/ﬂ .
~ Fecha de prueba (Test date):

Concretera (Concrete splan& Hwynuqm 82{)’&%4)
Camidn N° (Truck N°):

Hora salida de planta (Plant departure time): _42:44 pm
Hora de muestreo (Sampling time): (8. '\‘;Opm
Factura N° (Invoice N°): /0747

Slump /4 7"

G,éow BSO K/

MR. 7o
Temperatura {Temperature):.°F q

RESULTADOS (Resuls).

(1) Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (V] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

15naifard 2079 | 108,500 3929 X
Tder, | 080 | (09500 | 3.903 [/
4/afio | 08\ | /41580 | 5004 I}
odiear | B2 | /57500 41862 ></

v

i frod, 9083 | 148,000 | 5735
Dt | 0K | 7. 000 | 5377

=\

Tomado por (7aken by): t&-&m%«{:—\ E\JV“S:'QD D t\)'- fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): WQNW% 0 Gap.

i
OBSERVACIONES (Observations): 5/ énw,% N W
I [*)




o

f,.-)‘rf-..i
L i ., L
s INngenieros Geotecnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507) 279-C014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail; ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project)%@ww/;/ ds. &O@ﬂ

Localizacion (lLocation):
Estacion (Station):
Muestra (Sample): [atnrnto PPH-L (m-2)
Lugar de vaciado (pooring site):y/éDa) 5/%. ad %
Fecha de muestreo (Sample date): {7~
Fecha de prueba (7est date): ‘ : _
Concretera (Concrete’s plant): A
Camién N° (Truck N°). _€42"7
Hora salida de planta (Plant departure time): /Z .’/4;
Hora de muestreo (Sampling time): /250
Factura N° slnvgice N°): LRSS

Slump: S/ ,
fo:_GED o226/ 350 Ao
MR:

2
Temperatura (Temperature):°F 7=

RESULTADOS (Resuits):

(1 Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (7) Gilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Uitima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cylinder N°} | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent} {Ohservations)
[Libras] [psi]

Bhvtme 2075 | 7200 V7 .35 1rmatts - 9355 | X
DK 2080 | FL00 Gl | 285 | |
ldiio | zo8) | @700 25 | )15% [Ymmadio 110.9% |47
200ld | 2082 | B0 | 7Y Vn.%% ,

slf)i9 | 7082 | 9,400 Moo | 195 62 [Diormdio: 1267 |,

Spds | 2ogd | 10,00 8253 1238 Ly d
Tomado por (Taken by):‘%;%&_ fc requerida (required fc): éSD Wé@ I&Q/
Realizado por (Performed by} ; L et/ v/

7

OBSERVACIONES (Observations): 2 deceils MW % oty dr Ao/ et
. - 2, , y. ¢ ] ~ 7 7 A

B D S Aeas A Lorced A (oo Lecre e vt K




- -
¢ _ ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 278-0365 - E-mail; Ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQ DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): mﬂﬁ%&p

Localizacion (Location):
Estacion (Statfion).
Muestra (Sample): #
Lugar de vaciado (pooring site):
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camién N° (Truck N°): i ,
Hora salida de planta (Plant departure time). __2-3 7
Hora de muestreo (Sampling time):

Factura N° (Invoice N°): 0777
Slump: 5l .

fe: L 50 Z{é/m@

MR:

Temperatura (Temperature):°F 8¢

_ 'RESULTADOS (Resuits):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (©Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones

(Test Date) | (Cylinder N°) (Uppeﬁgg;c]f Load) {S{tggﬁsj {Percent) {Observations)
2epfiol 9 8@ | [ @LEEOD | 5Fi%- K

Z&{u’/z? 28Y | 50008 ; | L8365 |1 Y
pi(de (0| 284 Q000 Sute| B4R | nb
18des | 289 | (6000 Glts | £6LO [V
12-bue-t9) 290 | 0,570 plo| G230 |~ Y
Bl di| 291 | [9(.870 g | ©23D | Yo

Tomado por (Taken by): fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




s Ingenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): %U’UOCMLJ
Localizacion (Location):
Estacion (Station):

Muestra (Sample): __LﬁfLCLégD # Lo-L /M"U 4
Lugar de vaciado (pooring site): __ml H#O, IAMJ,ZDI

Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plant): __} AL g 72
Camidn N° (Truck N°): 67 J

Hora salida de planta (Plant departure time): C? '3 7
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invoice N°): /0779
Slump: 52

fc: 17 h) F@qf{}b;u

MR:
Temperatura (Temperature):°F ¢

2420

RESULTADOS (Results):

iga 6" x 6" (6" x 6" Beam) D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) {Cviinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] ipsi] .

M/Uou/m 28 q4950 £29.2 1127 (o | Fhomutes /29-57»

Tdie»r | 287 | L0260 850-0 | 120.8

loldiefio| 280 | €400 puw | ©i00 | 1057.99% [theoadio 1077 %

Woind| 289 | G400 pluy | MO0 | |o957%] ]
gehe | 290 | 1000000 | 92> | 128.2% [Yome dio - 17¥.27%

T =

Aodio] 291 | 10,0000 | 2 | 17%9%

Tomado por (Taken by): /. C requerida (required fc):

]
Realizado por (Performed by):#%%u,éﬂ)i

OBSERVACIONES (Observations):




o e
& Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 278-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): ?’M@Cﬂﬂm}
Localizacién (Location): (.’ ﬂﬂm./
Estacion (Station):

Muestra (Sample}: _Lja_g;_agﬁ # 4& L /}U 2)

Lugar de vaciado (pooring site): g2 oy, /2

Fecha de muestreo (Sample date): _L'LA&M

Fecha de prueba (7est datfe):
Concretera (Concrete’s plant):
Camiodn N° (Truck N°): ‘
Hora salida de planta (Plant departure time).__/{- 28 Q
Hora de muestreo (Sampling time): "
Factura N° (/nvoice N°): 107720
Slump: J-I/L .

fc: 50 Efperinl

MR: 4
Temperatura (Temperature)."F 5‘]

RESULTADOS (Results): |

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beamn) (D Cilindro 6™ x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones

{Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Siress) {Percent) {Observations)

' . [Libras] [psi]
Zavef1o| 292 | 159000 | 5422 |

Tdis>| 297 LoD 500 | Sp Uz X
Il (0] 2G4 | 170000 2 v .
I8ds | 295 | 125000 S| 4407, |~ 29
12/fne 11| 290 | 170,370 don| (2238 |v

G dls | 29T [ 176,570l | (2238 |~ i

Realizado por (Performed by):

Tomado por (Taken »f;vy):'(f7 L, ‘%Méd_ fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




4 C
Ingenieros Geotécnicos, S.A.

v CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.
Tel. (507) 279-0014 / 278-0413 - Fasx; 279-0365 - E—mqi[: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)
Proyecto {Project):

Localizacién (Location): _ Cal g

Estacion (Station):

Muestra (Sample): o
Lugar de vaciado (poormg s:te). lea /0 /2, a / [ 9/{.[.\ Mg,- 7>
e Ao ?f)/o

21

Fecha de muestreo (Sample date):

Fecha de prueba (7est dafe): _
247 7

Concretera (Concrete’s plant): _
4:28a.m:

Camion N° (Truck N°): 7
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):

Factura N° (!nvorce N°): (0770

Slump: 4 /J-

fc: ly 50 ZJMW
MR:
Temperatura (Temperature)."F _&9

RESULTADOS (Resuits):

@’ﬁiga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Gilindro 6" x 12* (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) {Cylinder N°) (Uppe:i Iﬁsﬁl;sc]f Load) (S[J.‘lg.zis‘],s) {Percent) (Obselrvaﬁans)
24/vmfio | 297, (050 | 8375 | /1289 |Yhpmitis. /29255
Tdiey 1792 9as50 |R29-Z |/127¢_|
Holdw lio | 294 G400 ol [ w00 (107 7% Hewmudin . 167.7%
1Sdiad| 295 R40 pls. | SI00 | 87 7% |
-ty | 290 0000 bt | 62%  1178.2°/ ( Lypnodhs  173.2%
sodd, | 297 | 10,000pks] @55 |i78.2%

Tomado por (Taken by):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):

fc requerida (reguired fc):

T KX



4 (
& Ingenieros Geotécnicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 278-0365 - E-mail: Ingeolec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): -EO ANOCe YL/LLJ)
Localizacion (Location)'
Estacion (Station):
Muestra (Sample): MQO '.ﬁi A—? L
Lugar de vaciado (pooring site):
Fecha de muestreo (Sample date).
Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camidn N° (Truck N°).
Hora salida de planta {Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (/Invoice N°). 1O 74
Stump: (3 : _ —
fc: oSO poi A JPXQ?//U‘DM
MR: _
Temperatura (Temperature):°F A

RESULTADOS (Results):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (D€ilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent} (Observations)
[Libras] [psi]

o2lmcio] 292 | (54000 [BA47 ¢

1A dicn 299 1SA500 | BlA)

1] die10] 30O (%b5,000 pos | B4B3

Y

v~
28 dior. | 20 b=, opodus | 5482 |~
leu | 302 | 155,000 gl gﬁ%ﬁ v
Blo cwb 30> | /85,000 pln 5 |

Tomado por (Taken by):mm[w@ae\fc requerida (required fo):
Realizado por (Performed by):_\%_%;ﬂﬁ_&g;

OBSERVACIONES (Observations):

AN

SN



¢ C
& Ingenieros Geotécnicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 275-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): j!:;’f roCayr \\
Localizacion (Location):___Colawn
Estacion (Station):
Muestra (Sampie): \Jcrct “eedlo oy 47~
Lugar de vaciado (pooring site): __ C.XCUIC@, N-OF"‘C
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (7est date): " _
Concretera (Concrete s plant): _Hg{)r WA O N F)( Di"r{ ;
Camién N° (Truck N°): O
Hora salida de planta (Plant departure time): 10" 5. O Qq m
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° {/nvoice N°): OT74.8
Slump: 5 .

fe:_ (50 {38'\ ci_ Flexion
MR:
Temperatura (Temperature):°F QZ

RESULTADOS (Results):

[ YViga 6" x 6" (6" x 6" Beam) [:] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje OCbservaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | {Upper Bound Load) (Stress} {Psrcent) (Observations)
[Libras] [psi]
o2 |Dicjio]| 29D A600 B0 122} | Daowedio: LZBJ';’/:: X
1Adics | 2949 U0 oo 123\

loldifio | 200 ggcoom 700 | 101.7% |Hnudin 107.7% éé
I Y Dol | 100 | O17% | . y
Bifelx | 202 | 9,900 275 | (720 9% Uipwedio ! 177.676
pleliny | B3O 0000 pus | 455> | [Z8.2% |

Tomado por (Taken by): T Baretos / L. ALWLQQ(_ fc requerida (required fc):

Realizado por (Pe!formed by): M ,!%Q %g nl{g )

OBSERVACIONES (Observations): .




i

,—

C . C
&, Ingenieros Geotécnicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507) 278-0014 / 273-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Cornicrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): FM@M y

Localizacién (Location): Coll o
Estacion (Station):
Muestra (Sample)__ \Joren 0o $# AR L CM—I)
Lugar de vaciado {pooring site): Lose 4-3/4. @
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camidn N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time): 1L Q—‘Q m i
Hora de muestreo (Sampling time): M ‘

Factura N° (invoice N°): 107834
Slump: 4“ :
fc:in&%gﬂ%ﬂﬂ

MR:

Temperatura (Temperature):°F a2

RESULTADOS (Results): |

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) [Bfilin_dro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] ipsil
zohwfio] 304 | (27500 | 4862 |¢
Tdi{as| 205 140000 4951
/dejio | 306 168,000 L5945 |~ %
D | 207 | 16,000 | 5095 |~ 7
2ilda)io| 202 | |Fpmnn | B5/R | y
29diay | 302 | 1I59,0m | BEEL |V x

Tomado por (Taken by):ﬂ_E'&u.\uA,Ad.&kEM% fc requerida (required fc):
Realizado por {Performed by): l:&j.u@) &5 ‘\g lm[L

OBSERVACIONES (Observations):




(
q , L
<, ingenieres Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 278-0413 - Fax; 278-0365 - E-mail; ingeolec@cwpanama.neat

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL,
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): FMRQ(BGMA/\

Localizacion (Location): C_ plis
Estacion (Station):
Muestra (Sample):_Uctecoelo @ AP L (H L)

Lugar de vaciado (pooring site): _i@_ti_ﬂl@ LOS
Fecha de muestreo (Sample date): ;
Fecha de prueba (Test dafe):
Concretera (Concrete’s plant):
Camion N° (Truck N°): q AT
Hora salida de planta (Plant departure time): ___ 1> 2
Hora de muestreo (Sampling time):

Factura N° (/nvoice N°): 07834
Slump: AL"

fo: (090 P51 F,QB\/Z( ml

MR:

Temperatura (Temperature).°F as

_ RESULTADOS (Resulls):

@iga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

solualio | 204 RGOO M6 T | o> % | RPasyuidio: U227
Hdios | 205 | Qoo 150-0 | 1S 4%

[4dd | 207 8400 pla | 700 [07.27% B
Aldifio | 209D 8,600 DluL 1M 110.3% _[Humedsn: 10 2%
2820 | 39 | Bim Nul.a M 110.2%

Tomado por (Taken by): ! e’ fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by):. ‘\

OBSERVACIONES (Observations):

e IO | 206 | B.000 thm | LT | 102.6% [Hmmudw 105.7% 1



4 L
&,/ Ingenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 278-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mall: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Poriland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): :F._QJ\D.Q'Q@JULLzQy
Localizacién {Location): Cal e
Estacion (Station):
Muestra (Sample): \ e fodlo 4—?) L (H ZJ)
Lugar de vaciado (pooring site):
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camién N° (Truck N°): o

Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invo;ce N°): 107825
Slump: AV4"

fo:_ (0S50 @ AL

MR: 4
Temperatura (Temperature).°F 9 2

RESULTADOS (Resuits):

[:] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beamn) @'Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°} | (Upper Botund Load) (Siress) (Perceni) : {Observations)
[Libras] [psi]

schiiol 210 | 115060 | 526
T Al 1455 000 | 5126
MMM75Q 164500 | Hdps
MM adnd | AD | 125000 ple ol 475

21dulio| 314 | 15C ong plu | BIRD
2908 | 215 | ISC,or0 plun| 5433

NSNS

Tomado por (Taken by): L;L%i; &Qﬂg ‘ L. Qﬂ’)’{\gmag fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




{
}

.
ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeclec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): jﬂﬂmmﬁ

Localizacion {Location): ol mn

Estacion (Station):

Muestra (Sample): :
Lugar de vaciado (pooring site): _ 0% 8 5/4 @ c\ 00("
22 Ao N

Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure t:me).
Hora de muestreo (Sampling time):

Factura N° {invoice N°): 1O182R

Slump: ___< AV
fo:_ {50 PS‘\ @ Faﬂﬁfaum
MR:

Temperatura (Temperature).°F GI 2

_ - RESULTADOS (Resuits):

@ﬁga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (CylinderN®) | { Upperlz LBlgrL;nSc]I Load) (S[ggas) {Percent) (Observations)
soluwlio| 210 | 8600 | 7167 | 1105 | Dypmuacdn: 11757 d
Tdimo| 3\ BROO | 7193.5 | 1128 | _ v
Hldefio | 312 Q00 pluo | Y06 | 108.9% [Hpmudus': j08.326 |71
Mcind | 312 B400 gl | MO0 | (0. 4%
olldilio| A4 600 plus | ST 10.27 |Pomedin: 1057 A
0% dlad] 215 GE0 P | N 0.3

Tomado por (Taken by): fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




| e
¢ Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507} 279-0014 / 279-0413 - Fax: 278-0365 - E-mall: Ingeciec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Porfland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): :F?MLQC@M

Localizacion (Location): Pglﬂ'\/l_
Estacion (Station):
Muestra (Sample): _MO 1) 50 L (H" \3
Lugar de vaciado (pooring site): AL LADL '_
Fecha de muestreo (Sample date): N
Fecha de prueba (7Test date):
Concretera (Concrefe s plant):
Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Pfant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (lnvo;ce N°): 1IO7TR8D
Slump: 2 /4—

fe:_ (SO Pl @ 3:&%1&‘131{&
MR:
Temperatura (Temperature):°F _A0

: RESULTADOS (Resuits):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date}) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

e2lpiclo| 3l (24500 | ATHT
Tdien, | 3V 126500 | AL98
odloic)in| 318 L2000 | 5750
Ve dlgons | 919 155500 | 5500
23dieli0| 320  [{43200 64| 509
IQdih | 321 | (A 15p (004

SN

Tomado por (7aken by). _Ex G’dﬂ)ﬁﬁ P Booz_ fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by).

OBSERVACIONES (Observaﬁons):

=™



. C
</ Ingenieros Geoteécnicos, $.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrefe and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): Terrocarrt \
Localizacion (Location): Colon
Estacion (Station): .
Muestra (Sample): U oeladlo & S50-1L (\H;f‘ |
Lugar de vaciado {pooring site): MﬂQ:c In #2; rlqu LO&] £
Fecha de muestreo (Sample date): \ e
Fecha de prueba {Test dafe):
Concretera (Concrete’s plant):
Camién N° (Truck N°): 214
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invoice N°): OTR_R2D
Slump: /e 4 —
fe:_ (050 Pt A Qo viuone
MR: !
Temperatura (Temperature)."F_ 4O

RESULTADOS (Results):

Mga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima - Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) {Observations)
ILibras] [psil
o2 Lol 316 Q700 | 72501116 [Raomedies’ 1I2.8%
[Tdigs | 3T BAO | 7417 |14\

90| 3R g 500 792 1919 % Vioradio: 192.4%
1% divs | A1) 9,000 800 1254 % -

20(8a[n | 320 10,000 8% | 192 [Wiomedio'. 127.G%
Do ditn | B2\ 9,90 NS | 19683%

Tomado por (Taken by):_E. Q\Xe fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by}):

OBSERVACIONES (Observations):

>



C (
Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: {(507) 279-0014 / 279-D413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): EQJ‘UL%&IULUQJ
Localizacion {Location): Cel e,
Estacion (Station): b
Muestra (Sample): Ueu Lﬁpﬂn ‘Ft— SO0L ( M- 2 ) "
L.ugar de vaciado (pooring site): ' |
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete s plant):.
Camion N° (Truck N°): {030 9
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invorce N°): T RAS
Slump 3Ya

_L@@m@?ﬂa—ﬂm

Temperatura (Temperature):°F q‘ 2

RESULTADOS (Resuits):

(] viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) @{:ilindm 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) ’ (Observations)
[Libras] [psi]

oridcin| %22 | 14200 | 5058
Tdigs | 323 | 144000 S5 H
paloicho| 324 | /1500004 | 5505
Viadiow | 225 | 150 000 | 5205
25)di 10| 326 | [p765/) | 5Y7T]
90 dint | 329 |/(p7997 5G40

< [N [+
ENESN

k]

o fe requerida (required fc):

Tomado por (Taken by):

Realizado por (Performad by):

OBSERVACIONES (Observations):




fl _
& Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mait Ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Repori)

Proyecto (Project): —\:MULLQ‘

Localizacion (Location).
Estacion (Station): :
Muestra (Sample): Uoerdo # GOL QHf ’
Lugar de vaciado (pooring site): i D) A AA
Fecha de muestreo (Sample date).
Fecha de prueba (Test date).
Concretera (Concrete’s plant).
Camion N° (Truck N°): (30
Hora salida de planta (Plant departure time): 9. le
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invoice N°): _—__LO™T 265
Slump:___ 7

fe:_ (S0 \:)ﬁi o Bloyimn
MR: !
Temperatura (Temperature).°F ag

RESULTADOS (Results):

(LAviga 6" x 6" (6" x 6" Beam) [:] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psil

o2 ipic|i0| 222 R4S | 7042 | 108-D | Prmvmsdlio 1049 %
Tdia, | 32% RI0O 745.0 | 111-5
99)difip | 224 4500 192.0 | 101.%% Promdip . 120.5%
00dih | 525 Q300 1%.0 | 19.2%
Wgefi | 220 10,000 0230 | 126.2% |[Homudio: 19%.27
G0 gk | 321 10,0000, | @%3.0 | 109.2%

Tomado por (Taken by): E fc requerida (required fc).

Realizado por {Performed by):_Hi_

OBSERVACIONES (Observations):




