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Resultados de Laboratorio




‘v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Ave. Ricardo J. Alfaro

Edison Plaza, ercer Ao, Ofic.38
Eeléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax (507)279-0365

Apdo. Postal: 3628, Zona 7, Panama
www.ingeotec.net

Panama, 04 de Diciembre de 2010 IL- FERRO-COLON_10

Ingeniera

Lourdes Guevara

Diaz & Guardia

Cel. 6616-7913

e-mail. Iguevara@diazyguardia.com
E.S.D

REF: PCRC - Informe de resultados de laboratorio sobre muestras de concreto.

Adjuntamos a la presente el informe con los resultados de los ensayos sobre muestras de
concreto del pavimento, vaciados en el proyecto de referencia del 19 de Noviembre al 04
Diciembre de 2010.

Pruebas a muestras de vaciados de concreto

Vaciado Visitas vigas tomadas Cilindros Técnico
Realizadas Tomados
48-L 23-Nov-10 12 12 Luis Almanza / Hugo Aguilar
49-L 24-Nov-10 Vaciado cancelado en sitio
50-L 25-Nov-10 12 12 Pedro Barrios/ Ernesto Ortega
Total de Cilindros y Vigas 542 561
Acumuladas

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar el estado de cuenta por nuestros
servicios.
Quedamos atentos a resolver cualquier duda sobre el particular.

Cordialmente,

Ing. George Berman A.
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Estado de cuenta No. 10

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Proyecto: Ensayos de laboratorio en el Ferrocarril - Estaciéon Colon
Cliente: Diaz y Guardia, S.A.

Contacto: Ing. Lourdes Guevara

Periodo: 19 de Noviembre al 04 de Diciembre 2010.

Fecha: 04 de Diciembre 2010

Preparado por: Ernesto Ortega

Actividad unidad |  C°%° | Cantidad | Costo
Unitario
1. Servicios de laboratorio de concreto
a. Muestreo de Cilindro y
Viguetas (toma de revenlmlento, unidad 150.00 3 450.00
temperatura y conformacion de
cilindros y Viguetas)
b. Rotura de Cilindros y Viguetas | unidad 12.00 64 768.00
c..\./laje de MOV|I|zaC|on de unidad 25.00 5 50.00
Cilindros y Viguetas
3’ Sobre tiempo muestreo horas 15.00 1.75 26.25
aciados
Subtotal| 1294.25
ITBMS (7%) 90.6
Total a pagar| 1384.8
Desglose de Sobretiempo.
. Cantidad de
Inspector Vacu:do Fecha Hora Hora Salida Horas de 90.3 to Subtotal
N® Entrada . Adicional
Sobretiempo
Luis Almanza y Hugo Aguilar 48-L 23-Nov-10 | 8:45 AM 2:30 PM 1.75 15.00 26.25
Subtotal:| 26.25
Desglose de Movilizacién.
Inspector Fecha
Luis Almanza/Hugo Aguilar 24-nov-10
Bolivar Calvo 26-nov-10




‘v Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Informe de pruebas de campo y laboratorio CONCRETO

Datos generales

Proyecto: PCRC

Cliente: Diaz y Guardia, S.A.

Localizacion: Colén

Periodo: 19 de Noviembre al 04 de Diciembre 2010.
Introduccién

El presente informe recopila los resultados de los muestreos y ensayos de resistencia a la

compresion simple, realizados sobre muestras de concreto vaciado en el proyecto PCRC.

Resultados

En el apéndice A se presentan los reportes detallados de los ensayos realizados a muestras
de concreto.

En el apéndice B se presentan las Hojas de Muestreo de aquellos vaciados que no hayan
cumplido con la resistencia de disefio a las edades mayores de 28 dias.

En el presente informe no se reportan Vigas con resultados bajos.

. 35| 35 645.8
Vaciados Modulo 8 de 3
bajos SuraNorte (8 | 608 | 650 | o, | 92 |, | 99.0%
reportados | - | 17 3un 36 | 36 | 12 @ 93/4) :
en el
informe

No.7




Apéndice A.

Reportes de Ensayos
en Concreto
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega [ Resultados Bajos del Inf. N° 10 |
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro o Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
Fracturado de
L Manhole bases y 38905 un lado
1 17-nov 2 |paredes 1y 2. Basesde| 196 650 5 92 4155.7
3 manhole 9 4528
4 4386
1 5 Cabeza de Tubo en 733.3 4969.2
2 18-nov manhole y 8 bases de 215 650 312 93 116.7%
2 6 manholes 783.3 5306
3 7 600.0 o 3837.4
3 19-nov 2 3 196 650 412 94 5833 91.0% 13856
5 9 Paredes manhole 7333 4774.6
4 251 211 650 41/4 92 109.6%
G 10 567.8y9 6917 o 5306
7 11* Paredes manhole 4245
5 271 196 650 41/4 94
"oV T8 12 10,11,12, y 13 6333 | 97.4% 2422
oF* 13 Lado Izg. 3/4 de losa 600.0 92.3% 3997
6 10-dic 10%*** 14 #2,3y 1/2 de la losa #4 215 650 5 %4 7375 113.5% 5306
11* 15 1/2 de losa #6 y 3/4 de 625.0 96.2% 3944
215 650 4 93
12%x+ 16 la #7 783.3 120.5% 5518
13* 17+ 587.5 90.4% 4775
I 313 @ 41/2 211 650 312 97
B I V- T s @ 6500 | 1000% 5536
15* 19* 566.7 87.2% 4174
16+ | 207 Losa81/4 @9 1/2 215 650 412 95 5167 94.9% 7369
" 17 21 533.3 82.0% 3979
8 22-dic 8 22 Manhole Fase 3 198 650 5 97 5750 38.5% 2138
9
9 24-dic 19 23 Manhole #6,7,8y 9 211 650 33/4 93 566.7 87.2% 3536.8
20 24 583.3 89.7% 4615
. 21 25 Paredes manhole 550.0 84.6% 3979
10| 29dic 5T 2 567.8y9 206 | 650 5 92 6333 | 97.4% 2386
23 27 525.0 80.8% 4510
1/4 1 #3@ | #4 215 650 41/4 90
11 | 7ene 20 | 28 osa #3 @ losa 7000 | 107.7% 4934
25 29 Losa #5 @ 1/4 de losa 106 650 5 o1 483.3 74.4% 4174
26 30 #6 526.3 81.0% 4403
27 31 533.3 82.0% 3962
12 8-ene 28 32 Base de Manholes 182 650 |31/4-71/4| 92 5042 93.0% 2527




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fo alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
29 33 525.0 80.8% 3555
13 12-4 Manhol t N°e4 198 650 43/4-71/2 91
€€ 30 [ 34 anholes etapa 566.7 | 87.2% 3731
SIN 13-ene - - 650 750.0 115.4% 4050
31 | 35 o o 9
LosaN°1 y21/2 losa N 158 650 51/a 90 533.3 82.0%
14 | 14ene | 32 36 8500 | 130.8% 5447
33** 37 Manholes 416.7 64.1%
215 650 4 90
34 38 7,8,9,10,11,12, para 716.7 110.3% 5588
35 39
16 19-ene Base de Manholes 206 650 412 92
36 40
37 41 3/4 de parrilla #3 y 1/2 466.7 71.8% 4138
" . 215 650 412 92
38*-* 42 | parrilla #4(vaciado sur a 658.3 101.3% 4510
39 43 | Parrilla #8 @ parrilla # 9 566.7 87.2% 3979
182 650 33/4 93
17 22-ene 40*-* 44 1/3 600.0 92.3% 3997
41 45 1/2 de parrilla # 12 @ 182 650 434 93 450.0 69.2% 3501
42*-* 46 parrilla # 13 720.8 110.9% 4527
43 47 |1/2 de parrilla #15 @ 3/4 408.3 62.8% 3997
N 206 650 412 94
44*-* 48 de parrilla #16 675.0 103.8% 4580
45 49 Manholes de Etapa 466.7 71.8% 3696
18 25~ . 158 650 33/4 94
®® [T26 | 50 | InSegundo Vaciado 7500 | 1154% 4333
47-A | 51-A 517.0 79.5% 3183
19 29~ 7 Manholk t #5 158 650 33/4 94
T s I anholes etapa 8000 | 123.1% 7509
a7 51 550.0 83.3% 3714
48 52 1/2 losa N°3 y 3/4 losa 206 650 3 9 533.0 ) 4067
49*** 53 N°4 791.0 120.5% 4668
20 3feb 50*+* 54 775.0 ) 4739
51 55 617.0 92.9% 4474
52 56 | delalosa#9 @ 1/2 de 196 650 314 94 591.0 ) 4191
53+ 57 la losa # 10 750.0 116.6% 4863
54x+* 58 766.0 ) 4969
=1 o =
21 8-feb Manholes de la Etapa 4 | 196 650 |33/4y 53/4| 95 -
57 61 687.5 106.7% 4067
58 62 700.0 ) 4067




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
59 63 616.7 o, 4085
60 64 633.3 96:2% 4810
61 65 800.0 o 4863
52 6 Losa#4 @ 2/3dela#5| 158 650 212 93 7917 122.4%
63
64
2 | 1ufeb e T &7 683 | o o 4085
66 68 633.3 ) 3891
67 69 716.8 . 4209
8 70 1/2 #14 @ 1/3 de #15 182 650 312 94 7083 109.6% 2456
69 71
70 72
71 73 670.8 3254
103.2%
23 12-feb 2 74 Manholes Etapa #6 206 650 3 92 6708 3307
73 75 883.3 130.8% 3873
74 76 816.7 ) 4280
75 77 633.3 o 3183
76 78 650.0 98.7% 3183
77 79 Etapa #8: Base de 666.7 o 3855
24 22-feb 78 30 Manholes 198 650 41/4y6 94 675.0 103.2% 2032
79 81 883.3 o 4244
80 82 800.0 129.5% 4049
81 83 633.3 o, 3855
82 84 616.7 96:2% 3590
83 85 |Mitad Losa#5 a3/4de 7333 o 3979
84 86 laLosa # 6 206 650 412y5 94 716.7 111.5% 4112
85 87 883.3 o, 5028
25 2-mar 86 88 766.7 126.9% 5066
87 89 616.7 95.5% 3466
88 90 625.0 ) 3431
89 91 Mitad Losa # 11 a 1/4 691.7 0, 3891
0 | 92 de laLosa # 13 182 | 650 | 412y6 | 95 6833 | ‘oo8% 4112
91 93 766.7 o 5238
92 94 733.3 115.4% 4959




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, alfe a fc fc
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
93 95 600.0 o 3802
94 96 583.0 91.0% 3784
95 97 | Tablero Deck # 1 Inicio 683.3 o 4350
27| Smar oo | Losa#2alalosa#4 | ‘02 | 850 | 4y612 | 95 o667 | L0%8% 2421
97 99 683.3 o 5173
98 100 733.7 109.0% 5173
99 101 516.7 o, 3714
100 102 533.3 80-8% 3803
To1 103 Tablero Deck # 2 Norte 7250 2828
- - 0
28 10-mar 102 104 asur2 Z;/ZSI?S;a #2@| 158 650 |23/4y41/4| 95 700.0 109.6% 2757
103 105 750.0 115.7% 5306
104 106 754.2 ) 5313
105 107 566.7 o 3749
106 108 533.3 84.6% 3696
g 107 109 |, 675.0 o, 4191
29 12-mar 108 110 " lanhole Etapa 9 Fase 2| 206 650 314 93 5792 104.2% 2085
109 111 708.3 106.49 4638
110 112 675.0 - 4541
111 113 700.0 o, 4722
112 114 : 708.3 108.3% 4686
113 115 Mitad de losa n®° 15 @ 3917 5810
i o 3 0
114 116 mnag‘ge;o;a; 6, 198 650 3 96 3833 136.5% 5810
115 117 P 916.7 141.0 6868
30 18-mar 116 118 916.7 ) 6837
117 119 666.7 100.0%
118 120 633.3 )
119 121 | Losan®7, etapan®?7, 700.0 o
120 122 | vaciado de sur a norte. 2 650 44 7 7333 1103%
121 123 750.0 o,
122 124 741.7 a7
123 125 666.7 . 5034
124 126 102.6% 5094
125 127 Losa de etapa n° 2, 716.7 o 5341
st 22-mar 126 128 segundo vaciado 108 650 3314 97 716.7 1103% 5642
127 129 5736
128 130 5820




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
129 131 716.7 o, 4811
130 132 700.0 109.0% 4881
131 133 Losan°3 @ 1/2 losa n° 7667 5518
3 9
132 134 4 etapa 95,;:& norte a 196 650 4 93 7833 119.2% 5447
133 135 . 800.0 123.19 6120
32 20-mar 134 136 800.0 ) 6013
135 137 650.0 103.8% 5073
136 138 : 700.0 ) 5211
137 139 Mitad de losa # 8 @3/4 3167 5589
3 9
138 140 de Iodsea:osr){ee;aspi #9, 158 650 5 920 350.0 128.2% 5660
139 141 850.0 130.89 5837
140 142 850.0 - 6013
141 143 708.3 o, 5079
142 144 666.7 105.8% 5286
143 145 | Paredes de Manholes, 725.0 o 5523
33| 3tmar s T 146 Seccion P 7 182 | 650 3 o 7333 | “122% 5621
145 147 745.8 " 6226
146 148 775.0 170 6013
147 149
148 150
149 151 | Paredes de Manholes
34 1-abr 150 152 3 73 650 53/4 93
151 153
152 154
153 155 716.7 o, 4316
154 156 700.0 109.0% 4202
155 157 Losa N°1alosa N°2 883.3 o, 4722
156 158 3/4 69 650 6 97 908.3 137.8% 4811
157 159 916.7 " 5058
35 9-abr 158 160 916.7 1410 5341
159 161 750.0 120.5% 5181
160 162 816.7 ) 5129
161 163 883.3 o, 5518
162 164 Losa 23/4 alosa41/4| 281 650 412 97 8833 135.9% Sa10
163 165 833.3 128.29 5943
164 166 833.3 5907
165 167 800.0 0, 5219
166 168 775.0 121.2% 5173
g 167 169 o 833.3 o, 5377
36 12-abr 168 170 Losa 3 1/4 alosa N° 4 281 650 712 91 8167 126.9% 5677
169 171 916.7 137.89 5748
170 172 875.0 5748




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega [ Resultados Bajos del Inf. N° 10 |
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
171 173 666.7 o 4528
172 174 716.7 106.4% 4457
173 175 | LosaN°5 completa - 850.0 o 5306
174 176 losa 7 1/4 947 650 5172 86 816.7 128.2% 5041
175 177 833.3 128.29 5766
176 178 833.3 ) 5660
177 179 800.0 0, 5483
178 180 866.7 128.2% 5447
179 181 LosaN°131/4a 14 833.3 5837
37 19-abi " 62 650 23/4 88 128.2%
ar ™80 [ 182 (mitad) 833.3 o 5943
181 183 875.0 134.69 6544
182 184 875.0 6544
183 185 700.0 o 4952
184 186 666.7 105.1% 4864
185 187 | LosaN° 17 1/4 alosa 708.3 o 5235
186 188 18 3/4 608 650 334 88 725.0 110-3% 5412
187 189 816.7 12959 5607
188 190 866.7 5730
189 191 816.7 o 4988
190 192 683.3 115.4% 4846
g 191 193 o o 816.7 o 5624
38 27-abr 192 194 LosaN°1alosaN°5 208 650 31/4 89 8167 125.6% 5604
193 195 916.7 " 6226
194 196 916.7 1410 6120
195 197 750.0 o 4599
196 198 700.0 111.5% 4634
g 197 199 o o 750.0 0, 5200
39 28-abr 198 200 LosaN° 2 alosaN°® 4 67 650 4 89 7750 117.3% 5129
199 201 916.7 o, 5960
200 202 916.7 1410 5890
201 203 708.3 o 4209
202 204 625.0 102.6% 4315
203 205 733.3 o 4864
39-A | 30-abr 204 206 Losa31/4a 51/4 630 650 41/4 92 758.0 114.7% 2881
205 207 766.7 119.29 5518
206 208 783.3 ) 5341
207 209 616.7 o, 4422
208 210 94.9% 4351
209 211 683.3 o 4669
40 5-may 210 212 Losa31/2a51/4 69 650 33/4 94 708.3 107.0% 2775
211 213 766.7 o
212 214 833.3 1231




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega [ Resultados Bajos del Inf. N° 10 |
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
1 1 654.0 o 4669
2 2 633.0 99.0% 4457
3 3 Modulo-6 de norte a sur 866.7 5129
152 650 3 89 128.2%
4 4 (514 @ 6 1/4) 800.0 5447
5 5 875.0 o 5589
2L | 20-may |—8 6 875.0 134, 5660
7 7 617.0 96.8% 4422
8 8 642.0 4510
9 9 Modulo-6 de norte a sur 766.7 4952
947 650 4172 79 113.5%
10 10 (1212 @ 13) 708.3 5041
11 11 791.7 o 5235
12 12 817.0 1237 5359
13 13 666.7 0, 4245
14 14 650.0 101.3% 4351
4-L 24un 15 15 Losa 3 3/4@ 4 3/4 de 322 650 312 o5 833.3 128.2% 4846
16 16 norte a sur (modulo-9) 833.3 4952
17 17 833.3 128.29 5129
18 18 833.3 ) 5023
19 19 650.0 0, 4510
20 20 666.7 101.3% 4386
. 21 21 Losa9 @ 11 1/4 de sur 783.0 o 4846
S-L| s T a norte Modulo-7 152 | 6%0 4 92 767.0 | “1o2% 4988
23 23 796.0 0, 5235
24 24 833.3 125:3% 5306
25 25 600.0 o 4439
26 26 583.0 91.0% 4492
. 27 27 | Modulo-8 de sur a norte 642.0 5 5147
6-L 16-jun 28 28 312@43/4 412 650 312 90 625.0 97.5% 5253
29 29 683.0 o, 5306
30 30 708.0 107.0% 5394
31 31 517.0 0, 4103
32 32 500.0 78.2% 4174
. 33 33 | Modulo-8 de sur a norte 583.0 o 4599
7-L 17-jun 32 32 812@93/4 608 650 33/4 92 583.0 89.7% 2510
35 35 645.8 o 4917
36 36 641.7 99.0% 5041
37 37 638.0 o 4068
38 38 642.0 98.:5% 4068
. 39 39 Modulo-8 11 1/2 @ 12 750.0 o 4599
8-L 18-jun 20 20 3 412 650 41/4 89 767.0 116.7% 2386
41 41 792.0 o, 5041
42 42 792.0 121.8% 5129
43 43 717.0 o, 4881
44 44 700.0 109.0% 4988
. 45 45 Modulo-8 14 1/4 @ 15 833.3 o, 5199
9-L | 22N T % 1/2 de sur a norte 69 | 880 3304 92 8333 | 282% 5217
a7 a7 833.3 0, 5925
48 48 833.3 128.2% 6013
49 49 875.0 o 4422
50 50 600.0 113:5% 4528
. 51 51 |Modulo-9 de sur a norte 750.0 o 4917
11-L 24-jun 5o 52 334@43/4 67 650 312 93 767.0 116.7% 5164
53 53 792.0 o, 5306
54 54 792.0 121.8% 5306
55 55 567.0 o, 4811
56 56 600.0 89.8% 4528
. 57 57 |Modulo 5 de norte a sur 658.0 5660
12-L 2-jul 947 650 4 92 103.2%
u 58 58 (4 1/4@ 5) 683.0 ° 5554
59 59 729.2 o 5677
60 60 770.8 115.4% 5677




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . - |f alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
61 61 642.0 o 4510
62 62 646.0 99-1% 4422
: 63 63 892.0 0, 5306
13-L 7-jul o4 7 Modulo-5 de norte a sur| 281 650 43/4 89 917.0 139.2% 5377
65 65 917.0 o 6084
66 66 917.0 141.1% 6190
67 67 575.0 o 5341
68 68 542.0 85.9% 5129
69 69 |Modulo 4 de norte a sur 833.0 o 5235
70 70 43/4@5 412 650 4 85 833.0 128.2% 5235
71 71 679.2 6013
109.9%
5oL | e 272 750.0 5 6013
! 73 | 13 5170 | g2 4740
74 74 567.0 ) 4740
75 75 |Modulo 4 de norte a sur 800.0 o 5111
76 76 11 3/4@12 3/4 745 650 5 85 833.0 125.6% 5235
77 77 808.3 o, 5306
78 78 762.5 120-8% 5518
79 79 833.0 o, 4846
80 80 Losa # 3 en Mitad 833.0 128.2% 4599
81 81 Hasta la losa # 4 833.0 o 4988
82 82 | completa modulo 4 de 381 650 5172 94 833.0 128.2% 5076
83 83 norte a sur 766.7 5483
118.8%
6L | oz 84 | 84 777.8 ? 5483
! 85 | 85 8000 | 1o oor 5058
86 86 Losa # 7 iniciando 833.0 ) 5306
87 87 Hasta lalosa #8 833.0 o 5306
88 88 | completa modulo 3 de 281 650 6 1/4 90 833.0 128.2% 5306
89 89 norte a sur 833.3 o, 5483
90 90 816.7 126.9% 5483
91 91 742.0 o 4705
92 92 775.0 116.7% 4510
. 93 93 | Losa31/2a4denorte 833.0 o 5819
1L | 2890 5,64 | asurmodulo No.2 65 | 650 43/ 89 8330 | 282% 5730
95 95 758.0 o
96 96 725.0 114.1%
97 97 804.0 o 5129
98 98 750.0 119:5% 5271
99 99 | Modulo 7 (Rtg) de sura 833.3 o 5483
18-L 16-ago 100 100 norte 322 650 4 95 7917 125.0% 5483
101 101 833.0 o, 5660
102 102 833.0 128.2% 5660
1SDP 353.7 23.6%
2 SDP
3 SDP Sistema de drenaje 530.6 o
19-L 20-ago 25DP pluvial 62 1500 4 88 5483 36.0%
5 SDP 566.0
0
6 SDP 530.6 36.6%




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . . alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28 dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
7 SDP 707.5
9
8 SDP 707.5 47.2%
9 SDP Sistema de drenaje 972.8 o
204 | 21-ago 10 SDP pluvial Modulo No.1 67 1500 44 88 884.3 61.9%
11 SDP 884.3
9
12 SDP 937.4 60.7%
13 SDP 849.0
9
14 SDP 888.5 57.9%
15 SDP Sistema de drenaje 1026.0 5
2L | 23-ago 16 SDP pluvial Modulo No.1 67 1500 4 89 1061.0 69.6%
17 SDP
18 SDP
103 103 833.3 0, 4899
104 104 833.3 128.2% 4899
105 105 783.0 o, 5306
106 106 Modulo 8 (RTG) 6-7 1/2| 281 650 4 87 8670 126.9% 3306
107 107 833.0 o, 5306
230 2 108 108 833.0 128.2% 5306
- "89% ™09 | 109 8333 | 1.8 0 5129
110 110 833.3 ) 5129
111 111 | Modulo 9 (RTG)16 1/2- 833.0 o 5306
112 [TE) 18 67 650 43/4 90 8500 129.5% 5306
113 113 833.0 5306
9
114 114 833.0 128.2% 5306
115 115 4298
116 116 4422
117 117 Man holes (lado sur 5129
24-L 31-ago 118 118 cruces) 152 650 33/4 93 5023
119 119 5306
120 120 5306
121 121 833.3 5306
9
122 122 833.3 128.2% 5306
123 123 RTG(6 1/2 @ 8 1/4) 833.0 o 6013
124 124 modulo 6 412 650 4 88 833.0 128.2% 5960
125 125 833.0 5306
9
25.1 3.se) 126 126 833.0 128.2% 5306
P 127 127 779.0 124.0% 4634
128 128 833.0 ) 4881
129 129 |RTG (1112 @ 131/2) 833.0 o 5306
130 130 Modulo 6 608 650 4 0 833.0 128.2% 5041
131 131 833.0 5306
9
132 132 833.0 128.2% 5306
133 133 791.0 o, 4687
134 134 850.0 126.2% 4599
135 135 833.0 4599
9
136 136 Losa#31/4@51/4 281 650 4 92 833.0 128.2% 2881
27-L 15-sep 137 137 833.0 o, 5005
138 138 833.0 128.2% 5306
139 139 666.0 102.5% 4280
140 140 Losa#71/4@ 8 318 650 4 93 750.0 115.4% 4705
141 141 775.0 119.2% 4775
142 142 558.3 4386
9
143 143 617.0 904% 4386
144 144 833.0 4864
28-L | 20-sep Losa#dsidylosa#S| o0 | gy 4172 85 128.2%
145 145 (completa) 833.0 4758
146 146 825.0 5306
0
147 147 833.0 127.5% 5306




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . . alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
148 148 750.0 4457
9
149 149 758.0 116.0% 4192
150 150 | Losa# 8 1/4 @ Losa # 733.0 o 5306
291 | 2Lsep 15 {151 | 9 U2 moduo 9fasel | 52 | %0 5 83 7580 | 147% 5306
152 152 833.0 5306
9
153 153 833.0 128.2% 5306
154 154 833.0 3537
9
155 155 833.0 128.2% 4599
156 156 Modulo #2 crese de 833.0 5306
- - 9
30-L 22-sep 157 57 lado sur 420 650 41/4 93 833.0 128.2% 5306
158 158 875.0 5306
9
159 159 917.0 137.8% 5306
160 160 733.0 5058
9
161 161 750.0 114.1% 4599
162 162 833.0 4492
. R 9
31-L 24-sep 163 163 Cruse Losa #8 69 650 312 94 833.0 128.2% 2952
164 164 833.0 5306
9
165 165 862.0 130.4% 5306
166 166 783.0 4422
9
167 167 716.0 115:3%
168 168 800.0 5147
x - 0
32-L 29-sep 169 169 Losa#4 3/4 @5 3/4 65 650 4 93 833.0 125.6% 5164
170 170 5306
171 171 5306
172 172 783.0 4209
)
173 173 L 83/42a10 708.0 114.7% 4227
174 174 cgrsna leta) f:se L( 947 650 412 89 6630 107.0% 4652
175 175 pleta) 708.0 s 4528
modulo 7 de norte a sur
176 176 5164
33-L 1-oct 177 177 5023
178 178 775.0 4245
9
179 179 Losa 83/4a10 ( 750.0 117.3% 4222
180 180 completa) fase L 608 650 41/4 90 829.0 121.5% 4952
181 181 | modulo 7 de norte a sur 750.0 =7 4935
182 182 5571
34-L 11-oct 189 189 Losa 3 3/4a43/4 412 650 4 3/4 90 5306
190 190 666.0 4669
9
191 191 750.0 108.9% 4952
192 192 |RTG- modulo 5 de norte 825.0 5235
9
193 193 asur 69 650 4304 90 750.0 121.2% 5235
194 194 5306
/L | 3ot igz igz 833.0 5005 -
- 128.2%
197 197 833.0 4952
198 198 |RTG- modulo 5 de norte 833.0 4315
9
199 199 asur 67 650 33/4 94 833.0 128.2% 7659
200 200 5306
201 201 5306




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresién)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro Ubicacién Camion Disefio Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc % de fo alfe a fc fc
No. |muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 |resistencia| alos 14 |resistencia| alos 28 [resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) |los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
202 202 7333 4598
)
203 203 758.3 114.7% 4598
204 204 833.0 6190
- 9
205 205 RTG- cruse lado sur 67 650 3 82 833.0 128.2% 5190
206 206 5306
207 207 5306
6L | 18oct Io0s [ 208 7000 | 5129
209 209 833.0 ) 5217
210 210 833.0 5660
9
211 11 Modulo 2 cruse lado sur| 281 650 312 84 833.0 128.2% 5907
212 212 5306
213 213 5306
214 214 766.0 4705
9
215 215 825.0 122.4% 4775
216 216 Losa741/4a81/2 833.0 5589
9
217 217 | modulo 5 de norte a sur 65 650 412 87 833.0 128.2% 5377
218 218 6190
219 219 6190
7L | 2voct oo [ 220 7500 | 7669
221 221 791.0 ) 4510
222 522 RTG-modulo 4 de losa 8330 5925
9 ~ 0,
223 523 3/4all i/qu denorteal 67 650 41/4 90 833.0 128.2% 5660
224 224 5306
225 225 5306
226 226 704.0 4846
9
227 227 750.0 111.8% 4598
228 228 Losa41/2a53/4 833.0 5306
9
229 229 modulo 4 fase k-2 630 650 334 o1 850.0 i 5306
230 230 6720
231 231 6702
SBL | 2soct o 2 8000 | oo 7598
233 233 833.0 ) 5005
234 [ 234 | Losal2sl4als 8458 5306
~ 0,
235 535 Com[:gl;;ae\ r;_ozdulo 4 745 650 33/4 8333 129.2% 5306
236 236 6030
237 237 5977
S50 7% Terq | 0% 65
240 220 RTG-modulo 3 Losa 8 - 8292 5005
-| ¢ ~ )0/
39-L 27-oct 241 AL 3/4a10 3$|rde norte a 69 650 4 91 8333 127.9% 2988
242 242 5055
243 243 5005
244 244 742.0 5058
9
245 245 783.0 117.3% 4881
246 246 Losa31/2a43/4 825.0 5306
- - 0
4oL 28-oct 247 247 | modulo 3 de norte a sur 745 650 5 90 833.3 i 5306
248 248 6508
249 249 6437
250 250 804.0 5306
9
251 251 750.0 119:5% 5111
252 252 | RTG modulo 1 Losa 7 817.0 5306
9
253 253 1/3a81/2 452 650 312 90 817.0 R 5306
254 254 5305
255 255 5394
4L | 290ct 56 [ 256 7830 | o 5306
257 257 733.0 ) 5094
258 258 Losa131/2a15 845.8 5306
9
259 259 Completa 745 650 44 89 850.0 A 5306
260 260 5447
261 261 5570




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vig

as (Fle

xion) y cilindros (Compresién)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
262 262 762.0 4758
9
263 263 733.0 115.0% 4722
264 264 | Modulo 2 de norte a sur 833.3 5306
9
265 265 Losa 2 a 3 completa 745 650 3 9% 816.7 g 5306
266 266 5836
267 267 5641
43t | Lnov oes [ 268 70 | ..o 7775
269 269 750.0 ) 4864
270 270 | Modulo 3 de norte a sur 800.0 5217
9
21 [ 271 | losa23i4aaia | 420 | %0 3 89 7833 | oL8% 306
272 272 5836
273 273 5942
274 274 633.0 3679
9
275 275 591.0 94.2% 3749
276 [ 276 |, 5058
277 =77 odulo 2 Losala31/4| 947 650 3 90 2969
278 278
279 279
a4l | Bnov 80 [ 280 5000 | o 3838
281 281 616.0 ) 3803
282 282 5004
283 283 Losa31/2a43/4 67 650 31/4 92 2863
284 284
285 285
286 286 829.2 5712
9
287 287 850.0 aniag 5836
288 288
289 >89 modulo 1 Losa 5 67 650 51/2 86
290 290
291 291
6L | oV o0 [ 202 8375 | o 5623
293 293 829.2 ) 5676
294 294 | Modulo 1losa 10 1/2 a
295 295 11304 947 650 41/4 89
296 296
297 297
298 298 800.0 5447
9
299 299 800.0 i 5641
300 300 modulo 2 cruse lado
a7-L 18-nov 301 301 norte 947 650 41/4 90
302 302
303 303




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (Fle  xién) y cilindros (Compresién)
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: [19 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 10
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elabord: |Ernesto Ortega | Resultados Bajos del Inf. N° 10 [
| Vaciados cobrados del Periodo |
fo de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresi6n)
Vaciado |Fecha del| Viga |Cilindro L Camion| . Slump Temp fc % de fc % de fc % de fc %de |, y fc fc
Ubicacién Disefio . - " " . . . . . . ._|fc alf'c a " "
No. [muestreo| No No No (psi) sin aditivo sin alos7 ([resistencia| alos 14 |resistencia| alos28 [resistencia| alos 56 |resistencia los 7 dias (psi) |los 14 dias (psi) alos 28 dias | alos 56 dias
(plg) aditivo| dias (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias P P (psi) (psi)
304 304 716.7 4863
v
305 305 750.0 i 4951
306 306
307 307 Losa43/4 a 61/2 947 650 4 93
308 308
309 309
2310V 310 [ 310 767 | oo 5128
311 311 7333 ) 5128
312 312 Losa83/4 a 9
313 313 completa 152 650 44 92
314 314
315 315
316 316 725.0 4757
v
317 317 741.7 i 4898
318 318 Modulo 2, de norte a
319 319 |sur,Losa33/4 a 51/2 281 650 61/4 93
320 320
5oy 1321 | 321
322 322 704.2 109.9% 5028
323 323 725.0 ) 5028
324 324 Modulo 2, de norte a
325 325 sur,Losa71/4 a 8 630 650 3 93
completa
326 326
327 327
NuUmero total de vigas evaluadas : 462
NUmero total de vigas tomadas :| 542
Numero total de cilindros evaluados : 477
Numero total de cilindros tomados : 561
NUmero de Vigas que no cumplen con las resistencia de disefio @ 28 17

dias -
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&/ Ingenieros Geotécnicos, S
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 1 279-0413 - Fax: 275-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project!):’—’7:1;%36_c'lﬂé«é/ﬁ'é’ﬂ7 &Jé’”
Localizacién (Location): {7,0/!979
Estacion (Station):
Muestra (Sample): /bﬂMA’ﬂ N® 281 (4-1)

Lugar de vaciado (pooring site): fson ¥4 @ ﬁ%ﬂﬁ?‘ﬂ/z& fW/Z

Fecha de muestreo (Sample date); __ 25— (¥ Zrlo¥ ’ZOW
Fecha de prueba (Test date): :

Concretera (Concrete s plant): _,émgﬂ? (ﬁ;l)wdd) _
Camién N° (Truck N°), _(z20 L
Hora salida de planta (Plant departure time): ‘Z40&m
Hora de muestreo (Sampling time). _ &2/ am

Factura N° (Invorce N°). LO7/72.

Slump: 2%

fe: @50 W/ Y f%’i/

MR:
Temperatura (Temperature):.°F gr F

RESULTADOS (Results):

(7) viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (VI Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

1 hoo| 2026 | jZ7.000 | 4040

Vi | 947 120,000 4698

D/ oty 2098 150,000 (o) £5.206

(Fdis | 209 | 180000(Ps) | £.20¢

ﬂtf/wu/m £030 | ;40000 | (720

2odily | 2031 189500 | 4707

Tomado por (Taken by): 5@5247//%@/%44@ fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by):_ W Mm

OBSERVACIONES (Observations):




dv illgﬂlllﬂl'ﬂs Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 273-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): “Fow peawik ol Colez

Localizacion (Location):
Estacion (Station):

Muestra (Sample): _Qéccdafo n° 3%-L Cm- ’)

Lugar de vaciado (pooring site): o) 4% @534 /7?.09&1.(0 4 [&L A-2
Fecha de muestreo (Sample date): _35 ~ Oclivkre - 20/0).

Fecha de prueba (7Test date):

Concretera (Concrefe s plant); W 82#1@44)

Camion N° (Truck N°): &0
Hora salida de planta (Plant departure time): 7. 40 am

Hora de muestreo (Sampling time): .31 am

Factura N° (In#oice N°): {07172,

Slump:

fo: (5O M/z_e‘o Ay

MR:
k2]

Temperatura (Temperature):°F _

RESULTADOS (Resuits):
) Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otra (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) (Cyfinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Perceni) (Observations)
[l.ibras] [psi]
Blrgrfe00] 2026 | @450 o4 108.2% ' Momedio : 1] 8%
¢ g 1 ‘

‘@7@%@ 8097 | 9,000 O | 15 4%
24 oot 2098 | /0000 B323.2 | 28 2 |Shgpmudie 109 5%

20deey | 2099 | /0200 850.0 /30 &

2020

2031

fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




&/ myenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.. (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail. ingeotec@owpanama.net

INFORME DE MUESTREQ DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Pro;ect)—f &ij s @/M
Localizacion (Location): sl
Estacion (Station):
Muestra (Sample): Lheeady 1P 58-L (H-3)
Lugar de vaciado (pooring site): S 924" — /o &mﬂ(&@ /ﬂm od
Fecha de muestreo (Sample date): S - Cktbnf - 20&0
Fecha de prueba (Test dafe):
Concretera (Concrete’s plant): %;}0?9 W
Camion N° (Truck N°): &~ A
Hora salida de planta (Plant departure time). /O & 2/72
Hora de muestreo (Sampling time): _//. /5 a2
Factura N° (invo:ce N°Y. LO%ET
Slump 524"

o: A0 0t/ 350 g~
MR:
Temperatura (Temperature).°F

RESULTADOS (Results):

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (7 Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N®} | {Upper Bound Load) {Siress) {Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

oo | 292 | 120,000 | 4.57%
T depd | 9025 | 4, 500 | 50058
Qnsroid] 2054 | 150,000 (Pln)| £ .50
[62eid| ppzs 1890800 (Plw) | 6385
24JNed 0| 202 |/ 705600 | 4&BO
dodiar | 2057 [©G2000 H77

fc requerida {required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




Localizacién (Location):
Estacion (Stafion):
Muestra (Sample):
Lugar de vaciado (pooring site). g 1o /5 197 Ll
Fecha de muestreo (Sample date): 25" ﬁrf&dnﬁ - 20L0

Fecha de prueba (Test date): '
Concretera (Concrete’s pl
Camidn N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time). i0: 46 Om
Hora de muestreo (Sampling time).

4

vV

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507} 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

"Proyecto (Project): W Ao Cﬂ[ﬂ’”

Coler?

Vactado n° 3%-L. (m 3)

%5

#owmam Expusd

146 am

Factura N° (fnvo:ce ney. 1041
Slump: 3 / “

fc: @50 1
MR:

(€] 750 Ky

Temperatura (Temperature):°F

RESULTADOS (Results):

Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

() cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

(1) otre (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

BJnirfwo | 2022 4,400 QOD | 193.1 % [emedio 185 676
Bdip | 203> 10,000 833 |8 (%
2 lwoulto | 204 IOI50 845 B 1201 |Phomedee. V29.L%
30debrs | JO35 Tolalele) 8233 (28]

03

8057

Tomado por (Taken by)

OBSERVACIONES (Observations):

: éﬂ@/‘ % é:;ﬁ fc requerida (required fc):
ed by): jﬁ%ﬂ 230

Realizado por (Perform




& ngenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@eowpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):%ﬁ%b/ A éﬂdm
Localizacion (Location): Colm

Estacion (Station):
Muestra (Sample): Lheiado n° 89- £ W
Lugar de vaciado (pooring site). KIE modadn n%3 Ps% @ iO%dﬂm’Zé 63/ EA«L
Fecha de muestreo (Sample date); D7~ Qlibne - 2010 =

Fecha de prueba (Test date): |
Concretera (Concrete’s plant).
Camién N° (Truck N°).
Hora salida de planta (Plant departure timey:. 208 V219,
Hora de muestreo (Sampling time). 24 49’,m7

Factura N° (Invoice N°): (07 2%

Slump: £

fo: @50 el [760 #y~

MR:
Temperatura (Temperature):"F 9! °

RESULTADOS (Resuits):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones

(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

d/mrme| 2033 | j85,000 4.497 °
8ot | 5030 | (22,000 (4067
YYnrrfmo| 2027 | 14,500 5005
1% dihy) | 2040 /41,000 4,986 -
21fulio | DO | j4l 500 plun' 5005
 08dii | 282 | ai cao;;/m/ 5003

5 —_ S - :
Tomado por (Taken DY):T"’ A W%% fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): Tiaa7 / QAW

=

OBSERVACIONES (Observations):




. — \
Proyecto {Project): ~ ondcendd dp M )

Localizacion (Location):
Estacién (Station):

4

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

v CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel: (507) 279-0014 f 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Colen

Muestra (Sample): Lbﬂad[) N8A-L

Lugar de vaciado (pooring site). W@ medulo 1°3 g

S B /
% a (0% ool a L.

Fecha de muestreo (Sample date): Y-
Fecha de prueba (Test dafe): _,

Concretera (Concrete’s plant):
Camién N (Truck N°). &9
Hora salida de planta (Plant departure time).

- 20/0 Betw 7 SR
(E:06 pm)

Hora de muestreo (Sampling time): /848" prr)
Factura N° (Invoice N°): i07 994

Slump:

fc:
MR:

/350 #55¢

Temperatura {Temperature):°F QI’ o

RESULTADOS (Results):

(V] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

(O) cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) (Uppeigggasc]i Load) (S[t;gss) {Percent) {Ohservalions)
ofnerfooid 2037 9,600 800 (2312 | dowedin: /20.12%
16 dead) | 9026 9,150 962 7. 2%

27 [nouf20ig 9929 | 10000 833.%| 128.2 12799
29 dic | 2040 | 2950 &29-2 | 1276

204

Q042

Tomado por (Taken by)fffk)ﬁm Q.Dmm\%:&* QOBWO fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




<, genieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INEORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):%ﬁM e [:9479

Localizacion {Location):.
Estacion (Station):
Muestra (Sample): Llatsodlp = 40-1 ol ,
Lugar de vaciado (pooring site): o 4 2/ @ e 754" et 5 aém&’ c_:h/)éfu )
Fecha de muestreo (Sample date): 29 - octibrr - 2010 T o

Fecha de prueba (Testdate): Al

Concretera (Concrete’s plant):. A/M;}m’} f{ﬁi&w '

__ Camién N° (Truck N°): _7£5

Hora salida de planta (Plant departure time}: -3 77

Hora de muestreo (Sampling time): /2.:00 &

Factura N° (Invoice N°): LOZ345

Slump:_5"
to: 50 floz /550 Vil o
MR:

Temperatura (Temperature):"F _30°

RESULTADOS (Resuits):

() Viga 6" x 6” (6" x 6" Beam) (7 Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | {(Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

A [neyfpovo| 2042 8000 | 5.06% "
MqieD | 204 | /2800 4.0 -
) [T f200| 2045 180,000 (pluy)| 5306

/'4% 2046 | 160,000 () | 5200
{0
Ao

|2 2047 | /84000 ~ | @508
29 2049 /82000 o437

fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations).




INFORME DE MUEST
(Sampling Report of Portlan

&

REO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
d Concrete and Axial Compresion Report)

ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 2790014/ 2750413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

— :
Proyecto (Project):’?"’W A Gtkllm

Localizacion (Location):
Estacion (Station):

Muestra (Sample): Laeraold

[~ 4O

Lugar de vaciado (pooring site):,/é‘aa/

Fecha de muestreo (Sample date). Z8- &
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant).
Camién N (Truck N°). 745,

Hora salida

- 2o

L ¥ - z
3% @4‘%ﬂz@ézé3a’_e/mig/4¢z

de planta (Plant departure time). /73] arry
Hora de muestreo (Sampling time): /&0 peld
Factura N° (Invoice N°): LOZ3LE
Slump: 2. H

fo: B0 gt /RS0 @

MR:

d
Temperatura (Temperature).“F x

RESULTADOS (Resulfs):

(] Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

() Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() otro (Other)

Rotura

Cilindro N°

Carga Ultima

Esfuerzo

Porcentaje

Observaciones

(Test Date) | (Cylinder N°) | ( Upper[ Egunc]j Load) { S[tre%s) {Percent) {Observations)
ibras psi
B 7043 | @B X0 742 | j/d4. 10 e (7 3%
S )| 2044 | 9,400 783 | /20.5% .

Iofio] 20Ze | 10000 833 .7 /282 [thmonwde /276 %,
29 den, | 2046 7900 8950 | /26.9

2047

248

Tomado por (/aken by):Mﬂ:}ﬂ/

. —
Realizado por (Performed by). LMt

OBSERVACIONES (Observations):

///%é‘ .54442) fc requerida (required fo):
Cosletle




& Ingenieros Geotécnicos, S.1
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279.0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

" ® i
Proyecto (Project):jwwg Ay W
Localizacién (Location). ¢1721)
Estacion (Station): 2

Muestra (Sample): MM 1794/’1 (m'/')

Lugar de vaciado (pooring site): EZ’ELMM@ Vé (24 gyﬂ :
Fecha de muestreo (Sample date): _ 29~ Cclubit —20L0

Fecha de prueba (Test date):

Concretera (Concrete’s plant): ,@@%ﬂ&ﬂw
45, :

Camién N° (Truck N°): oL

Hora salida de planta (Plant departure fime): G0 arm
Hora de muestreo (Sampling time). YACYN7248.

Factura N° (/nvoice N°): __.. (073
. DYt
Slump: -
fe: _90 P@lfﬁbokg’
MR: ~
Temperatura (Temperature):°F 490
RESULTADOS (Resuits):
D Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi

Alarpuo| 9049 | js0000 | 5-30¢

1wy | 20560 144,500 5.t

st o0\ 2051 | 160,000 (plus)| & 200

1% din) | 9052 | 150,000 (pluw] | £:30¢
osiuulo| 2053 150005 |50

28dio>| 8054 152500 5329

Tomado por (Taken by):e-,lmf/}r2 HW', ' I{ é fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): %’!M )JBQJCD

OBSERVACIONES (Observations):




&/ Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL. DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel : (507) 279-0014/ 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail; ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): "/"MC&MJ A &é"ﬂ

Localizacién (Location):
Estacion (Station):

Muestra (Sample): Lastade n” 4(-/ ['m /1)

Lugar de vaciado (pooring site): #21C>_meadulo #Z ,éxv n/5@ SVZ
Fecha de muestreo (Sample date): 7~ Ocleebors — 2010 '

Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plarz éé‘.l&muaﬁf? CQWW
Camidn N° (Truck N°) _
Hora salida de planta (Plant departure time): F.00 arm
Hora de muestreo (Sampiing time). _7'57 a»n _
Factura N° Invorce N°): L0 ) o

Slump: 3, 2"

fc: 050 MQL/ZEO /"/?f

MR:
Temperatura (Temperature):°F G0 °

RESULTADOS (Results): |

@Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) O Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N* Carga Uitima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

ojrerfowd 2019 | 2,650 | BOF | /23.7% [Hpotdit: /9.5 %
Hes, | 20650 | 9,000 750 |/i15-4% _
2opvfio | 2051 | @00 BIT 11725 (o |ngwudip” /95 &Y
84| 2052 | QRa0O gl 1125
X3
2054

Tomado por (Taken by)‘g—wt%? Q:m%ﬂ I @mﬂtﬂ @iﬁ%a) fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by): JL&

OBSERVACIONES (Observations):




& Inuenieros Geotécnicos S
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014/ 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-maik: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):%a&h&w da &JW
Localizacion (Location): )

Estacion (Station): , ‘ :
Muestra (Sample): e acln P44-L (m -1 ) I
Lugar de vaciado (pooring site). medulp /)foz dooa ! a 3/ S
Fecha de muestreo (Sample date): & - Yoy - 200

Fecha de prueba (Test date): i i i
Concretera (Concrete’s plant): Mtg@" Erpros)
Camion N° (Truck N°): o d/d ' o
Hora salida de planta (Plant departure time):ﬁ/_/.'fﬁ ar?
Hora de muestreo (Sampling time): £/ &) arn 5
Factura N° l('lnvoic:e N°Y. L0754

Slump: @) ;
fc: @50%%/350 A{Jﬁ/
MR:

)
Temperatura (Temperature):°F 0

RESULTADOS (Resuits):
() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (V] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) {Observalions)
[Libras] [psi]

Barfaol 2073 106000 3639
Ddin, | 8034 | 106,000 3. 749

2w 9031 /40000 | 5028

Voo | 30FHp | 140500 4969

2073
2078

Tomado por (Taken by): M ﬂ ZZ/W fc requerida (required fc).
Realizado por (Performed by): :

OBSERVACIONES (Observations): G psnolp 2o Py A
P4 ‘{ a




#

V

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama,net

(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

“oveoni d

I
Proyecto (Project): —1-

Localizacion (Location):

Estacioén (Station):

£ de ol
(5

Muestra (Sample): Mzmiﬂb n°4il-£ (m-9)
Lugar de vaciado (pooring site): /3/2 @ (5 mﬁpm)
Fecha de muestreo (Sample date): 29 - Ovlubi -
Fecha de prueba (7est date): "

Concretera (Concrete s plant):
Camion N° (Truck N°): :
Hora salida de planta (Plant departure time): _{/: O3 am
Hora de muestreo (Sampling time):

M5

19 am

Factura N° (Invoice N°): 1072 74
Slump: < 4"

fc: @wmlfﬁw k;(,/

MR:

[
Temperatura (Temperature):°F &9

() viga 6" x 6" (6" x 6" Boam)

RESULTADOS (Resuits):
(VI cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Dato) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)

[Libras] [psi]

fnrfwid| 206¢ | wocoo 5.30(

i dia) | 20l O | 65 0H
i /o] 050 160,000 (Plee)) 5. 30
Pt | 2000 | 6000 ( g ) | 5306
whol 2059|754 0od 5447
deer | QOG0 157500  |5570

Tomado por (Taken by):

o [r fc requerida (required fc):
Realizado por (Porforme y):m ( agﬁ/

OBSERVACIONES (Observations):




<, Ingenieros Geotécnicos, S.A.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): Wo&? &7&7’7

Localizacién (Location):
Estacion (Station):

Muestra (Sample): M/JM “L3-L (w7 “'/)

Lugar de vaciado (pooring site): j@w #Z @Wﬁé’@ Cb,éj@ Cf‘ Cgbwﬂéé Metetp Z oé%
Fecha de muestreo (Sample date): /'~ /Zﬁlﬁﬂﬁ:é@i ’3065’ .
Fecha de prueba (Test date):

Concretera (Concrete s plant): %@wﬂ CJT) &é’l&d«'
Camioén N° (Truck N°): 2 ST el
Hora salida de planta (Piant departure time): - B 20 Qm i

Hora de muestreo (Sampling time). _7. 9762/??
Factura N° {invoice N°) . SO 3o

Slump: 3’

fe: 650 M/ﬁgo ks/

MR:
Temperatura (Temperature):°F _Q5 ©

RESULTADOS (Results):
() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) Cilindro 6™ x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Utima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent} (Observations)
[Libras] Ipsi]

Yrpod| 206/ | 139500 | 4758
BdA | o0 | /25, 500 | 2.772
9063 | 150,000(s)| 5.206
[as |806d | 160 000 (ol |5.30;
Bafjio [ 9068 | 16500 | 5835
| 294y | 2000 (159800 | 554/

Tomado por (Taken by): fc requerida (required fc);

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




<, Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 7 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama,nat

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

T .
Proyecto (Project): “72sirvay £ He %’7
Localizacion (Location): i })&:’DO
Estacion (Station):

Muestra (Sample):_ﬁ&’zﬁd@)ﬂ?{ﬁwz //?7 Z,

Lugar de vaciado (pooring sife):

L7

Fecha de prueba (7est date): y
Concretera (Concrete s plant):
Camion N° (Truck N°): V5 _
Hora salida de planta (Plant departure time ;B,’Q& QI
Hora de muestreo (Sampling time): _ 2.0 7c/77

Factura N° glpvoice N°):/ K

Slump: &
fc: @0&/&5’/350@/
MR:

=0
Temperatura (Temperature):°F P&

RESULTADOS (Results):
@'Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) O Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porecentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras) [psi]
Slorjooro| 206/ | G150 Y2 | 119-2% Curedio: 115.0%
H J0¢7 RL00 FEG) 2. 2%

shio| 2062 | 0000 822.5 11282 owudieo: 126.9%,

Adieg.| 2 4800 8lo-T | 125 . ¢,
2065
200(p

Tomado por (Taken by):ﬁz&iﬁo@ﬂh%& l‘%—t\m Do fc requerida (required fc);
Realizado por (Performed by):_\é))V_ﬂAhL‘ Jlﬁc\la)

OBSERVACIONES (Observations):




&, Ingenieros Geotécnicos, 5.1
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

s £ )
Proyecto (Project):“fmmﬁh,c// 44 %7

Localizacién (Location):
Estacién (Station): :
Muestra (Sample): M?ﬂff’)[@# 434 (m "3) Il f g ot

Lugar de vaciado (pooring site): _/7iuelp 722 e @ o, /&3@ 24 @ 74,
Fecha de muestreo (Sample date): _/ =~ /it errratre - ’26'540 “ '

Fecha de prueba (Test date): __. s L
Concretera (Concrefe s plant): _
Camién N° (Truck N°). __ - 420D -
Hora salida de planta (Plant departure time), _7° 39 ¢@#7
Hora de muestreo (Sampling time):; g: 20 amr

Factura \l\glglnvoice N°): LO7FH#D

Slump: <2 __

fe: GO ﬁ(ﬂlf 350 /{%/

MR:
Temperatura (Temperature).°F o

RESULTADOS (Resuits):
() Viga 6" x 6" (6" x 6 Beam) (¥ Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress} {Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

9 /m:/zw 07 | 135 oo 4. 7505
8 di, | 2068 | 127500 4.8¢%
(5/alfe00 2007 | /47 500 5217
é 030 | 150 00D 5304
5? wjzo 2021 | [4b000 | 583¢
29dten| F9F7L- GO HA2

Tomado por (Taken by): Mﬂ)ﬁﬁ/ gﬁﬁﬂ &')}2&?’3 fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by): ;’/E)

OBSERVACIONES (Observations):




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILFS.

Tel: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Projecf):"\‘mm;j chy Golery
Localizacién (Location): Coleon

Estacion (Station):
Muestra (Sample): Ualadp n°43-4. (;‘77—9)

Lugar de vaciado (pooring site): ulp °S

Fecha de muestreo (Sample date): _{- fTumig - 20¢
Fecha de prueba (Test date): ;
Concretera (Concrete’s plant): %rmlgof) éspf@&g
Camion N° (Truck N°): L)

Hora salida de planta (Plant departure time): 789 am .
Hora de muestreo (Sampling time): £ 25 am

Factura N° (Invoice N°): JO044 .
Slump:
fo:

MR:
Temperatura (Temperature):°F

a g Jmo. Qi% adly .

RESULTADOS (Resuis):

Viga 6" x 6" (6" x 6” Beam) D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)
Rotura CilindroN° | Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) (Cylinder N°) (UppefE 53;:73(}1 Load} { S[tgcsags) {Percent) (Chservations)
Bigfmo| 2060 | 8850 B 24% | tpwdy. //4.4%
4o | 2066 | 000 w0 ___| /1549% .
Zojveufio] 2009 Qo0 8000 | 123 .] [Hhmudue. (21.8 %,
2dia,s | 9090 QABO 1833 | (9pn.5
2071
7072

Tomado por (7aken by):

Realizado por (Performed by): ﬁfﬁ .

fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




&, Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (507} 279-0014 /1 278-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):ﬂ?"MM 74 &é'ﬂ

Localizacion (Location):
Estacion (Stafion): " i
Muestra (Sample): Uaeiadln °44-L. (m _i)

Lugar de vaciado (pooring site). £10ulp /Jf’:Z. doxa [ o 34
Fecha de muestreo (Sample date): B- (lsivroing - 2000

Fecha de prueba (Test date): i
Concretera (Concrete’s plant): %szmm - Zb‘LZM«?
Camién N° (Truck N°): _7&7/ ’ .

Hora salida de planta (Plant departure time): //:Z2. am?
Hora de muestreo (Sampling time): _{/-57 ar7?

Factura N° (Invoice N°). fO25/¢

Slump: ar

fc: @50 W/ 350 A{,‘/

MR:
Temperatura (Temperature).°F ﬁoa

RESULTADOS (Resuits):

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (V] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerze Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load)} (Stress) {Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

St 2073 | O 000 3439 F
7 dizy | 8034 | 106,000 3. 74
2 vovjud, 003 | /A 00 | 5058
lodiey | 396 | 140500 19469
2097
2078

,‘

. 1‘2‘.’. ’

OBSERVACIONES (Observations): Gl spocrelle 2o %QM

Tomado por (Taken by, oA y fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):




<, Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE_OBRAS CIVILES,

Tel.: (507) 279-00r14/ 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@ewpanama,net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project):w e Coly

Localizacion (Location):
Estacién (Station):
Muestra (Sample): Lbeialy 77°4d-1 (m-/) i B
Lugar de vaciado (pooring site): /713%ull ﬁ”ZJﬁD‘Q) /@J_Qé‘-" L

Fecha de muestreo (Sample date): _&- o ierritortr - 20060 -
Fecha de prueba (Test date): y: 5 e
Concretera (Concrete’s ,céang :

Camién N° (Truck N°). _ 74 P
Hora salida de planta (Plant departure time): {122 arr) _
Hora de muestreo (Sampling time): (57 @

Factura N° (invoice N°): _/O745/&Z

Slump: 3 *’
fe: G20 Yot /350 K
MR:

Temperatura (Temperature):°F

RESULTADOS (Resuits):
@Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) C] Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Datg) (Cyiinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

Jantow] 0P| 700 | Gaz | 9075 [izmida. 92T
W [Zoaf | 00 [ 9, |999%

2035
2076
207
038

Tomado por (Taken by): fc requerida (required fc): /280

: (—-, : 4 = {
Realizado por (Performed by): (UMD ( }uf e,c’l)

. |
OBSERVACIONES (0bsenvations): B/ cononts ao Minuise. Do 1forad 4 g,
F : . ¥ o, T

L,J!,/fﬂd 7 diny’ &/&uabd ’dr/@//i;udmé% fos et cancrebp . ! g

T P




</ Ingenieros Gentécniﬁns, SA

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Ted: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Projectf?mnramlf A1 ( f}[m‘l
Localizacion (Location): Colpn

Estacion (Station):
Muestra (Sample): Lnetadp 1°44-1 (M"‘Z)

Lugar de vaciado (pooring site): 403, 3% a. ¢ Z4 e
Fecha de muestreo (Sample date): B+ A srrlr ¥ e 2010 - -
Fecha de prueba (Test date). __ . £
Concretera (Concrefe’s plan% ﬁlﬂ’m’ugﬁ” 87-,/)2(%/.[)

Camidn N° (Truck N°). -
Hora salida de planta (Plant departure time). _£2:/4 W2La,
Hora de muestreo (Sampling time). _i&'60pm :
Factura N° (Invoice N°); L0744
Slump: 3% ! ’

fe: GEO *«h‘l 350 \’(Qe/
MR: -
Temperatura (Temperature):°F qa

RESULTADOS (Results):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (V] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psil ‘

(5infd 2079 | 108,500 3.2>3%
Gdet, | 080 | (09,500 | 3.90>
24mfio | 308~ /41580 | 5004
lodisr | B |/27500 4862
908%

Tomado por (Taken by):“&@gxwf\‘&“sjb Ox@! fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): f(\yvf‘-o-dl@ Q\tmfa.

OBSERVACIONES (Observations): ﬁf (;Xn@% Heo W
f [4]




&, Inuenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portfand Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Pro,rect W cﬂﬂ

Localizacion (Location):
Estacion (Station):
Muestra (Sample): _ 2t el ﬂ"’»# Llm-2)

Lugar de vaciado (pooring site):_, Ay 3% a2 s
Fecha de muestreo (Sample date): g”’ /Zﬂfa’qﬁ&u 20/@
Fecha de prueba (Tesf dafe): / : :
Concretera (Concrete s plant): M@%MM
Camioén N° (Truck N°): €7 '
Hora salida de planta (Plant departure time): /Z. /J Joleo)
Hora de muestreo (Sampling time): /2450 o
Factura N° (Invorce N°Y: _LOZ5/ 9

Slump: Sx’

fo: (o550 9&6/35-0 Ko

MR:
Temperatura (Temperature)."F 9%

RESULTADOS (Results):

(¥ Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date} (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

Ehtifimd 2079 | G200 i 73) 2. 32 omnads - 95.-5%
| "0M0| 2080 | 7400 Gl I 85 |
7208/
20872
208>
2064

fc requerida (required fe). @ %{ /35 2 4

OBSERVACIONES (Observations): ﬁ@’m&% /co;,é.eca? f—é MZ AiS e’

%Zﬁ%%w o e Lapnidhii e gl
S a < 7




4 - & e
V Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 2790014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQ DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): W

Localizacién (Location): [’ ﬂfﬂn
Estacion (Station):

Muestra (Sample):‘ma%/ﬂ“i (M“f) ,
Lugar de vaciado (pooring site): # 5/., Mg’)_f/@‘/ﬂ? #

T

Fecha de muestreo (Sample date): b A1 201D
Fecha de prueba (Test date): i e *
Concretera (Concrete’s plant): MM Exprlsd

Camion N° (Truck N°): OGT J K e

Hora salida de planta (Plant departure time}):. Q37

Hora de muestreo (Sampling time): prisacii

Factura N° (/nvoice N°): 07T
Slump: 572 ‘

fc: L.50 E,/g?//tm()

MR:

Temperatura (Temperature)."F 8¢

RESULTADOS (Resulfs):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) @éilindm 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ulfima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Siress) {Percent) (Observations)
[Libras] fpsi]

24vvlio| 2 8@ |/ GlHOD | 5712
Tdiar | 207 | lo5000 | 58536
288
289
290
29 i

« fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




</ Ingenieros Geotécnicos, SA.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (307) 272-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0385 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): %W
Colem

L.ocalizacion (Location):
Estacion (Station):
Muestra (Sample): __ (fuceadp # 4o-L (M-1)
Lugar de vaciado (pooring site): m._
Fecha de muestreo (Sample date): /
Fecha de prueba (Test date): _ _
Concretera (Concrete’s plant): AL g W B S
Camién N° (Truck N°): o7 Fon s 2 -
Hora salida de planta (Plant departure time)._ ' 37

Hora de muestreo (Sampling time):
‘Factura N° (Invoice N°): L0779
Slump: 57

fc: 50 F[ﬂ‘gﬁﬁ?&)

MR:

s A 2010

Temperatura (Temperature).°F S¢

RESULTADOS (Results):
iga 6™ x 6" (6" x 6" Beam) C] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) D Otro (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) {Cylinder N°) | (Upper Bound Load} (Stress) (Percent) {Observations}
[Libras] [psi] :

Ul | 780 | 9950 | 8297 (127§ | Pumadide 17957,
Tdier | 287 (0260 B850-0 | 120.8
289
289
290
29|

Tomado por (Taken DY)IM%MZ%C requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




Proyecto (Project):
Localizacion (Location):
Estacion (Station):
Muestra (Sample):
Lugar de vaciado (pooring site):
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test dafe):
Concretera (Concrefe's plant):
Camidn N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time).
Hora de muestreo (Sampling time).

4

Vv

“ ™
Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (807) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYQO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Fouscamd

(elor1

Chciadp # 461 (7] =

Heip Eitiza
a4 e

Factura N° (Invorce N°):

4%

y:28a-r

[07726

Slump:

fe: le 50 F/W

MR:

Temperatura (Temperature):"F __ 829

RESULTADOS (Resuits):

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

Gilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Ohservaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent) (Observations)
) . [Libras] [psi]
24wf10| 2972 | 159000 | S22

T | 297 L0500 | Ap Uy
294
795
290
297

Realizado por (Performed by}

Tomado por (Taken by): Mg&m@%@, fc requerida (required fc):

OBSERVACIONES (Observations):




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 f 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingectec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sarnpling Report of Porlland Concrete and Axial Compresion Report)

‘f,cmn .ﬁ}@ﬂﬂ)b;.zﬂ

Proyecto (Project):
Celmn

Localizacién (Location):
Estacion (Station):
Muestra (Sample): \){:u' f\rupgi) ﬁi 4-&) L [H 'Za
Lugar de vaciado (pooring site):
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camion N° (Truck N°): :
Hora salida de planta (Plant departure time): /& 28 a.m:
Hora de muestreo (Sampling time):

Factura N° (Invo.rce N°): (07 7@@

Slump: 474

fc: (o550 E/Mfmu
MR:
Temperatura (Temperature):°F K9

RESULTADOS (Resuilts):

@ﬁiga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cylinder N°) (Upper[ Sggsc]i Load) (S[tgﬁs) (Percent} (Observations)
vapwfio | 297 | 10p50 | BB75 | /289 |fhonides 7875
Tdier 199% gaso |879-2 (1270

244

295

290

2917

Tomado por (Taken by): -

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):

fc requerida (required fc):




&/ Ingenieros Geotécnicos, S
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014/ 2790413 - Fax: 279-0385 - E-mail: ingeotec@ewpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): ECU’! H_QQQJUL{_/Q)

Localizacion (Location): ¢
Estacion (Stafion):

Muestra (Sample): _Llamm_'ﬂ; A7-1.
Lugar de vaciado (pooring site): Onur Q Y)Qﬂilu Mnrﬁnﬂn 59«:2

Fecha de muestreo (Sample date): pQQ 200
Fecha de prueba (Test date): : _ :
Concretera (Concrete’s plant): Hemdonmn Exhougs
Camidn N° (Truck N°): O 1 V -

Hora salida de planta (Plant departure time): ___[£)" 3901 24 0%
Hora de muestreo (Sampling time): "
Factura N° (/nvoice N°): 1071 74—%
Slump: (oW .
fc: 1Y) ?51 A E/Qo?ﬁum
MR:

Temperatura (Temperature):°F Ol 7

RESULTADOS (Resuits):

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (U~Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) (_) Otro (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) (Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

2ol 292 [ 1s4000 5441
A dicn) 299 189500 | 50A)
200

>0 )
302
5‘0 >

Tomado por (Taken by): A « fc requerida (required fc):
Realizado por (Performed by): {

OBSERVACIONES (Observations):




Proyecto (Project):
Localizacidn (Location):
Estacion (Station):
Muestra (Sample):
Lugar de vaciado {pooring site).
Fecha de muestreo (Sample date):
Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (/nvoice N°):

6!!

Slump:

&

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotac@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREQ DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Tzreaca e

Colan

e ceclO H 47-L '

Cruce, Nor&c Mmmkn 2

L2010

lore.

rvmanﬂ Wo(‘r{ﬁh

Ok

lo:z»oa‘m.

OTT74.8

fc:_Ca_5Q_?ﬁ'\ cr Flexion

MR:

Temperatura (Temperature).°F a Z

[ YViga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

RESULTADGQGS (Results).

() Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cviinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]
ozlpiclio] 298 | GO0 Beo | 12%] |Duwnedio: 1231%
1Adias | 2499 U000 Boo 123\
200
30|
302
20>

Tomado por (Taken by): T BGN’\‘OS/ L. ALWH"\O:

Realizado por (Performed by); M@%Lﬂ%__

OBSERVACIONES (Observations):

fo requerida (required fc):




Proyecto (Project):
Localizacion (Location):
Estacién (Station):
Muestra (Sample):
Lugar de vaciado (pooring site):

&

v CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Tel.: (507) 278-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mall: ingeotec@owpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Colm~.

Uoelado # AAL (M-1)

Losew A2/ @) Lo Con

Fecha de muestreo (Sample date): _@_&L_H&gu&mm rQﬂ 2000

Fecha de prueba (7est date):
Concretera (Concrete’s plant):
Camidén N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Pfant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):

CM—'?

Factura N° (/nvoice N°):
it
Slump:__ 4

i 2ia.m.

LOT834

fe:_ (p 0O ?6{ A F_:Qj;[{r)v{_/

MR:

Temperatura (Temperature):°F a2

RESULTADOS (Resulfs):

() viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) @ﬁlindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje QObservaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound L oad)} (Siress) {Percent) {Observations)
[Libras} [psi]
zooufio] 304 [ (27500 | ABGH
Tdias| 305 (40000 495 1
20y
2017
208
309

Tomado por (Taken by):

Realizado por (Performed by):A&Lﬁ)_&a,g&uﬂ.'

OBSERVACIONES (Observations):

fc requerida (required fc):




Proyecto (Project):

4

Vv

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES,

Tel.: (507) 279-0014 1 279-0413 - Fax: 279-0385 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

EQJIADGQJUIA)

Localizacion (Location):

Estacion (Station):

Muestra (Sample):_ Uoecodlvs # AL (H 0
Lugar de vaciado (pooring site): _0% A%4 @ LosSc; ('a‘/f)
22 Ao Movugsdhe Qo

120(0

Colimn

Fecha de muestreo (Sample date): i

Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete s plant):
Camidn N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time).
Hora de muestreo (Sampling time);

qar 8

Factura N° (Invoice N°):

Slump:

A"

(24 a. w

(O R34

fo: (a50 por_o sl

MR:

Temperatura (Temperature):°F a3

@iga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

RESULTADOS (Resuits):

D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() otro (Other)

Rotura Cilindro N°® Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cyfinder N°} | (Upper Bound Load) (Stress) (Percent} (Observations)
[Libras] {psi]
volio | 3o Booo 6T 102 | RPanwidis: U297
MTdios | 205 | Qoan 150-0 | 115 4
300
207
209
300

Tomado por (Taken by):
Realizado por {Performed by):

OBSERVACIONES (Obsemaﬁons):

fc requerida (required fc):




&/ nuenieros Geotécnicos, SA
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 2700413 - Fax: 279-0365 - E-mail; ingeotec@cwpanama net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Repor)

Proyecto (Project): ?MMMM
Celoe

Localizacién (Location):
Estacion (Station): ) -
Muestra (Sample): UoeCodo # ARL (M-2)
Lugar de vaciado (pooring site): _Lor & ?’_/3. @ A Conadlola s
Fecha de muestreo (Sample date): L) | AL, 20t
Fecha de prueba (7est date): =
Concretera (Concrete s plant). L}MMW - Epnind
Camién N° (Truck N°): O O R
Hora salida de planta (Plant departure time):__ 12 21 m i i
Hora de muestreo (Sampling time): -
Factura N° (Invoice N°): 07827
Slump: AVA"
fo: (050 @ L/ A,
MR: F

Temperatura (Temperature):°F _9 2

RESULTADOS (Resulls):

(] viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (I Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otre (Other)
Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
{Test Date) {Cylinder N°) | (Uppar Bound Load) (Stress) (Percent) {Observations)
[Libras] [psi]

Nowliol 310 (45000 2IVAS,
Tdezno| S 149000 | 5(29
219
A1
34
2\5

Tomado por (Taken by): LLQQ&,E; lgﬂ J ‘ ks Q}W\a_/néﬁ fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed hy): v

OBSERVACIONES (Observations):




&, Inuenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (607) 2790014 / 278-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama_net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYQO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Reporl)

Proyecto (Project): Eonn .D-CQJULL,Q
Localizacion (Location): Cnlmn
Estacién (Station): _
Muestra (Sample) __ \Jedod o # ASL (M-2)
Lugar de vaciado (pooring site): = A _Cm J

Fecha de muestreo (Sample date): _ 7.2 Ao_ NOWW’M.Q_) Ay 2010
Fecha de prueba (7est date): e e
Concretera (Concrete’s plant):
Camion N° (Truck N°): Oh"]
Hora salida de planta (Plant departure time): 122 2.} h’) &
Hora de muestreo (Sampling time): 2N

Factura N° (/nvoice N°); 1078 5?’5
Slump: __4 Y4

fo:_ (pS0 ?ﬁi @ F-—QJ,{’(:O?{.«

MR:

Temperatura (Temperature):°F __ ¢

RESULTADOS (Results):

@ﬁga 6" x 6" (6" x 6" Beam) () Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°} | (Upper Bound Load) {Stress) (Percent) {Observations)
[Libras] [psi]
olNwlio| 310 L6000 TNe-"T | 102 | huecten: 1116 Zo

1 fo;,’ 3\ BReO | 123.% | 1228 |
312 ,
A3
314
25

Tomado por (Taken by): _\X- f , fc requerida (required fc).

Realizado por (Performed by): LL % . ;& ¢n

OBSERVACIONES (Observations):




& Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE, CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel: 507) 279-0014 / 278-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.ret

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXJAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)
Proyecto (FProject):

lii’gjuwcmubd.»
Localizacion (Location): Fw

Estacion (Station):
b Coelo

Muestra (Sample):
Lugar de vaciado (pooring site):

Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):

Fecha de muestreo (Sample date): MNovoulon 10 . ¢ 0 7010
Fecha de prueba (Test date): e %
Concretera (Concrete s plant): amn s éFJ WA

Factura N° (Invoice N°): O7R87%
Slump: CD VA-

fe:_ e So ol Q@ $~QM,)Q‘JW{\
MR:

Temperatura (Temperature):°F _ 0

RESULTADOS (Resuilfs):

D Viga 6" x 6" (6" x 6" Bearn)

(¥Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | {Upper Bound Load) {Stress) (Percent) {Observations)
iLibras] [psi]
e2lpicl o | 3l (34 500 | 4757
Tdu B [2A500 |4 898
odoic]in| 318 (2000 | 57250
14 dsers | 319 155500 | 5500
220
321

Tomado por (Taken by): P BCJU\MUD fc requerida (required fc):

Realizado por (Performed by):%la A

OBSERVACIONES (Observations):




&, Ingenieros Geotécnicos, S.A
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 2790014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.nat

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYQ DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): Ierrocrr \
Localizacion (Location):__Cilon =
Estacién (Station): ' i

Muestra (Sample): Uaedado + 50-L (H 1)

Lugar de vaciado (pooring site): M&Q}L@I) ﬁg; AQ LOSG 3 % @ DYz
Fecha de muestreo (Sample date): G, de z20lo
Fecha de prueba (7est date): |
Concretera (Concrete’s plant): ___t4
Camion N° (Truck N°): 214
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):

& 2. m

Factura N° (Invoice N°: (OTR™
Slump: .
fe:_ (6950 pai A ?&WAM
MR:

Temperatura (Temperature):°F_ 4 O

RESULTADOS (Resuits):

@fﬁga 6" x 6" (6" x 6" Beam) (] Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) () Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) (Percent) {Observations)
[Libras] ipsi]
2ol Bl6 700 | 72501116 [Promeducs’ 112.8% |
Tdias | SV A0 | 7417 | 14\
S8
319
320
321

Tomado por (Taken by):
Realizado por (Performed by}

OBSERVACIONES (Observations):

fc requerida (required fc):




<, Ingenieros Geotécnicos, S
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax; 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Proyecto (Project): FMI)’L(JJ

Localizacién (Location).___ (el o

Estacién (Stationy. .~

Muestra (Sample): Uee O Cern ﬁ' 501— (H 2 )

Lugar de vaciado (pooring site): ; ) / A 77 M O G

Fecha de muestreo (Sample date): . i : ({)( O
Fecha de prueba (7esf date):
Concretera (Concrete s plant): |vbluvmmrr\ w
Camion N° (Truck N°): (o0

Hora salida de planta (Plant departure time): A C’(.- wA_
Hora de muestreo (Sampling time): '
Factura N° (Invo.'ce N°Y: LT RS
Slump: 2Ya

fc:_f,ﬁQFﬁﬂ Q ?ﬂj}/x_lemﬁ
MR:

Temperatura (Temperature):°F q 7

RESULTADOS (Results):

() Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam) @/Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder) (] otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) | (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) {Stress) {Percent) (Observations)
[Libras] [psi]

Q'L\j)j(,\_\o 520 | 14500 L0058
Tdias | 323 | 145000 S05 B
qleidhol 324 [ /5000044 | 52505
Ndiey | 328 [ 150 000, | 5205
320
]

Tomado por {Taken by): 2 fc requerida (required fc).

Realizado por (Performed by):

OBSERVACIONES (Observations):




Proyecto (Project):
Localizacion (Loca
Estacién (Station):
Muestra (Sample):
Lugar de vaciado (pooring site):

Fecha de muestreo (Sample date): 253 (JQO NW&) ' o
L—'ﬂQ’\MrLLC?)Am w

Fecha de prueba (Test date):
Concretera (Concrete s plant):
Camion N° (Truck N°):
Hora salida de planta (Plant departure time):
Hora de muestreo (Sampling time):
Factura N° (Invo;ce N°);

2

4

V/

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES.

Tel.: (507) 279-0014 / 279-0413 - Fax: 279-0365 - E-mail: ingeotec@cwpanama.net

INFORME DE MUESTREO DE CONCRETO PORTLAND Y ENSAYO DE COMPRESION AXIAL.
(Sampling Report of Portland Concrete and Axial Compresion Report)

Uco.o:‘c)&o 4 csm, (p- 'zﬂ

(0 DO

Dl am,

lOT7 B35

Slump:

fe:_ (65O 1‘361 o ‘219}\&3;\_)

MR:

Temperatura (Temperature).°F Qg

RESULTADOS (Resuits):

(M Viga 6" x 6" (6" x 6" Beam)

D Cilindro 6" x 12" (6" x 12" Cylinder)

() Otro (Other)

Rotura Cilindro N° Carga Ultima Esfuerzo Porcentaje Observaciones
(Test Date) (Cylinder N°) | (Upper Bound Load) (Stress) {Percent) (Observations)
[Libras} [psi]
o2 loic|i0] S22 8450 | 704.2 | 108D | Provwedie 1044,
Tdion | 329 RT00 7450 | 11i-5

224
525

220
327

Tomado por (Taken by). B 4
Realizado por (Performed by): _\ghq

OBSERVACIONES (Observations):

fc requerida (required fc):
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