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Ingenieros Geotécnicos, S. A

Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

Datos de fa Muestra (Sample Data)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto (Projact) Perforacion (Boring): H-M3
ISLA MARGARITA Facha (Sample Data) :
Ubicacian (Location) Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundided (Depin): 16.50-17.10
Técnico (Techniclan) | Descripcian:
26 DE AGOSTO DE 2041 (Description)
Fecha de Prueba (Test Dale}
Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) 263 g
Tamiz Abertura Peso Retenldo Peso Rel. Acumuiado % Retenido % que pasa
(Sleve) [Sieve apening) (Soil retained) {Acumulative s. retained} {Percent ratained) {Percent liner)
No. mm g g
3" 75
2412 83.500
2 50,800 0,600 0.000 0.0% 100.0%
RS 38.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25.400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
314" 19.100 0.000 0.000 .0% 100.0%
12 12,700 0,000 0.000 0.0% 100.0%
38" 9.520 1.200 1.200 0.5% 99.5%
144" 5.350
N° 4 4,780 3.300 4.500 1.7% 88,3%
N B 2.360
N 10 2000 2,800 7,300 2.8% 57.2%
Ne 16 1,180
N° 20 0.850
N 30 0,580
N°40 0420 5.300 12,800 4.8% 85.2%
N° 50 0287
N® &0 0.250
N°BD 0180
Ne100 0145
N°Z00 0074 9,600 22.200 B.4% H.6%
27D 0.053
Fondo {Botlam}
Curva Granulométrica {Grain Slze Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, 5. A
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Datos de a Muestra (Sampte Data)

Proyecto (Project) Perforacian {Boring): H-M39
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Date) :
Ublcacion (Locatian) Mueslra (Sample No.):
{VAN CASTILLA Frofundidad (Dapth): 10.50-11.10 M,
Teécnico {Techniclan) Descripcldn:
26 DE AGOSTO DE 2011 {Description})
Fecha de Prusba (Test Date)
Peso Original de Ja Muestra (Original Weight of Sampla) : 285 g
Tamiz Abertura Paso Retenldo Peso Ret. Acumulato % Retenido % que pasa
{Sieve) {Slave opening) (Soll retained) (Acumulative s. retalned) {Percent relained) (Percent finer)
Ng. mm g G
3" 75
213" 63.500
Iy 50.800 0,000 0,000 0.0% 100.0%
1452° 38,100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25.400 [ 1,600 0.0% 100.0%
34" 18190 n.6oo 0.000 0.0% 100.0%
102" 12.700 0.000 0.000 0.0% 100.0%
3/8" 9.520 0.000 0.00 0.0% 100.0%
114° 6.350
e 4 4,760 1,500 1.500 0.5% 88.5%
N @ 2.380
N° 10 2.000 £.B00 2.300 0.8% 98.2%
N° 16 1,180
N° 20 0.850
Nean 0,580
N* 40 0420 1.700 4,000 1.4% 90.6%
N° 50 0.297
N°E0 0.250
N° 8D 0,180
N100 0148
N°200 0.074 16.300 20.300 7.1% 92.8%
No270 0.054
Fando (Bollom)
Curva Granulométrica (Grain Size Chart}
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Ingenieros Geotécnicos, S. A
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis} (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Datos de la Muestra (Sample Data)

Proyecto {Praject) Perforacion (Boring}: H-MB
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Date) :
Ubicacion {Location} Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth): 1.50-2.10 M.
Téenlco (Technician} Descripcion:
19 DE AGOSTO DE 2011 {Description)
Fecha de Prueba (Test Dalg)
Peso Original de la Muestra {Original Welght of Sample) : 470 g
Tamiz Abertura Peso Retenldo Peso Ret. Acumulado % Retenido % que pasa
(Sieve) (Steve opening) (Soll refalned} {Acumulative s. refalned) (Percent retained) {Percent finer)
Na. mm g g
3" 75
2 112" 63.500
2 50.800 0,000 0,600 0.0% 100.0%
112 38.100 0.000 600 0.0% 100.0%
1 25,410 0.000 0.000 0.0% 100.0%
3i4” 18,100 65,500 £69.600 14.8% 85.2%
12 12.700 17.000 H6.500 18.4% 84.6%
8" 8.590 21.500 108,200 23,0% T10%
174 6.350
e 4 4,760 19.400 427,500 27.1% 72.9%
Ne g 2.380
N0 2.000 21,000 148,600 31.6% £8.4%
NE 16 1,180
N° 20 0.850
N 30 0,500
N 40 0.420 37,400 186.000 30.6% 50.4%
N° 50 0,257
N° 60 0.250
N° B0 0,180
N=100 0.149
N°ZD0 0.074 44.700 230,700 49,1% 50.9%
N°270 0.053
Fondo {Bottom}
Curva Granulométrica(Graln Size Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, 5. A.
Andlisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis} (STD ASTM C-136)

FANAMA CANAL COLON FORT

Datas de la Muestra (Sample Dala)

Proyecto (Project) Perforacién (Boring): H-MI8
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Ublcacion (Location) Muestra {Sample No.):
ERNESTO ORTEGA Profundidad (Depth}); 6.00-6.60 M.
Técnico (Technician) Descripcion:
23 DE AGOSTO DE 2011 (Description)
Fecha de Prueba (Test Date)
Peso Original de la Muestra (Criginal Weightof Sample): 37187 g
[ Tamiz Abertura Peso Relenida Peso Ret. Acumulado % Retenido % gue pasa
(Sleve) {Sieve opening) (Soll retained) (Acumulative s, refained) {Percent retained) ({Percent finer)
Na, mm g g
3" 75
212" 63,500
2 50.800 0.000 o.b0t 0.0% 100.0%
11/2" 36,100 0.000 0.000 0.0% $00.0%
1" 25,400 0,000 0.000 0.0% 100.0%
304" 19.100 0.000 0.000 0.0% 100,0%
1/2" 12.700 0.000 0,000 0,0% 100.0%
38" 9.520 0.000 4.000 0.0% 100.0%
14" 6,350
Ne 4 4,760 2.500 2,500 0.8% 90.2%
N° B 2,380
N° 10 2,000 4,300 6.800 2.1% 97.9%
N 16 1.180
N° 20 0,850
N30 0.590
Ne 40 2.420 5.900 16,700 5.2% 94.8%
N° 50 0,287
N° 60 0.250
N 88, 0,180
Ne100 0.148
N°200 0.074 96.800 113,500 35.6% 64.4%
NU270 0.053
Fondo {Battom)
Curva Granulométrica (Grain Size Chari)
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Ingenieros Geotécnicos, S. A
Andlisis Granulometrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Datos de la Muestra {(Sample Data)

Proyecto [Project) Perferaclon (Boring): H-M109
ISLA MARGARITA Fetha (Sample Daia)
Ublcacian (Location) Mueslra (Sample No.);
IVAN CASTILLA Profundidad {Depih): 0.00-11.16 M.
Técnico (Techniclan) Descripcian:
27 DE AGOSTO BE 2011 {Description)
Fecha de Prueba (Test Date)
Pese Original de Ja Muestra (Original Weight of Sample) : a76 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Peso Ret. Acumulade % Relenido % que pasa
(Sleve) [Sleve opening) {Soil retained) {Acumulalive s. retained) (Percent retained) {Percent finar)
No. mm o] g
3" 75
2 1/2° H2.800
2 50.800 0.000 0.000 0.0% 100.0%
11 38.100 0.000 0.000 0.0% $00.0%
1" 25.400 0.000 0.000 11.0% 100.0%
g 18.100 $1.000 11.000 1.3% 90.7%
32 12.700 118000 428,000 14.7% 85.3%
Il 9,520 77.000 206.000 23.5% 16.5%
14" 5.350
N° 4 4.760 85.000 281.000 332% 65.8%
N8 2,380
N2 10 2400 58.000 345,000 38.5% 60.5%
N° 16 1.180
Ne 20 11,650
N*30 0.580
Ne 40 0.420 127.000 472.000 54,0% 46.0%
N° 50 0.287
N° 60 0.250
N® 80 0180
N*{00 0.148
N°200 0.074 196,000 689.000 76.4% 23.6%
N270 0,053
Fondo {Sollam)
Curva Granulométrica {Grain Size Chart}
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Ingenieros Geotécnicos, S. A.
Anélisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis} (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Dalos de Ia Muestra (Sample Data)

Proyecio (Project) Perforacién (Boring): H - Mi24
ISLA MARGARITA Fetha (Sample Date) *
Ubleaclon (Location) Muestra (Semple No.):
IVAN CASTILLA |Profundidad {Depth): 1.50-2.18 M.
Técnico {Techniclan) |Descripcian:
30 DE AGOSTO DE 2017 {Pescripion}
Fecha de Prueba (Test Dale)
Peso Original de la Muestra (Original Welght of Sample) : 253 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Paso Ret. Acumulado % Retenido “-quue pasa
(Sieve) (Sleve opening) {5all retained} [Acumulative s. retained) {Percent retained) {Percent finer)
No. mm q g
ar 75
2 12" 63.500
20 50.800 0.600 0.000 0.0% 100.0%
1472 38.400 0.000 £.000 0,0% 100.0%
1" 25.400 0.000 0,000 0.0% 100.0%
ara" $9.100 1.000 0.000 0.0% 100.0%
12 12.700 0,000 0.000 0.0% 100,0%
ES 5.520 0.000 0,600 0.0% 100.0%
104" 6,350
N° 4 4,760 3,500 3.600 1.4% 9B.6%
N° B 2380
N° 10 2000 5.000 8,600 4% SE.6%
N° 16 1.180
N° 20 0.850
N° 30 0.590
N° 40 D.420 27.800 36.400 14,4% 85.6%
N° 50 n.207
N*ED 0.250
Ne 8D 0.180
NE1C0 0.149
N°200 0,074 26.200 62630 24.7% 75.3%
Ne27D 0.053
Fondo {Batiom)
Curva Granulométrica (Grain Slza Chart)
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Ingenieros Geolécnicos, S. A.

Analisis Granulometrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecta {Project)
ISLA MARGARITA

Ubjeacton (Location)
IVAN CASTILLA

Técnico {Technician)
19 DE AGOSTO DE 2011

Faecha de Prueba (Test Date)

Peso Original de fa Muestra (QOriginal Welght of Sample) :

357 g

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforacion (Boring): M- 142
Fecha (Sample Date) :

Muestra {(Sample No.):

Profundidad (Depth): 6.00-8.10 M,

Deseripeion:
{Description)

Peso Rel. Acumulado

Diametro de particulas (Grain Dlameter) [mm]

Tamiz Abertura Peso Retenido % Retenido % gue pasa
(Sieve) {Sieve opening) (Soll retained) {Acumuiative s, retalned) (Percent retained) (Percent finer)
No. mm g g
a" 75
2 4/2 §3.500
2" 50.800 $.000 0,000 0.0% 100.0%
11" 36.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25,400 0.000 0,000 0.0% 100.0%
34" 168,100 63,600 63,600 17.8% B2.2%
12" 12.700 21,300 84.900 23.8% 76.2%
38" 9.520 5.500 93.500 26.3% 73.8%
114" 5,350
N7 4 4.760 16,600 410,100 30.8% 68,2%
Ne 8 2,380
N® 1D 2.000 21,300 131.400 36.8% 53.2%
N7 1§ 1.180
N°® 20 0.B50
N° 30 £.590
N7 40 0.420 43,800 175.200 48.1% 50.9%
NP 50 0.287
N 60 0.250
N BO 0,180
N0 0,149
N°200 0.074 44.900 220,100 61,7% 30.3%
No27 0.053
Fando {Boitom)
Curva Granulomeétrica (Grain Size Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, 5. A.

Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto {Praject)
ISLA MARGARITA

Ublcacion (Location)
IVAN CASTILLA

Técnico (Technictan}
17 DE AGOSTO DE 2011

Fecha de Prueba ({Test Date)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforacion (Boring): H-Dr
Fecha (Sample Date) :

Muestra {Sample No.):

Profundidad (Depth): 7.50-8.10 M.

Descripcion:
(Description)

Peso Original de la Muestra {Original Weight of Sample) : 198.5 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Peso Ret. Acumulado % Retenido % gque pasa
{Sieve) {Sieve opening) (S0l retained} {Acumulative s. refained) {Percent retained} (Percent finer)
Na. mm g g
3" 75
212 53,500
o 50.800 0,000 0.000 8.0% 160,0%
112 38.100 0.000 0,000 0.0% 100.0%
1" 25.400 0.000 ¢.000 0.0% 100.0%
e 18,100 o.008 0.000 0.0% 100,0%
iz 12,700 0,000 0,000 0.0% 100.0%
38" 8.520 1.500 1.500 0.8% 9%.2%
114" 6.350
N 4 4,760 0,300 1,800 0.9% 89.1%
N B £.380
NT 10 2.600 1.500 3300 1.7% 88,3%
N@ 16 1.180
N® 20 0.850
N° 30 0.590
Ne 40 0,420 7.000 10,300 5.2% 94.8%
N° 50 .297
Ne 60 0.250
N° 80 0.180
N0 0.149
N°200 0.074 99.200 108.500 55,20 44.8%
{Ne270 0.053
|Fondo {Batiom}
Curva Granulométrica (Grain Size Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Andiisis Granulomeétrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136}

PANAMA CANAL COLON PORT

Datos de la Muestra {Sample Data)

Proyecto {Project) Perforacion (Boring): H-D11
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date} :
Ubleacidn (Locatien) Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad (Depth): 4.50-6.50 M.
Tecnico (Techniclan) Descripcién:
19 DE AGOSTO DE 2011 {Desceription)
Fecha de Prueba (Test Date}
Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample}: 4785 g
Tamiz Aberiura Peso Retenido Peso Rel. Acumulado % Retenido % gue pasa
{Sleve) (Sieve opening) (Suoll retained} {Acumulative s. retained) {Percent retained) {Percent finer)
No. mm g g
3" 75
212 63.500
2 50.800 0.000 0,000 0.0% 100.0%
112" 38,100 0.000 0.000 0.0% 100,0%
1" 25.400 o.00¢ 0.000 0,0% 100.0%
314" 12.100 25,300 29,500 714% 92.9%
12 12,700 31.900 51,800 14.8% 85,2%
38" 8.520 30.000 91,800 21,9% 78.1%
1147 6,350
N4 4.760 38,800 131,600 31.4% 8.6%
Nog 2,380
N° 10 2,000 34,400 166.000 39.7% 60.3%
N® 16 1.180
N 20 0.850
N 30 0.590
N® 40 0.420 80.300 245.300 56.9% 41.1%
N® 50 0.207
N 50 0.250
e B 0,180
N°400 0.149
N°200 0.074 £2.100 315400 754% 24.6%
No270 0.053
Fondo {Battam)
Curva Granulométrica {Grain Size Chart)
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Ingenieros Geotéenicos, S, A.
Andlisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

ISLA MARGARITA

Proyecto (Project)

IVAN CASTILLA

Ubicacion (Location)

19 DE AGOSTC DE 2011

Técnica (Technician)

Fecha de Prueba (Test Date)

Peso Original de la Muestra {Original Weight of Sample) :

382 g

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforacion (Boring):

H-D13

Fecha (Sample Date) :

fMuestra {(Sample No.):

Profundidad {Depth):

15.00-15.60 M.

Descripcion:
{Desaription}

Tamiz Abertura Peso Relenido Peso Ret. Acumulado % Retenido % que pasa
(Sleve) {Sieve opening) (Sall retained) {Acumulative s. retained) (Percent retained) {Percent finer)
No. mm g g
3" 75
212" 3,500
2 50.800 0,000 0,000 0.0% 100.0%
1142 3B.100 0.000 0.000 0.0% 100,0%
1 35,400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
314" 18.100 0.000 0.000 0.0% 100.8%
172" 12.700 0.000 0.000 0.0% 100.0%
38" 9.520 0.000 0,000 0.0% 100.0%
104" 6,350
N° 4 4760 0.100 0.100 0.0% 100,0%
N8 2,360
Ne 10 2,000 2,200 2,300 0.6% 98.4%
N® 16 1.180
N° 20 01,850
N° 30 0.580
N® 40 0.420 20.900 23.200 6.1% 93.9%
N° 50 0.297
N® 60 0,250
N® 80 0.180
Ne100 0,148
N200 0,074 262.000 315.200 82.5% 17.5%
N270 0.053
|Fondo {Bottam)
Curva Granulométrica{Graln Slze Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, S. A.
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de [a Muestra (Sample Data)
Proyecto (Project) rF‘arfDraclén {Boring): H-D44
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Dale)
Ubicacion (Localion) Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Prafundidad (Deptn): 3.00-3.60 M,
Técnico (Techriclan) Descripcitn:
28 DE AGOSTO DE 2011 {Description)
Fecha de Prueba (Test Dale)
Peso Original de |z Muestra (Original Weight of Sample) : 222 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Peso Rel. Acumulado % Retenido % que pasa
{Sleve) (Sleve opening) (Soil vetained) {Acumulative s. relained} {Percent refained} {Percent finer)
No. mm g q
kR 75
2 y2° §3.500
2" 50,600 0.000 0,000 0.0% 100.0%
RRIEN 38.100 .00t n.one 0.0% 100.0%
1 25.440 0,000 0.000 0.0% 400,0%,
3i4° 18,100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
172 12,700 2.100 2.100 0.8% §9.1%
T 0520 9.400 11,500 5.2% 94,0%
44" 6.350
N 4 480 10500 22.000 5.8% 90.1%
N° 8 2.380
N 16 2.000 16.200 36.200 17.2% 82.8%
N* 18 1.180
N° 20 0.850
N° 30 0.580
N° 40 D420 36.200 74.500 33.6% 66.4%
N° 50 0.207
N 60 0.250
b 80 0,180
N*0D 0.148
N°200 0.074 24.400 88,900 44.5% 53.5%
N°27d 1.053
Fonda (Bulinm}
Curva Granulométrica (Graln Size Chart)
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8% . =
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=3 "‘_.H
E L o I S S it et 1 [ et I i s s S S 1]
-E 0%
n
B %
o
T a
=
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Dinmetro de particulas (Grir Diamoter) [mm]




‘v Ingenieros Geotécnicos, 5. L

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Datos de la Muestra (Sample Data)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyacto (Project)
15LA MARGARITA

Ubicacian (Location)
JORGE RANGEL

Tecnico (Technician)
25 DE AGOSTO DE 2011,

Fetha de Prueba {Test Dala)

Parforacion {Horing): HOYD M3

Fecha (Sample Dale) :

Muestra (Sample Nb.):

Profundidad {Depth): 16.50-17.10 M,

Descripcitn:
{Dascriptien)

Limite |[guido {Liguid Limit)

Limita Plastico (Piastic Limil}

10
Ho, da golpes (Mo, of Blaws}

Limite Liguldo {Liquid Limlt)

Tara No. {Tare Na.} 38 4 [ 28 14
No. de golpes (No. of blows) 3 26 14 - -
Peso de la tara + suelo himedo (Weighi of tara + wel sol] 2559 | 2r.74 | 28.36 20.69 21.07
Pesa de la tara + suelo seco (Welght of lare + dry solf) 2042 | 2181 | 224 1B.43 38,72
Peso himedn (Weight of water) 817 5,83 §02 2.26 235
Paso de tara {Weight of targ} 1085 | 11.2 12.27 11.3 1137
Paso de Suelo Seco (Weight of dry soil) 857 10.61 10.07 7.13 7.45
% de humedad {Molsiure Percenlage) 54.0% | 550% | 58.8% 31.7% 31.5%
oc% &0
\ 55 /
5% " /
s ] /
g E s €
E 5% -
=
£ £, /
E & )4
5 7% i s
i - /
o 2 10
= = LLETY
7 o 2 2
D -]
a o (=1
5 s P
L1
| [
= z
= e
54%
i 5 Dol OLokl,
| 7T
52% L ]
1 100 a 10 mn a1 40 54 [21) n ) m 10

Limite Liquida {Liquld Limit);

Limite Ptastico (Plastic Limit):

Indice de Plasticidad {Plasticity Index):
Clasilicacian {Classlfication):

55.9%
31.8%
24.3%




Iv Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data}
Proyecto {Project) Perforacian (Boring): HOYO M3o
1SLA MARGARITA Fecha (Sample Date)
Ublcaclon {Location) |Muesira (Sample No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 10.50-11. 10 M.
Técnico {Technictan} Deserpecion:
28 DEAGQOSTO DE 2011, (Description)
Fecha de Prueba (Test Bate)
Limite Liguida {Liguld Limt Limite Plastica (Plastic Limit)
Tara No. {Tare No.} 3 17 23 18 41
No. de galpas (No. of blows) 38 24 14 - B
Peso de Ja tara + suelo imedo (Weight of {are + wel soil 2578 | 2854 | 2628 20,56 18.84
Peso de la tara + suelo seco {Welght of lare + dry soll) 2082 | 2237 [ 2081 18,64 17.07
Peso himedo (Weight of water) 4.98 6,17 §.37 1.94 1.87
Peso de tara (Weighl of lare) 1072 | 1078 | 13.88 1211 10.71
Peso de Suelg Secao (Weight of dry sall} 10.1 13.6% 0,231 6.53 5.36
% de humedad (Moisture Percentage) 48.1% | 53.1% | 58:2% 28.7% 29,4%
5% G
8% - f 55 //
|
- A% =@
& : T en /
£ ; £ 4
e + l /
E \l i % 40 !
B gay K y
e ; 25
= : B
E = Bow /
% - 3 / OHoNH
B \ R ‘
E 2% o E_'! cL
5 : o
& m g
° B 1§
® : 2 -
6% \ 5 TLahi g CLokt
48y ‘ o]
1 10 it [} 10 20 a0 40 50 1] T na 0 100
No. de golpes (No. of Blows) Limlie Liquido {Liqufd Limlt)

Limite Liquido (Liquid Limit):

Limite Plastico {Plastic Limit):

Indice de Plasticidad (Plasticily Index):
Claslficacion {Classiflcation):

52.5%
29.6%
22.9%




<} Ingenieros Geotécnicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Datos de la Muestra (Sample Dala)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyacto (Project}
ISLA MARGARITA

Ubleacion {Location)
IVAN CASTILLA

Técnico {Technician)
23 DE AGOSTO DE 2011,

Fecha de Prueba (Test Date)

Perfaracien (Boring): HOYO M35
Fecha (Sample Dsaie) :
Musastra {(Sample No.):
Prafundidad (Depth): B.00-6.60 M.

Descripgion:
{Description}

Limite Liguida (Liquld Limit}

Limite Plastica (Plastlc Limit)

51% -‘\
50%

48%

\

AT

46%

% o humedad (Moistura percentags)

2
n
+*

*0/

44%

4%

1 18
No. de golpes (No. of Blows)

108

an

A5

a0

B

o

20

indice de Plasiicldad (Plasticily index)

Tara No. (Tare No.) 21 g 4 18 14 20

No. de golpes (No. of biows) 38 3z 20 18 - -

Peso de la tara + suelo himedo (Welght of tare + wet soll 2566 | 2683 | 2602 | 2049 24.99 26.64
Peso de |a tara + suelo seco (Welght of tare + dry sall) 2120 | 2224 | 2116 | 2342 21,38 22.83
Peso himedo (Weight of water) 4.37 4,69 4.06 5.87 3.61 am

Peso de tara (Welght of tare} 11.55 | 122 112 1211 11.22 12,96
Peso de Suelo Seco (Weilght of dry soll) 9,74 10.04 0.95 11.51 1016 10.57
% de humedad (Malsiure Percentage} 44,9% | 46.7% | 40.8% | 51.0% 35.5% A7.0%

52% &l
. /

/ OHoMH

L

CLaMt,

CLo kb
’ 4

y

1]

0 20 an

At 50 G0 i 80 8¢ 100

Limite Liquida (Liquid Limit}

Limite Liquido {Liquid Limit}:

Limite Plastico {Plastic LImit}:

Indice de Plasticidad {Plasticity Index):
Clasificacion {Classification}),

47.9%
36.3%
11.6%




o Ingenieros Geotécnicos, S. A

Limites de Atterberg {Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Dalos de la Muesira (Sample Data)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyacio (Project)
ISLA MARGARITA

Uhbicacién (Location)
JORGE RANGEL

Técnlce (Technician)
25 DE AGOSTO DE 2011.

Fecha de Prueba (Test Dala)

|Perforacion {Boring):  [HOYo M109
I_Fec:ha (Sampte Date) :
Muesira {Samgle MNo.):
Profundidad (Depth): 0.90-11.1G M.

Descripcion:
(Descriplion}

Limite Liguido (Liquid Limity

Limite Plastico {Plastic Limit}

No. do golpes {No. of Blows)

Tara Ma. (Tare No.) 7 25 B [ 35
No. de golpes (No. of hlows) 33 26 11 - -
Paso de la tara + suelo himedo (Welight of lare + wel soi| 28.18 | 2847 | 28.61 21 21.67
Peso de [a fara + suelo seco (Weight of tare + dry soil) 2378 | 24B6 | 2375 19.77 18.61
Peso humedo (Weight of water) 4.39 461 4.86 2.03 2.06
FPeso de tara (Weight of tare) 1144 | 1207 | 1109 1229 11.84
Peso de Suelo Seco (Welght of dry soil) 1235 | 1279 | 12,66 7.56 777
% de humadad (Molsture Percentage} 45.5% | 360% | an4d% 26.8% 20.5%
g% i &0
i 55 /
0% \ E .
Eau eH
z L/
& o 40 i
= ar [l /
g g = /
=
= é u / OHoMH
Ju%
] \ ?ig. o 4
E : \ - 20
= i k-
| i B
# oasn il
- u
5 CoM g OLomL
i?
4% o l |
1 10 100 a m 20 a0 40 & B YD BD @0 10D

Limile Liquido (Liquid Limit}

Limite Liquido (Liquid Limit):

Limie Plastica (Flastic Limit):

Indice de Plasticidad {Plasticity Index):
Claslficaclon (Classiflcation):

36.2%
26.7%
9.5%



</ ingenieros Geotécnices, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Dalos de la Muestra (Sample Data)

FANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto (Project)
-

Perforacion (Bering): HOYO M124

ISLA MARGARITA Fecha (Sample Dale) :
Ubieacidn (Location) Muestra (Sample No.):
VAN CASTILLA Profundidad {Depth): 1.50-2.10 M.
Técnico {Technitiar) Destripcian:
30 DE AGOSTO DE 2011, {Description}
Fecha de Prueba (Test Date}
Limile Liquide (Liquld Limit) LImite Plastico {Plastic Limit)
Tara No. (Tare No.) az L] 16 [} 7 a4
No. de golpes {No. of blows) 33 M 17 12 - -
Peso de la tara + suelo humedo (Weight of tare + wet sail  zs.a 2844 { 2523 | Z7.01 22.88 22,82
Peso de |a tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil) 2249 | 21.95 | 20.08 | 2197 19.51 19,58
Peso humedo (Welgh of water) .31 5.48 517 5.64 337 324
Peasa de tara (Weight of tare) 3131 | 1085 | 114 | 1228 11.98 1211
Peso de Suelo Seco (Welght of dry sall} 11.18 1.1 B.66 4.09 7,64 7.57
% e humadad {Moislure Perceniage} 554% | 585% | 58.7% | 62.0% 44,1% 42.8%
% 80
] /
0% 1
- 50 ner—
T ]
g B cH
T 1% ~
; E. /
o 1
5 o g /
$ Ew
= : 0
g sa ; g u / OHoMH
3 \w E - /
E d T o
2 gy 2
L] ) s
® ; 2
5% H e 7
5 ‘ CLoML I; DLa ML
o i ; 7| |
1 1M n n 0 i 40 (0] 100

10
No. de golpes (Na. of Blows)

57 E0 0 &
Lirilte Liquido {Liquld LimlL)

Limite Liquide (Liguid Limit):

Limite Plastica (Plastic Limit);

Indice da Plasticidad (Plasticity Index}):
Clasificacion (Classification):

57.9%
43.4%
14.5%




<llngenierns Geotécnicos, S. A

Limites de Afterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL GOLON PORT

Datos de |la Muestra {Sample Data)

Proyecto {Project) [Ferioracian (Boriog):  [HOYO Mi42
1SLA MARGARITA Fecha (Sample Dats) :
Ublcacion {Location) Muestra (Sample No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 5.00-8.10 M.
Técnico {Technician) Descripcién:
18 DE AGOSTO DE 2011, {Description)
Fecha de Prueba (Test Dale)
Limite Liquido (Liguid Limit Limite Plastico {Plastic Limit)
Tara No. {Tare No.) a2 25 44 41 43
No. de golpes (No. of biows) Iy 22 i6 - -
Peso de la tara + suelo himedo (Weight of tare + wet sol}  27.4 2808 | 28.52 19,28 20.15
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soll) 2265 | 2373 | 21.85 17.58 18,399
Peso himedo (Weight of water) 4.75 525 4,57 1.72 1.76
Peso de tara (Weight of tare} 11.32 | 1207 { 1293 10.71 11,20
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll) 1133 | 1166 0.682 585 741
% de humedad {Malisture Percentage) 41.8% | 450% | 46.5% 25.1% 24,8%

4t

46%

60

55

50

L

W "
S as% -
£ L/
by g
5 am o ¥ -
E \ B
=3 \ 3 BHaM
g 4w £ 4 / "
3 : A /
E ~ /
£ : °
P 2% } e
2 3 /
1% " 1 4
5 TLo L.I: OLoML
: i
AG% a : / L I
1 to 100 [} 0 2¢ 3 a0 S0 & Y0 BD PO 00
No, de golpes (No. of Blows) Limlte Liquido (Liguld Limit)
Limite Liquido (Liquid Limit): 44.0%
Limile Plastico {Plastic Limit); 24.9%
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): 19.1%

Clasificaclén (Classification):




</Ingeniems Geoléenicos, 5. A.

Limites de Atterberg {Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL GOLON PORT

Proyacto (Project)
1SLA MARGARITA
Ubicacion {t.ocation})
JORGE RANGEL
Técnico (Techniclan)
16 DE AGOSTO DE 2011.

Fecha de Prueba (Test Date)

Datos de la Muestra {Sample Data}

Perforacion (Boring): HOYO 07

Fecha (Sample Date) :

[Muestra {Sample No.):

Profundidad (Depth): 7.50-8,10 M.

Descripeion:
(Description)

Limite Liquido (Liquid Limit)

Limite Plastico {Plastic Limlt)

No. de golpes {No. af Blows)

Limite Liquido {Liquid Limit):

Limite Plastico (Ptastic Limit):

Indice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasificacion {Classification):

Limite Liqulde (Liquld Limly)

Tara No. (Tare No.) 43 48 17 23 35
No. de golpes {No. of blows) 32 28 13 - -
Peso de |a tara + suelo himeado {(Weight of tare + wet soi] 2698 | 2789 | 2598 18.35 20,82
Feso de |a tara + suelo seco (Welght of tare + dry sofi} 2214 | 2288 | 2182 16,64 18.59
Peso himedo (Weight of water} 4.84 501 516 1.71 233
Peso de tara {Weight of tare} 11,29 | 1201 | 1184 11.68 11.84
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil) 10,85 | 1087 8,98 486 6.75
% de humedad {(Molisture Percentage) 44.6% | 46.1% | 51.7% 34.5% 34.5%
52% 0
\ - /
1%
—_ \ w / /
o 50% g
B : B CH o
5 : > | /
E A8% - o4
o \ : n "
B =
2 0% z* /
n
g \
= 3 / OHoMH
" w6
g 2 . /
E o -
£ 46% o 20
= \ =
[} [-]
o et
45N e a
b E, ®
aa% s Thoil g OLoMt !
i
43% 4 4 I
3 10 100 [} 10 0 an 40 a0 :11] T i} ao 100

46.2%
34,5%
11.7%




</ Inyenieros Geotécnicos, S. A.

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Datos de |la Muestra (Sample Data)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto (Praject)
ISLA MARGARITA

Ubicacian {Location)
JORGE RANGEL

Técnico {Teshnkcian)
18 DE AGOSTO DE 2011,

Fecha de Prueba (Test Date)

|Perforacian (Boring): HOYO D11

I_Fecha {Sample Dais} :
Muestra (Sample No.).

Profundidad {Depth): 4.50 g 6.50 .

Descripcian:
(Description)

Limite Liguida {Liguld Limit)

Limite Plastico (Plastic Limli)

Tara No, ﬁ'are No.) 21 38 8 18 52
Na, de golpes (No. of blows) il 28 15 - -
Peso de la fara + suelo himedo (Walght of tare + wet soil 27.67 | 2965 | 230,18 2145 20,46
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soll) 2368 | 2381 | 2446 19.41 10.92
Peso himedo (Weight of water) 4.88 5.84 5.7 2,04 1.94
Peso de tara (Weight of tara) 1156 | 10.86 12.2 12.11 11,83
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll) 1113 | 1285 | 1296 1.3 7.09
% de humedad {Moisture Percentage} A4.7% | 45.1% | 46.5% 27.9% 27.4%
4% T [i:¢) T
| - | //
50 /

46%

45%

% de humedad (Mcisture parcentage)

44%
1 1o
No, de golpes {No, af Blows)

105

A5

10

a5

an

20

Indice da Plasticidad {Plasticity Index)

CLo L/ OteML

o

1 W 2 40 SH 60 0 40
Limlte Liguldo (Liquid Limt)

2]

108

Limite Liquido {Liquid Limit):

Limite Plastico (Plastic Limit):

indice de Plasticidad {Plasticity [ndex);
Clastficacion (Classification):

45.2%
2A.7%
17.5%




o Ingenieros Geotécnicos, S. A.

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON FORT

Proyecto (Projest)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforacien (Boring):

HOYD D13

ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Ubicacién {Location) Muestra (Sample No.):
JORGE RANGEL Profundidad {Depth): 15.00 a 18.50 m.
Tecnico {Technician) Descripcion:
168 DE AGOSTO DE 2071. (Descriptlon)
Fecha de Prugba (Test Date)
Limite Liquido {Liguld Llmit) Limite Plastico {Plastic Limit)

[Tara No. (Tare No.}

No. de golpes (No. of blows)

Peso de la tara + suelo humedo (Weight of tare + wet sl

Feso de Ia tara + suelo seco (Weight of tare + dry sail)

N.P

N.P

Peso hitmedo (Weight of water)

Peso de tara (Waight of tare)

Peso de Suelo Seco (Welght of dry soll)

% de humedad (Moisture Percentage)

47%

Go

58

50

T =
.% E 45 GH /
: z |/
g e o A i
1 i
e ‘ i,
s Ew
= 3 / OHoMH
3 | B /
E 5% ¢ % 70 . /
2 ‘ s
g 1 8w
ES | E
= 1 :
5 [eenc A OLaML
8% o @ . |
s 10 100 D i 2 39 40 58 &0 70 B0 G0 100
Na. de golpes {No. of Blows) Limite Liquido {Liguld Limit}
Limite Liquido (Liguid Limit): N.F
Limite Plastico (Plastic Limit): N.P
indice de Plasticidad (Plasticily Index): NP

Clasificacion (Classification):




Jv Ingenieros Geolécnicos, S.A.

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Dalos de la Muesltra (Sample Data)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyacto {Project)
ISLA MARGARITA

Ubicacian {Location)
JORGE RANGEL

Téenleo (Techniclan)
25 DEAGOSTO DE 2011,

Fecha de Prueba (Test Date)

|Perforacion (Boring):  [HOYO D44

|_Fecha (Sample Dale)
Muestra (Sample No.):

Profundidad (Depth): 3.00-2.60 M.

Descripoidn:
{Descriplion)

Lirmnite Liguldo (Liguid Limit)

Limiie Plastico {Plastic Limit)

10
No. de golpas (Na, of Blows)

0 N 0 = 40 T0 A
Limfte Liguldo {Ugquid Limit)

Tara No. (Tare No.) 5 n 43 ia 41
No. de ga!pus (No. of blows) k5 ) 14 . .
Peso de la tara + suefo himedo (Welght of tare + wel soi} 25.84 | 2821 | 2569 20,58 18.84
Pesa de |a tara + suelo seco (Welght of lare + dry soll) 2052 | 2044 19,7 10,64 17.07
{Peso homedo (Welght of water) 623 517 5.09 1.04 1.87
Peso de tara (Welght of tare) 1084 | 188 | 9127 1241 10,71
Peso de Suslo Seco (Welght of dry soil) 998 8,78 843 5,53 £.36
% de humedad [Muislure Percentage) 82.3% | 65.8% | 71.1% 29.7% 29 4%
Ti% &a
1% & 55 //
o T s \ &0 /
g \ B o
= = 4
§ oo 2
g \ | T 3 /
E 55% \ i 5 /.l
4 a
2 % " an
= \ 3 / DHaMH
-} ! E
2 o u 7
= T cL
E ‘ D
= B5% -
-] \ 8
® e i
\ . ]
L% \ 5 Tl TCLokL
K
6% ! a / |
1 160 o 10 o0 100

Limite Liquida {Liquid Llmit):

Limile Plastico (Plastic Limil):

Indice de Plasticidad {Plasticity Index):
Claslificacion (Classifieation):

65.8%
29.6%
36.2%
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</ ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada |

1.68:1b
‘2.48:pulg
92ipuly
4.83 pulg2
40 4,38E-02 pie3t
S 22,08 1bipied

{|Isia Margarita - Colon -~ o
Hoyo M3 (22.40'm) = .~

[«I'Carga;;_(i;b) S Zrsiuerzo:(psi).

R 0.0% - {[Curva de Esfuerzo-Deformacién |
200 0.0% 41
400 0.1% B3
600 0.2% 124 1000
800 0.2% 165
1,000 0.3% 206
2,000 0.5% 412
3,000 0.7% 617
3,700 1.0% 758
1,600 1.2% 327 800
§00
Z
’Y
g
2
&

400 - L

- 200

o

0,00% 0.50% 1,.00% 1.50% 2,00% 2,50% 3.00%
Deformacicn Unitaria

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M3 (22.40 m)

RESISTENCIA MAXIMA = 758 psi = 534,258 Kg/m* = 5.23 Mpa
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

Peso de la muestra: i 72ib
Diametro 48 pul
92 puil
Area Inclal 4B pulgR
Volumen inicial - 1i3BE-02:pied::
Densidad: " -125.20: b/pied ¢
Fuente: Isla Margarita - Colén = | "
Muestra: " {Hoyo 'M39 {16.90 m) :
[Carga (Lb) Def. Unit. ‘Esfuerzo {psl)i|
. 0.0% - ([Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.0% 41
400 0.1% 83
500 0.2% 124 1000
800 0.3% 165
1,000 0.5% 208
1,500 0.6% 309
2,000 0.8% 411
2,500 1.0% 512
3,000 1.2% 613 aoo
3,500 1.4% 714
1,500 1.7% 305
60¢
i
T
N
2
d
400
200.
0
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Beformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M33 (16.80 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 714 psi = 503,098 Kg/m” = 492 Mpa ||
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

Peso de Iz muestra: .
Didmetro:
Altura:
Area Inicial: - s
Volumen injclal: “4.38E-02 pie3 .
Densidad: = 118,96 [bfpied . -
Euente: - |Isla:-Margarita=Colén . .| -
Muestra: ‘- |Hoyo M39:(21.80m} ==
[Carga (Lb) . Del, Unit. . . Esiuerzo (ps)).
——
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.0% 41 ’ '
400 0.1% A3
500 0.1% 124 1000
800 0.2% 165
1,000 0.3% 208
1,500 0.5% 309
2,000 0.8% 411
2,100 1.0% 430
800 1.1% 164 800
600
7
e
o
[
]
2
i
400
200 L
o b |
0.00%: 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacion Unitarla
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M39 {21.80 m)
Nota: este muestra presentaba unra fisura que produjo la falla del nucleo.
[RESISTENCIA MAXIMA = 430 psi = 303,228 Kgim* = 297 Mpa |
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\ Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresidn No-Confinada

Peso de la muestra: -

4.83pulgZ

1.39E-02/pied

Volumen inicial: .-

Densidad: :131:28°Ihipied’
Fuente: “|Isla Margarita -Colén - il i
Muestra: " o |Hoyo M55 {14.70 m} i

" 0.0% - [Eurva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.1% 41 '
400 0.1% 83
500 0.2% 124 1000
8060 0.2% 165
1,000 0.3% 208
1,500 0.4% 309
2,000 0.4% 412
2,500 0.5% 515
3,000 0.7% 617 803
3,300 0.9% 677
1,000 1.1% 205
g00 /‘
[+]
§
i
400
200 -
0B
0.00%  0.50% 1.00% 1.50%  2.00%  2.50% 2.06%
Defoermacidn Unitarfa
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M55 (14.70 m)
IRESISTENCIA MAXIMA = 677 psi = 476,732 Kg/m® = 467 Mpa |
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Diametro: - -
Altura: -
Area iniclal;

Peso de la muestra:

4135.06 Ibipled -

‘|Isla Margarita:--Colén -

Hoyo M55 {(19.10m)
'i, L ,., ~
[Carga (Lb): - = Def, Unit Esfuerzo {psi)
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.0% 41 '
400 0.1% a3
600 0.1% 124 200
800 0.1% 165
1,800 0.2% 207
2,000 0.3% 413 1800
3,000 0.4% 618
4,000 0.5% 823
5,000 0.6% 1,028 1600
6,000 0.8% 1,232
4,400 0.8% 903
2,200 0.5% 457 1400
1200
g
B 1000
s
d
800
r/
600
400 i
200 "/
0
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2,00% 2.50% 3.00%
Deformacién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M55 (19.10 m}
[RESISTENCIA MAXIMA = 1,232 psi = 868,214 Kg/m® = 850 Mpa ||




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Péso dela muestra =167 b
Didmetro: @ - 248 pulg
Altura: " ‘4.88:pulg
Area'inictal:’ ‘ 4.83:pulg2 =
Vd!ﬁméri'.inicialz R : 1.37E-02 pied -
\Densidad; ~~ e 12202 Ihipied
Fuente: - "[Isla Margarita = Colén - |
Muestra: - [Hoyo:M75(1640m}- -0
[Carga (Lb).  Def. Unk. _ Esfuerzo (psi) ]|
- 0.0% - [[curva de Esfuerzo-Deformacion Il
200 0.1% 41 )
400 0.1% 83
500 0.2% 124 100
800 0.3% 165
1,000 0.4% 206
2,000 0.7% 411
3,000 1.0% 615
3,800 1.3% 776
500 2.0% 101 800
60O
N |
Z
=]
ol
E
d
400
200
0
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformaclén Unltaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hayo M75 (16.40 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 776 psi = 547,065 Kgim® = 535 Mpa




%

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

|Prueba de Compresién No-Confinada

Peso de [z mtiestra: :-1.68 Ib
Diametro:i = Lo 2.48 pulg: &
Altura:. . " ©-4.96 pulg® -
Aréa’Inicial: - 4.83:pulg2 o
Volumen il_‘li ia 1.39E-02ipie3 -5 "
Densidad: s 120,87 blpied
Fuente: " |lsla Margarita - Calén. - |-
Muestra: Hoyo M75 (19.50 m): =
ﬁarga (Lb)-:f':.='2“=:’.Eef;w.:.Unlt. - Esfuerzoips!! L
- 0.0% - [|Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.1% 4
400 0.1% 83
500 0.2% T24 1000
804 0.2% 165
1,000 0.3% 206
2,000 0.8% 411
2,500 1.0% 512
2,800 1.2% 572
1,000 1.5% 204 BOD
600
T
=
o
N
H
d
400
200
i: L
0.00% 0,50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Defarmacién Unitarla
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Calon Port INC
Profundidad: Hoyo M75 (19.50 m)
|[RESISTENCIA MAXIMA = 572 psi = 403,183 Kg/m® = 3.95 Mpa |
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\ Ingenieros Geotécnicos, S.A.

iPrueba de Compresién No-Confinada

Pesa de la muestra: 000 146 by
Didmetro: . 27 244 pulg
Altura: R S 4.92 pulg
Area inicial: - St 4,68 pulg2 -
Volumen inieial: - @ - 1.33E-02 pie3 -
Densidad: : 109.84 [bfpied
Fuente: - |isla Margarita -Calén ]
Muestra: “|Hoyo M93 {6.70 m)
[Carga(Lb] . Def.UDL. Esfﬂerﬁ.} {psli | .
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Defarmacion |
200 0.1% 43
400 0.1% 85
500 0.2% 128 1000
800 0.3% 170
1,000 0.4% 213
1,500 0,5% 319
2,000 0.8% 424
2,500 0.9% 529
2,700 1.2% 570 aap
1,800 1.3% 380
600
z
s
=
2
ul
400
th
;200
0 &
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M99 (6.70 m)
IRESISTENCIA MAXIMA = 570 psi = 401,551 Kg/m® = 3.93 Mpa




4v ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada [l

Pesode la muestra: .- - 1611b B
Diametro: - e 248 pulg -

o 1:38E-02 pie3 -
Densidad: o 11727 Infpie3 -

Euente: Isla Margarita-Celon® o - 5o
Muestra: 25 [Hoyo M99 (1400 m) ==
Targa;(kb), c=Def-Unit. - :Esfuerzo [psh): :
N
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Defarmacién |
200 0.0% 41 '
460 0.2% 83
600 0.3% 124 oo
800 0.4% 165
1,000 0.5% 206
2,000 0.8% 411
1,000 1.8% 203
BOD
60¢
z
T
]
£
&
400
0
0.00%  050%  1.00%  150%  200%  250%  3.00%
Deformacidn Unitaria

Proyecto: Panama Canpal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M99 {11.00 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 411 psi = 289,262 Kg/im* = 2.83 Mpa
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

|[Prueba de Compresion No-Confinada

-~ 116.98:1bipie3:
sla Margarita =Colén
Hoyo:D72:{ 14:00.m) =
= EsTuerzos{psi)
- 0.0% - |[Curva de Esfuerzo-Deformacion |
200 0.0% 41
400 0.1% a3
6800 0.2% 124
800 0.2% 165
1,000 0.3% 208 1400
2,000 0.4% 412
3,000 0.6% 617
4,000 0.7% B22
5,000 0.8% 1,027 1200
5,200 0.9% 1,067
3,000 1.0% 615
1000
:3 BOD
[=]
]
2
: !
600
400
200
0 &
0.00%  0.50%  1.00% 1.50% 2.00% 2,50%  3.00%
Deformacldn Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D72 { 14.00 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 1,067 psi = 751,520 Kgim® = 7.35 Mpa |
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

||Prueha de Compresion No-Confinada

132:59:1b/pied i

Euente: - {Isla Margarita=Coldn

Muestra: ~ |Hoyo G (24:30.

[Carga (LB} Def.Unit. . . Esfuerzo (psi).
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacion
200 0.0% 42
400 0.2% B4
500 0.3% 126 1000
800 0.4% 168
1,000 0.5% 209
2,000 1.1% 416
2,700 1.7% 558
2,200 2.2% 452
1,400 2.4% 287 BOD |-
800
z
Q
[
@
2
i
400 - /
20 -
o
0.00%  050%  1.00%  1.50%  200%  2.50%  3.00%
Deformacién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo G1 {24.30 m)
|[RESISTENCIA MAXIMA = 558 psi = 393,201 Kgim® = 3.85 Mpa




&/ Inenieros Geotsenicos, S..

IPrueba de Compresién No-Confinada |

Peso de la muestra;
Fuente: " |isla Margarita.- Colén
\Muestra: " |Hoyo.G2({28.20.m);"
|TCarga-(Lb) o PeteUnit ;2 TEsfuerze {psiy
- 0.0% - |[Curva de Esfuerzo-Deformacién |
200 0.1% 41
400 0.1% 83
600 0.2% 124 1000
800 0.3% 165
1,000 0.4% 206
2,000 0.7% 411
3,000 1.1% 614
2,000 1.3% 400
800 1.5% 163 80D
600
E
a
N
i
&
400
200
0o
0oo%  0.50% 1.00% 150%  2.00% 2.50% 3.00%
Defarmacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo G2 (28.20 m)
|[RESISTENCIA MAXIMA = 614 psi = 432,599 Kgim® = 423 Mpa |




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

IPrueba de Compresién No-Confinada |

1.23E-02 pie3

77 112.98.Iblpie3.

Densidad: ..
Fuente: 7 -7 |Isla Margarita'- Colén:

Muestra: :[Hoyo M109:(18.00.@ 19.50 m)-
Carga (L.b).: :Detf..Unit.:i Estuerzo i (pst)
_ 0.0% - ([Curva de Esfuerzo-Deformacion
200 0.1% 45
400 0.1% 80
500 0.2% 134 2000
BOO 0.3% 179
1,000 0.3% 224
2,000 0.5% 446 180¢
3,000 0.7% 668
4,000 0.9% 890
5,000 1.0% 1,110 1600
5,400 1.2% 1,198
4.000 1.3% 886
2,200 1.4% 487 1400
1200
z
B too0
3
i
BOO
600 / IL
400
200
oM :
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3,00%
Deformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M109 (18.00 @ 19.50 m)
|[RESISTENCIA MAXIMA = 1,198 psi = 843,791 Kg/m® = 8.26 Mpa




&

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

|[Prueba de Compresién No-Confinada

Peso'de la muestra: - = 65 0b
2.4B:puly -
4.86%pulg-
4.83 pulg2 - :
o M.39E-02pied . -
1913 olpied
Isla Margarita - Colon’
Hoyo M124.(18.00.m}
[Carga (Lb) .. Esfuerzo:(psi}
- 0.0% - i[Curva de Esfuerze-Deformacién
200 0.0% 41
400 0.1% B3
500 0.2% T2d 1000
800 0.2% 165
1,000 0.3% 206
2,000 0.5% 412
3,000 0.6% 617
3,600 0.8% 739
1,500 0.9% 308 800
£00
z
Q
[
2
o
400
~-200
i}
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M124 (18.00 m)
|[RESISTENGIA MAXIMA = 739 psi = 520,706 Kg/m® = 510 Mpa




&

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresiéon No-Confinada

Peso de la muestra: 14006 -
Diametro: ' 236pulg: -
Altura: - 472 pulg:
Area inicial: ;1438 pulg2
Volumen inical: 1.20E-02 ple3 "
Densidad: 416,65 tbipled -
Fuente: _Jisla Margarita = Colon i<
Muestra: - |Hoyo M142: (11330 m) =i
[Catga (LB} - Def. Unlt: = :Esfuerzo {psi)
- 0.0% - [[Gurva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.1% 48 ' '
400 0.1% 91
500 0.3% 136 1000
800 0.4% 182
1,000 0.5% 227
2,000 0.8% 452
2,500 1.0% 565
3,000 11% 677
3,500 1.4% 788 800 ]
1,200 1.5% 270
600
z
=]
B
5
i
400
200
o &
0.00%  040%  1.00%  1.50%  200%  250%  3.00%
Deformaclan Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M142 (11.30 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 788 psi = 554,928 Kg/m® = 543 mpa |




%

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

Peso de Ia muest| 14T:0bi
Didmetro: - 236 pulg
Altura: o . 472 pulg:i
' . 4.38 pulg2:
olii i : 1.20E-02 pied: i
Densidad: #::122.72 Ib/pie3-
Fuente: . . -[Ista Margarita=Colén - |
Muestra::- - |Hoyo M142'(15.60 m)
f_Earga SLb) w2 Def. Unit, ™ _Esfuerzo{ps]) [] ‘
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.1% 46 ' '
400 0.1% 91
500 0.3% 137 1000
800 0.4% 182
1,000 0.6% 227
1,600 0.7% 340
2,000 0.9% 452
2,500 1.0% 565
2,800 1.5% 630 800
2,800 2.3% 624
1,500 2.8% 333
§00 P \
=
=]
B
Q
2
di
400 \I
200
o0&
000%  050%  %.00% 150%  200%  250%  3.00%
Deformacién Unitaria
Prayecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M142 (15.60 m})
|RESISTENCIA MAXIMA = 630 psi = 443,561 Kg/m® = 434 Mpa |




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

ﬂ—ﬁrueba de Compresion No-Confinada

Peso de la muestra: 12910
Didmetro: - - ' - 2.28 pulg :
Altura: - 457 pulg . -
Area Inicial: - 410 puig2 .~
Volumen inicial: - 1.08E-02 pled :
Densidad: ' - 118.75 Ib/pie3
Isla Margarita - Celén
Hoyo D7:(10.40 m):
[Carga {Lb)  Def Unit. . Esfuerzo {psi)
- 0.0% - {[Curva de Esfuerzo-Deformacion [}
200 0.0% 49
400 0.4% 97
600 0.6% 146 2000
800 0.7% 194
1,000 0.8% 242
2,000 1.0% 484
3,000 1.3% 723
3,100 1.5% 746
900 1.8% 216
1500
zZ
g 1000
S
i
500
R el
0.00%  0.50%  1.00%  1.50%  2.00%  2,50%  3,00%
Defarmacién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D7 (10.40 m)
"RESISTENCIA MAXIMA = 746 psi = 525,269 Kg:’rrl2 = 514 Mpa ”




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Peso de la muestra: @ oo 2128 b
Didmetro: - : 2.32 piulg
Aitura 4.72 pulg
Area inic S 4.24:pulg2:
Volumen'inicial:: - - 1. 16E-02 pie3=:-
Densidad; - 110.48 |b/pie3
Fuenta:: 2| Isla‘Margaritai= Colén::|
Muesfra: Hoyo B7 {15.30 m}) |
[Carga (Lb) - ‘Def. Unit. Esfuerzo (psi)
- 0.0% - [[Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.1% 47
400 0.2% 94
800 0.5% 141 3000
800 0.4% 188
1,000 0.5% 235
2,000 0.6% 469
3,000 0.8% 702
4,000 0.9% 935 2500
5,000 1.0% 1,168
6,000 1.1% 1,400
8,000 1.3% 1,863
9,600 1.5% 2,232
1,000 1.6% 232
2000
E
8 1500
2
i
1000 l
500
oM
0,O0%  050%  1.00%  1.50%  200%  250%  3.00%
Deformaclién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D7 {15.30 m)
[RESISTENGIA MAXIMA = 2,232 psi = 1,572,431 Kgim® = 15.39 Mpa |




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Peso de Ia muestra:

Diametro:
Altura: -
Area inicial:

Volumen inicial: .~

T o142

. 2.36 pulg

472 puly

. 43Bpulg? .

. -1.20E-02 pie3

- 118.68 1b/pied =

Densidad:
Fuente: - |Isla Margarita -Colén |
Muestra: - ‘|Hoyo D11 (13.50 m)
[Carga (LB). . Def,Unt. . . Esfuerzo (osh
I
- 0.0% - {|Curva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.0% 46
400 0.1% 2X
600 0.2% 137 1080
800 0.3% 182
1,000 0.4% 227
2,000 0.7% 453
2,600 1.0% 588
1,000 1.2% 225
800
600
z
a
H
2
d
400 /
200 -
0t
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacidn Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Pert INC
Profundidad: Hoyo D11 (13.50 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 588 psi = 414,001 Kg/m® = 405 Mpa |




4

V Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada [ i
Pesa de lamuestra: A721b
Didmetro: " 0 240
Altura: =
Area iniclal; K
Volumen inicia ‘1.26E:02 -pia3"
Densidad: -+ :136:92:1b/pie3
Euente: |lsla’Margarita = Colén
Muestra:: i|Hoyo!D11-{17.00 m): .
¢ :Def:Unit: ~ 7=zEsfuerzo (psh) ||
- 0.0% - ([Curva de Esfuerzo-Deformacian ||
200 0.0% 44
400 0.2% 88
50D 0.3% 13z 2008
800 0.4% 176
1,000 0.5% 220
2,000 0.7% 439 1800
3,000 0.8% 657
4,000 0.9% 876
5,000 1.0% 1.092 1800
6,000 1.1% 1,310
8,400 1.2% 1,395
4,000 1.4% 871
1,500 1.6% 326 1400
1200
g 1000
2
i
BOD
600
440 . /
200 -
0
0.00%  (.50% 1.00%  1.50% @ 200% @ 2.50%  3.00%
Deformaclén Unitaria

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colan Port INC
Profundidad: Hoyo D11 {17.00 m)

IRESISTENCIA MAXIMA = 1,385 psi =

982,989 Kg/m® = 9,62 Mpa I




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

(Prueba de Compresién No-Confinada

Peso de la muestra:: 1.26 Ib -
Diametra: - - 2,36 pulg
A_[__tura: e S b 4,65 paly
Area Inicial: Sy 4.38 pulg2
Volumen infcial: ... 1.18E-02 pie3
|Densidad; Lt T 106.84 1bfpied
Fuente: - -lsla Margarita - Colén
Muestra;:  |Hoyo D13 (20,50 m)" =
ﬁarga (Lb) s ﬁef.'-;UnIt. - Esfuerzo (psi) ]
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacisn |
200 0.1% 46 '
400 0.2% 91
50D 0.2% 137 2000
BOO 0.3% 182
1,000 0.3% 227
1,500 0.4% 341 1800
2,000 0.5% 454
3,000 0.6% 681
4,000 0.8% 906 1600
4,500 0.9% 1,018
2,000 1.1% 452
1400
1200
i
=
8 1oo0
3
]
400
/ l
600 , L
400.. A
200 {—
0
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Beformaclan Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D13 (20.50 m}
|[RESISTENCIA MAXIMA = 1,018 psi = 716,891 Kg/m® = 7.02 Mpa__ |




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

IPrueba de Compresion No-Confinada

Paso de la muestra . 1.3210b.;:
Diadmetro: 2.36 'pulg
Altura:.. 0 4.72 pilg -
Areainicials 0o L 4.38 pulg2
Volumeninicial:' /" ~4:20E-02 ple3
Densidad: 110,58 |b/pie3
Fuente: - Isla Margarita - Coldn
Muestra: ‘|Hoyo D13 (22.40 m) ~ -
[Carga (LB} Def. Unk., Esfuerzo {psl) ||
- 0.0% - [[Curva de Esfuerzo-Deformacién i
200 0.1% 45 '
400 0.1% 91
600 0.2% 137 200
800 0.2% 182
1,000 0.3% 228
1,500 0.3% 341
2,000 0.4% 455
3,000 0.5% 681 2500
4,000 0.6% 907
5,000 0.6% 1,134
6,000 0.7% 1,359
7.000 0.8% 1,585
8,000 0.8% 1,810
10,000 1.0% 5,259 2000
11,500 1.3% 2,5
2,000 1.5% 449
g
B is00
2
ul
1000 f
500 I
0
000%  D.50% 100%  1.50%  200% @ 250%  3.00%
Deformaclan Unltaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D13 {22.40 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 2,591 psi = 1,825,290 Kg/m® = 17.86 Mpa |




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

IPrueba de Compresiéon No-Confinada |

Peso de la miiestra
“|IslaMargarita=Colén -] . -~ -
Hoyo D36 {20.40 @ 21.90.m).
- 0.0% - “Curva de Esfuerzo-Deformacion
200 0.0% 45
400 0.1% 90
500 0.2% T34 1000
800 0.3% 179
1,000 0.3% 224
2,000 0.5% 446
2,500 0.7% 557
1,200 0.9% 267
800
500
z
[=]
i)
&
=
i
A60 /
© 200
0 =
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacion Unitaria

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D36 (20.40 @ 21.90 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 557 psi = 392,387 Ka/m® = 3.84 Wpa




