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Leyenda: _Pruebas Realizadas

Proyecto: Panama Canal Colon

Port - Isla Margarita
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Ingenieros Geotécnicos, S.

Andlisis Granulomeétrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muesira (Sample Data)
Proyecto (Projact} Perforacién (Boring): M-T
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Date} ; -
Ublcacion (Losatian} Muestra {Sample No.):
VAN CASTILLA Profundidad (Depth): 12001560 M,
Técnico (Techniclan) Descripcldn:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (Descrption)
Fecha de Prueba (Test Date)
Peso Criginal de la Muestra (Originzl Welght of Sample): 181 g
Tamiz Abartura Peso Retenido Pese Ret. Acumulado % Retenido % que pasa
(Slava) {Slava opaning) (Soll ratalned) {Acumulative s. retalned) (Percent refained) (Parcent finer)
No. mm 1] g
3" 75
211 51.500
2" 50800 0.000 0.000 0.0% 101.0%
112 38.100 04000 0.000 0.0% 100.6%
1" 25,400 0.0 n.onn 1105 100.0%
4" 39,100 0.0 0.000 0.0%: 100.0%
12" 12,700 0.000 0.000 0.0% 100.0%
kM 0.520 0.000 0.000 0.0% 100.0%
" §.350
N° 4 4,760 0,000 0.000 0.0% 100.0%
N° B 2380
N® 14 2000 1.000 1.000 0.6% 94 4%
NS 16 1.180
N? 20 0.850
NY 30 0.580
N7 40 0.420 14,300 15.300 8.5% 91.5%
N? 50 0.297
N? 60 0,250
N° B0 0,180
N*100 0.145
NT260 0.074 56,100 71.400 30.4% §0.6%
N°Z70 0.053
Fanto {@ollam)
Curva Granulométrica (Graln Size Ghar)
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Ingenieros Geolécnicos, S. A
Andlisis Granulomeétrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos da la Muestra (Sample Data)
Proyaclo (Project} Perforacion (Boring): Int-15
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Ublcacidn (Location} Musstra {Sample Na.):
VAN CASTILLA Profundidad (Depthy: B.00-0.50
Técnico {Technlclan) Descripeién:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2071 (Description)
Fecha de Prueba (Test Date)
Peso Original de la Muesira {Osiginal Welght of Samgle) : 2605 g
Tamiz Abertura Peso Relenido Peso Ret. Acumutado % Retenido % que pasa
{Sieva) {Sirve opening) (Soll retained) {Acumulativa s. retalned) {Percent retained) {Parcent finar}
Na, mm g g
3" 75
rairy B3.500
r 5800 0.00¢ 0000 0.0% 100.0%
172" 38,100 D.000 0,000 1.0% $00.0%:
1 25,400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
4 10.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1 12,700 0.000 0.000 0.0% 100.0%
ki 0.520 0.000 0.000 0.0% 100,0%
114 350
Ne 4 4,750 0,600 0.000 0.0% 100,05
N* 8 2380
N* 10 2000 2.800 2,800 1.1% 98.8%
N? 16 1.180
N® 20 0.850
N° 30 0.580
N° 40 0.420 26.800 29,800 11.4% BH.6%:
W 50 0.297
N 50 0,250
N° BO 0.1E0
NGO 0.14%
N=200 {.014 41.400 71,000 27.3% TL 1%
Ne270 0.053
Fondno {Bottom)
Curva Granulométrica (Grmin Slza Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Andlisis Granulométrica por Tamizado {Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Dalos de la Muestra {(Sampla Data)

Proyecto (Project) Perforacibn (Boring): M-19
ISLA MARGARITA |:Fecha (Sample Date) :
Ubicacion {Lotatlon) Muestrs (Sample No.):
VAN CASTILLA Profundidad {Depih): 15.00-15.60 M.
Teécnigo (Techniclan) Descripeion:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Description)
Fecha de Prugba {Test Date)
Peso Original de la Muestra {Original Welght of Sample):  223.5 g
Tamlz Aberiura Peso Relenido Peso Ret, Acumulado % Relenido % que pasa
{Sleva) {Sleve opening) (Saii ratalned) {Acumulative s. retained) {Percent retained) (Parcent finer)
No, mm 1] g
EN 75
312" £3.500
z 50,800 0.000 0.006 0.0% 100.0%
11 38400 DAL 0.00e 0.0% 106.0%
1" 25.400 £.000 0,000 0.0% 100.0%
34" 19,100 thaon 0.000 0.0% 100.0%
Lirs 12,700 0.000 0.000 0.0% N0.0%
8" 0520 0.000 0.000 0.0% 100.0%
14" £.350
e 4 4.78D 0,700 0.700 0.3% 09.7%
N° B 2.380
N 10 2.000 1.400 2400 0.9% 99.1%
N? 16 1.180
N? 20 0.850
N* 33 0.590
T 40 0.420 16.200 18,308 B.2% 91.8%
N 50 0.297
N B0 0.250
N B0 0.180
N°t00 0,145
N°a00 0.074 56.000 74,300 1.2% 66.8%
270 0.053
Fondo {Bottom)
Curva Granulométrica (Grain Stze Chart)
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Ingenieros Geotécnicos, S. A
Andlisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Dstos de la Muesira (Sample Data)
Proyecto {Project} Perforacian (Boring): M-78
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date} ;
Ubicacion {Localion} Mueslra {Sample No.).
VAN CASTILLA Profundidad {Depth): 4.50-5.10) M.
Técnlco (Tachnlclan) Descripcian:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (Description)
Fecha de Prueba {Test Datas)
Peso Criginal de la Muestra (Criginal Welght of Sample} : 324 g
Tamiz Abertura Paso Retenido Peso Ret. Acumulado % Relenido % que pasa
(Sleve) {Sleve opening) {Sall retalned) {Acumulative s. retained) {Percent reteined) [Farcent finer)
No. mm g 1]
3" 75
2 12 £3.500
Fs 50000 0.000 0,000 0% 300.0%
112 38,100 0.000 0.000 0.0% 100.0%:
1" 25.400 0.000 0.060 0,0% 100.0%
ELN 14.100 0.000 C.D00 0.0% 100.0%
12" 12.700 §.000 000 0.0% 100.0%
ki 9.520 0.040 t.o00 0.0% 100.9%
114" 6,350
N 4 4,760 6.300 6,300 1.8% B5.1%
ne 8 2.380
N2 10 2000 5.900 12.200 3.8% 06.2%
N7 16 1180
N 20 0.850
Ne 30 0,580
N 40 0,420 20,400 32,600 10.1% B8,5%
N 50 0.2a7
N 6D 0.250
N° 80 0.180
N"100 0148
200 0,074 B2.500 115.200 35.6% 4.9%
N°270 0.053
Fondo (Batiom}
{
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Ingenieros Geotécnicos, S. A

Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Dalos de la Muesira (Sample Data)

Proyecio (Project} Perforaclon (Baring); M-81
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Uhieacidn (Lacatlan) Muestra (Sample No,);
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth): 4.50-510 M.
Técnico (Techniclan) Descripcion:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 [Dascription)
Fecha de Prugba (Test Data)
Peso Original de |la Mueslira {Original Welght of Sample) : 169 g
[ Tamiz Aberiura Peso Retenldo Peso Ret, Acumulado % Retenida % que pasa
{Sleva) {Sleve opening) (Sali retained} {Atumulative s. retalned) (Percent retained) {Percent finer}
No. mm g g
3 75
212" 3,500
- 50.800 0.000 D.000 0.0% L%
112" 35.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25400 0.000 .00 0.4% 100.0%
KL 18,100 0.00G 0.000 0.0% 100.3%
10 12,700 006G 0,000 10% 100.0%
e 8,520 0,000 £.000 0,0% 100.0%
14n B.350
N™ 4 4.760 1.300 $.300 0.8% G8.2%,
N 8 2360
N 10 2000 3.300 4.600 27% G7.3%
N° 16 1.180
N 20 0850
N° 30 D0.550
N7 40 C.A20 24.300 28,800 $7.1% B2.5%
N° 50 0.287
N B0 0.250
N°ED 0.180
NE1 00 0.149
N"200 D074 B2.300 111.200 #5.8% H.2%
N°270 0.053
Fordo (Boltom}
Curva Granulométrica {Grain Slze Chart)
peb oy by s T EE E B B L PR OEZ I
100% - » - — ,____1'__“\‘
0% e S
L]
BO% -
g 0% = =
B 4
g 6% __‘.“
E 5% ) “"-.
B s B
g |
o s0%
=
0%
0% :
0% :
100 10 1 o4 nat

Dlametra de partleulas (Griit Diameter) imm]




Ingenieros Gestécnicos, 5. A

Analisis Granulométrico par Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON FORT

ISLA MARGARITA

Proyecto (Project)

IVAN CASTILLA

Uhicacion (Localion)

Téenlco (Technlcian)

14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Fecha de Prueba (Test Date)

Datas de la Muestra {Sample Dala)

Parfaracidn {Boring):

o-70

Fecha {(Sample Dale) :

Muesira [(Sampla No.);

Proiundidad {Depth):

2.00-3.60 M.

Descripcian:
{Description)

Peso Original de fa Muestra (Original Weightof Sample): 230,58 g
Tamlz Abertura Peso Retenido Peso Rel. Acurnulado % Relenldo % que pasa
(Sieva) [Sieve opening) {Soil ratalned) {Acumulative s. retalned) {Percent retained) {Farcent finer)
No. mm g g
k 75
212 63,500
2 50,800 0.000 0.000 0.0% 100,0%
32 38100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1 25.400 9.700 8.700 4.2% 95.8%
3i4” 18.100 66.600 76,500 33,1% 86.0%
12 12.700 27,600 104.100 45.2% 54.6%
Ky 8,520 0.400 104.500 45.3% §4.7%
14 6,350
N4 4,760 0,200 104.800 45.5% 54.5%
N°B 2.380
Ne 10 3,000 8,100 112,800 48.0% 51.0%
N* 16 3180
N°20 0.850
N° 30 0,580
N° 40 0.420 60.500 173.400 75.2% 24.8%
N° 50 0.207
N° 60 0.250
1= B0 0,180
Neg00 0149
NT200 0.074 45,900 219.300 95.1% 4.9%
N°270 0.053
Fondo (Boltom)
Curva Granulomeétrica {Grain Size Chirt)
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Ingenieros Geolécnicos, S. A.

Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Datos de [a Muestra (Sample Data)

Proyecto (Project) Perforacion {Boring): 0-96
ISLA MARGARITA Fecha {(Sample Date) :
Ublcacién (Location) Mueslra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth): 4.50-5.10 M.
Técnlea {Technician) Descripcion:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 [Description})
Fecha de Prueba (Tast Dale)
Peso Original de la Muestra (Original Welght of Sample): 234.2 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Peso Ret. Acumulado % Retenldo % que pasa
{Sleve) {Sieve opening) {Sall relalned) {Acumulailve s, retainad) (Percent retained) (Percent finer)
No. mm g g
J 75
2 12" £3.500
Fs 50.800 1,000 0.000 0.0% 100.0%
1142 ag.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1 25.400 0,000 0.000 0.0% 100.0%
24" 16.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
" 12.700 0.0008 1,40t 0.0% 100.0%
ki 8520 10,000 10,000 4.3% 95.7%
1447 £,350
Neg 4760 1400 11.400 4.9% 85.1%
N°B 2.380
N 10 2.000 3.100 34.500 5,25 93.6%
N° 16 1.180
N°20 0.840
Ne an 0,580
N 40 0420 30.100 44.600 19.0% 81.0%
Ne 50 0.207
Ne 50 0.250
N° B0 0.180
N°300 0.149
No200 0.074 A3.300 127.800 54.6% 45.4%
N°270 0.053
Fondo {Botiom)
Curva Granulométrica {Grain Slze Ghart)
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Ingenieros Geolécnicos, 5. A
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL GOLON PORT Dalos de fg Muestra {Sampia Data}
Proyecto {Praject) Perforgcion (Baring): D105
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Date)
Ubleacldn {Locatlon) Muestra {Sample No.):
VAN CASTILLA Profundidad (Depth): 15.00-15,60 M.
Técnlco (Technician) Descripcion:
14 DE SEFTIEMBRE DE 2011 {Dascription)
Fecha de Prueba {Test Date)
Paso Original de la Muestra (Orlginal Welght of Sample) : 1825 g
Tamiz Ahertura Peso Retenido Peso Ret, Acumulado % Retenido % que pasa
(Sleva) {Slava npaning) {Sall retained) {Acumulative s. retained} {Parcent retained) {Percent finar}
No. mim a g
3" 75
2 63.500
T 50.800 0,000 0.000 0.0% 100.0%
11/ 38.100 0.000 o.ooo 0.0% 100.0%
i 25,400 0,000 none 0.0% 100.0%
ann 19.100 0.000 n.o0n 0.0% $00.0%
Jir 12,780 0.009 1,000 0.0% 100.0%
8" 8.520 0.000 0.000 0.0% 100.0%
144" 6.350
Ne 4 1,750 0.000 1.000 0.0% 100,0%
N° A 2.350
N2 10 2000 0.800 0.800 0.A%: 89.6%
W 16 1.180
N° 20 0,850
N30 0.550
N° 40 1420 4.600 5600 31% 96.6%
N° 53 0,267
N B0 0.250
N80 0.1B0
N0 0148
Ne20o 0.074 30.300 36.500 200% B80.0%
Ne270 0053
Fontdo (Baiiom)
Curva Granulometrica (Grain Slze Chart)
yoroE v - T Bf L B 8 f PE B E B
100% L .
oo% T
0% i
§ eo%
1
E 0%
a  40%
-]
&
*®
it
0%
u%
100 10 1 L]

Diametro de partlculas {Geain Diameter) [mm]




</ Ingenieros Geolécnicos, $. A
Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data)
Proyecto {Projsct) Parfaracidn (Boring): HOYO M-7
ISLA MARGARITA Fecha (Sampla Dale) :
Ubleaclén (Location) Muestra (Sample No,);
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 1200-15.60 M,
Técnlco {Technician) Descripcion:
18 OE SEPTIEMBRE DE 2011. {Descriplion}
Fecha de Prueba (Tesl Date)
Litviite Liguiclo [Liquid Limity Limite Plastica (Plastic Limil)
Tara No. {Tare No.} 20 36 7 a1 2
No. de golpes (No. of blows) 35 26 15 - -
Peso de la tara + suelo himedo {Welght of tare + wel solf 2963 | 2526 | 3044 18.46 20.08
Peso de Ia tara + suelo seco (Weight of fare + dry soll) 2383 | 2034 | 2382 17.48 18.32
Peso humedo (Weight of water) 57 4.04 5.62 1.87 1.77
Peso de tara (Weilght of fara} 1247 | 1085 | 1.7 10.71 12.37
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soi) 11.56 | D4p 11.85 8.7 5.85
% de humedad (Maisture Percantage) 40.3% | 52.1% | 55.8% 29.1% 28.7%

5% L)

5% ; & /
\ .

5h% \ : N o /

5%
ki3

5% /
ao

5% / CHaMH
" ‘

51%

% de humedad [Moisture percentage)
Indlce da Plastieidad {Plasticity Index)

50%

A% : XN OLoML

H 8 |
i 7 |
gL = u
. 1 T R | 1] o . hL:i} . . [ I S S ] 40 &0 BJ 0 BI LD [:1]
Mo, de golpes (Nn. of Blows) Limito Liquide (Ligukd Limit)
[
Limite Liquido {Liquid Limit): 52.0%
Limite Plastico (Plastic Limit): 20.45%
Indice de Plasticidad (Plasiicily Index): 22.6%

Clasificacion (Classification):



\‘/ Ingenieros Geotécnicos, 5. A,

Limites de Atterberg {Limites de Atterberg) {STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data)
Proysclo (Froject) Perforacion {Boring): HOYO M-15
I5LA MARGARITA Facha {Sampla Date}
Ubleacian (Location) Muestra {Sampla No.):
JORGE RANGEL Profundidad {Deph): 5.00-9.60 M.
Técnlco (Technician) Dascripcitn:
11 DE SEPTIEMBRE DE 2011. {Descriptian}
Fecha de Prueba (Test Dale)
Limite Liquida {Liquid Limii) Limita Plastico (Plastic Limi)
Tara No, (Tare No.} a5 il 8 10 28
No. de golpes {No. of blows) a5 px] 15 - -
Peso de la tara + suelo himedo (Weight of tare + wet salf 3027 | 204 | 20882 18,78 21,27
Pesa de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soil} 2308 | 216 | 2188 16.84 19.07
Peso humedo {Weipht of waler) 7.21 6.8 7.14 1.85 2.3
Peso de tara (Weight of targ) 1.84 | 1155 [ 1138 1093 12,11
Paso de Suelo Seco (Weight of dry sail) 11,22 1027 103 B.01 6.86
% de humedad (Moislure Percentage) 64.3% | 663% [ 6B.3% 30.8% 31.6%
™ T [+
i ] /
% - /
= %
B . w IS
S fa% -
a 5
_g 6T% i *»
E Eow
= k-]
T % ) / OH o W
= | 2 o 4
E ‘ % 20
E !
P 5% f g n
® i a
= w
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5 R 4 CLodL
L - A A - n - ' ! - -
1 1d 100 o 10 i an AB 5 &0 ™0 a9 m 104

No. do golpes {No. of Blows)

Limite Ugulde {Liquld Limil}

Limite Liquido (Liquid Limit):

Limite Plastico {Plastic Limit):

Indice de Plasticidad {Plasticity Index):
Clasificaclon (Classification):

66.1%
31.2%
34.9%




</ Ingenieros Geotécnicos, S. A
Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Semple Data)
Proyeclo (Project} {Perfaracion (Boring):  |HOYD M-19
ISLA MARGARITA Fecha (Sampla Date) :
Ubicacion (Location) Muestra (Sampls No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 15.00-15.60 M.
Tecnico (Technlclan} Descripcion:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Descriplion}
Fecha de Prueba (Test Data)
Limite Liguido {Liguid LImit) Limite Plastico (Plastic Limit)
Tara No. (Tame No.) F) [1] g [ 21 2B
No, de galpes (Na, of blaws) ES 19 17 12 - -
Peso de la tara + suelo himedo (Welgh of lare + wat sai]l 2855 | 284 024 | 3777 25,08 2B.18
Peso de la tara + suelo seco (Welght of tare + dry soil) 2254 | 2303 | 7378 | 2208 21.86 22.53
Peso himedo (Weight of water) 5.0t 807 6,48 5,68 323 385
Peso de tara {Weight of tare) 1128 | 1107 [ 1218 | 12.25 11.85 11,36
Peso de Suelo Saco {Weight of dry soil) 1126 | 10.86 146 a.584 10.31 11.47
% de humedad {Moisiure Parcentage} 534% | 554% | 58.7% | 57.7% 1.3% 59.7%
0% E0

° /m
a5 CH

a0 /
/ DHoNH

3
o /o

0

\ |
\
A\

55%

E4%

% de humedad {Molsture percentage)
Indica de Plasticidad {Plasticity Index)

|
\
5% J n

5 CLaML_J OLoke
52% : . o 8 E T
| 1w ’ ) D@ ‘W 1 4 50 o0 Fo B1 A0 W0
Ne. dn golpes {No. of Biows) Umita Ligqulda {Liquid Limit}
Limite Liquldo (Liguid Limit): 54.5%
Limite Plastico {Plastic Limit): 32.0%
Indice de Plasticidad {Plasticity Index): 22.5%

Clasliicaclan (Classification):



‘v ingenieros Geolécnicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto {Project)
ISLA MARGARITA

Ublcacion (Lacation)
JORGE RANGEL

Técenlco {Tachnlclian)
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Fecha de Prueba (Test Dale)

Dalos de |a Muestra (Sample Data}

Perforacion (Boring): HOYO M-78

Fecha (Sample Date) :

Muestra (Sampla No.):

Profundidad (Degth): 4.50-5.10 M.

Descripeitin:
(Description}

Lirnite Liguldo (Liguld Limil) Limnite Plastico {Plastic Limit)
Tara No, (Tare No.) 14 20 28 38 3
No. de golpes (No, of biows) 36 23 1B - -
Peso de fa tara + suslo humedo (Weight of tare + wat soil 2803 | 2523 | 235 18.14 18.04
Peso de [a tara + suelo seco (Weight of tare + dry soll} 2141 | 2174 | 2541 17,34 17.21
Peso hamedo (Weight of water) 4.62 148 6.08 1.8 1.83
Peso de tara (Weight of 1are) 1123 | 1237 | 1138 10.85 10.12
Peso de Suelo Seco {Welght of dry suil) 10.18 5.37 1203 640 §.49
% de humedad {Molsture Percentage) 98.4% | 47.9% | 50.6% 27.7% 28.2%
a4 e B0
55 M
5% 5
T ®
E' g a5 o /
T 0% -
: F, | /
o a 1
E. An% i 15
g T m
= 3 OHoMH
T4y = 5 - e
3 oL
E L on
o an 'E "
a a
= E . /
45%
5 CLaM. Al CLokiL
BEEE R 100 oD M W 30 40 51 B0 TR 81 S0 (00
Ne. de gelpes (No. of Blows) Limite Liguido {Liguld Limit)
Limite Liquide (Liquid Limity: 47.5%
Limite Plastica {Plastic Limi); 28.0%
Indice de Piasticldad (Plasticity Index): 19.5%

Clasificacion (Classification):




Jv Ingenieres Geelécnicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datas de la Muestra (Sampla Data)
Proveclo (Project} Petforacln (Borng): HOYD M-B1
I5LA MARGARITA Fecha (Sample Bate) :
Ublcacion [Localion) Muestra (Sempla No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depih): 4.50-5,10 M.
Técnico (Technician) Descripcian:
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, (Description}
Fecha de Prueba (Test Dale)
Limite Liquido {Liquid Limlt) Limita Plastico {Plastic Limit)
Tara No. (Tare No.} 42 2 40 16 31
No. de golpes {No. of lows) 36 24 185 - -
Paso de [a tara + suelo humedo {Weight of tare + wat soi]l ac.es | 2658 | 2823 21,36 21.33
Peso de |a fara + suelo seco {Welght of tare + dry soll} 2512 | 2226 | 233 19 18.85
Peso htimedo (Weight of water) 5.53 4.32 4.91 236 238
Pesa de tara {(Weighl of farg) 0.8 1153 | 11.68 11.41 11.35
Pest de Suelt Seco (Weight of dry sall) 143z | 1073 | 1163 7.50 7.8
% de humedad {Moislure Pereentages) 386% | 403% | 42.2% 4% 31.3%

A%
5 /
- /
T z /
g 2w H el
H z Wi
5 A% T 40 1
e H /
B -
2 E
- E /
b 3%
= = / OH a#H
B g =
B £ = /
E an% % 2
4 8o
#® E
Y% ~ 1
5 .CL”m" _!.____DLDML
/7 | ,
I (]
S R R 100 0 W 2 I 4 5K R0 TR B0 90 100
No, da golpes (No. af Blows) Limlite Liguido (Liquld Limit)
Limite Liguldo {Liquld Limit): 40.1%
Limlle Plaslico (Plastic Limit): 31.2%
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): 8.9%

Clasificacion (Classificalion):




4 . )
% Ingenieros Geotécnicos, S. A
Limites de Atterherg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT aios de la Muestra {Sample Data}
Proyecta {Project) Pereracion (Boring}: HOYO D-70
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Ubicacion (Location) Muestra (Sample No.):
JORGE RANGEL Prefundidad (Depth): 2.00-3.60 M.
Técnlco (Techniclan) Descripcian:
1891DE SEPTIEMBRE DE 2011. {Gescription)

Fecha de Prueba (Test Dale)

Limite Liquide (Liguld Limit Limile Plastico {Plastic Limit)

Tara No. (Tare Na.)

MNo. da galpes {Mo. of blows)

Peso de la tara + suelo himedo (Weight of tare + wet sal

Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soll) N . P N . P

Peso himado (Weight of water)

Pesa de tara (Welght of 1are)

Peso de Suelo Seca (Weight of dry soll}

% de humedad (Moisture Percentags)

a% | P
I £5 /
5 @ /
3 . V4
40%
e Wi
) -4 1
: : /
E] % E 3
z 3 /
=2 2 * OH o ME
[*}
% F /
= cL
L ow /
= am H /
8 g 15 v
& =5
£ 1o /
0%
5 e OLuML
R R o8
1 Rl ng n w2 M 4n 50 1] m bil 42 100
Na. de golpas (No. of Blows) Limita Ligquido {Liquld Limit)
Limite Liquido (Liquid Limit}: N.P
Limite Plastico (Plastis Limity N.P
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): N.P

Clasificacion (Classification):



o Ingenieros Geotécnicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

Dalos de la Mueslra {Sample Data}

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyeclo (Project) Perforacion (Soring): 0-96
1SLA MARGARITA Fecha (Semple Dale) :
Ublcacién (Location) Muestra (Sample No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 4,50-5,10 M.
Tecnico (Technician) Descripcian:
11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, {Description)
Fecha de Prugba (Test Dala)
Limile Liquido {Liguid Limit) Limite Pléstico (Plastic Limit)
Tara No, (Tan No.} 21 a a2 14 20
No. de golpes (No. of blows) 32 24 18 - -
Peso de fa tara + suelo homedo (Welght of tare + wet sol| 2545 | zspa | 273 2031 21.87
Peso de [a tara + suelo seco (Weipht of tare + dry soil) 2234 | 2397 | 228 16,48 20.03
Peso humedo {Weight of water) 4.1 512 4.71 1.83 1.94
Peso de tara {(Weight of tare} 1168 | 11.08 | 11.32 11.23 12.36
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll) 1065 | s2es | 127 735 7.67
% de humedad {Molsture Percentage) 30.6% | 398% | 44.6% 25,2% 25.3%
2%
\ !
g ‘ ® ]
b
i Ew cH /
: £ /
B. 40% . ﬁ /
.g n
= | é “ / OHoMH
k-3 =
g 8% i s /
T cl,
E 3 g "
B} ]
#oaan B
= 10
51— [Eeam Dol
F I
L il =
Sy . 10 10 ‘00 2 3 AT 50 B 70 B0 WA 00
Nu. do galpes (Mo, of Blows) Limite Ligulds (Liquld LEmit)
Limite Liquido {Liquid Limit); 39.6%
Limite Plastico {Plastic Limit): 25.3%
Indice de Plasticidad {Plasticity Index): 14.3%

Clasificacidn (Classification}:




d : -
\/ Ingenieros Geotécnicos, S. A,
Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data)
Proyecio (Project} |Perforacin (Boring):  [p-105
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Uate)
Ubicactdn {Location) Muesira (Sampla No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depthk: 15.00-15.60 M.
Teécnlco (Technleian) Desetipeitn:
9 DE SEFPTIEMBRE DE 2011. {Description)
Fecha de Prueba (Test Datg)
Limite LIquida (Liquid Limit) Limite Plastico (Plastic Limi)
Tara No. {Tare No.) 18 10 75 14 35 20
Na. de galpes (Na. of blows) 40 24 F 12 - -
Paso de la tara + suelo himedo (Weight of fare + wet soll 253 | 20.08 | an21 | a3o.s 22.57 k(]
Peso de |a tara + suelo seco (Weight of tare + dty soil) 208% | 2212 | 2385 | 23.45 10.08 20,28
Peso hiimedo {(Weight of water) 4.48 597 6.36 5,83 2.50 248
Pesa de tara {Weight of lare) 1200 | 1082 § 1205 | 1125 11.84 12.34
Pest de Suelp Seco {Weight of dry sil} B72 112 11.6 12.24 a.14 7.95
% da humedad (Moisture Percentage) 51.5% | 53.3% | 53.9% | 55.8% 31.8% 31,3%
]

. \ " /|

54%

N

5%

/ DHoMH

% de humedad {Moislure percantaga)

Indice de Plaslicidad (Plasticity Index)

s ! cL .
1 P 15
61% W et
5 CLofL Ol ok,
- 7 |
% - o e . -
N | o : : 10 T : : 0o o T L] 10 n 0 41 s [i4] 70 [ ] 0
No. de golpes {No. of Blows) LEmite Liquldo {Liquld Umit)
Limie Liguido {Liguid Limi4): 53.1%
Limite Plastico (Flastic Limit): 31.6%
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): 21.5%

Clasificacion (Classification):




Ingenieros Geotécnicos, S. A
Analisis Granulomeétrico par Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Dstos de fa Muestra {Sample Data)
Proyeclo {Project} Perforacion (Horing): M-147
1SLA MARGARITA Fecha (Sample Date) ©
Ubleacion {Location) Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth: 2.00-5.10 M,
‘Técnlco (Technician} Descripcian:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Description)
Fecha de Prusba {Test Data)
Peso Criginal da la Mueslra [Original Welght of Sample) : 218 g
Tamiz Abertura Peso Relenido Peso Ret. Acusnulado % Retenido % que pasa
{Slave) {Siave opening) {Sall retained) {Acumulative s. refained) {Percent retained) {Parcant finer}
No. mm g g
kM 75
212 52,500
2 50,800 0.000 0.000 0.0% 100.0%
112 38,100 0.000 0,000 0.0% 100.0%
14 25.400 0.000 0,000 0.0% 100.0%
25 49.100 0,000 0.006 0.0% 100.0%
12 12.700 25.800 25,800 11.8% B8.2%
g" 9.520 16,500 42.300 19.4% 80.6%
14° B350
N4 4760 26.200 B8.500 31.4% 68.6%
L) 2.380
N® 10 2000 16.100 BE.600 34.7% 50,3%
N 16 1.180
N 20 0,850
N° 30 0.580
N 40 0.420 42.500 126,100 53.2% A0.6%
N° 50 0.257
N® 60 0.250
N 80 0.180
N?14100 (.14
N°g00 maza 4B.100 177.200 81.9% 18.7%
N°aza 0.053
Fondo {Bottam)
Curva Granulométrlca (Graln Skze Chart)
we b "y by 2T EE P OE 2 T OPEER B &
0% .
00% 0
B0%
g o T0%. L e
E- 0% B o~
2 sou i S -
B ~4,,
B 0% =
] i
a‘:‘ 0% ~
0% e
1%
% 5
10 1 01

100

Diametre de particulas (Grain Dizmeler} [mm]




Ingenieros Geotécnicos, S. L
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de ia Muestra {Sampla Data)
Proyeclo {Project) Perioracién (Boring): M-148
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Dala) ;
Ublcaclan (Location) Muesira {Sample No.}:
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth): ROGE.60 M
Técrico (Technlcian) Deoscripcion:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 {Description)
Fecha de Prueba {Test Date)
Paso Original de la Muestra {Original Weilght of Sample) : 340 g
Tamiz Abartura Paso Retenida Peso Ret, Acumulado % Retenido % que pasa
{Siave} (Siava apening} {Soll retalned) {Acumulative s. retained) {Percent retained) (Pareent finer)
No. mm g 1)
3 75
2 32 63,500
24 S(LEOD 0.008 0.000 0.0% 100.0%
1tz 38.100 11,000 0.000 0.0% 100,0%
1" 25.400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
34 19,100 0,000 0.000 0.0% 100 0%
1/2" 12.700 0,000 0.000 0.0% 100.0%
Wi 9.520 0.000 0.000 0.0% 100.0%
114" 6.350
Ne 4 4.760 0.000 DR 0.0% 108,0%
L] 2380
N? 10 2000 7.500 7.500 2.2% 97.B%
N2 16 1.180
N® 20 0.850
N 30 0.590
N 4D 0.420 74.3G0 1800 24.1% 75.8%
e B o297
N 60 0.250
N7 BO 0,180
N*100 0,948
N“200 0.074 223.600 311,400 91.6% B.4%
N°27D 1,053
Fondo {Boitom)

Curva Granulométrica (Grain Slze Chart)
y & 3 Tf ¢ B F § EE

|
Hm
wan
wim

& T

100% &

B =

B0%

0% i —

0% -

50% 5]

40% ",

0% -

% que pasa {percant {iner)

20%
.

10%

%
o 0 1 [\8] [114]

Dlamatro de particuias (Grain Diameler} [mm]




Ingenieros Geotécnicos, 5. A

Analisis Granuiométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra {(Sample Dala)
Proyeclo (Project) Perforacion (Boring); D-20
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date)
Ubicacién {Location) Muestra {Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad {Depth): 2.00-3.60M,
Técnico {Technician} Descripcion:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Description)
Fecha de Pruaba (Test Date)
Peso Original de la Muestra (Original Weight of Sample) : 408.9 g
Tamiz Abertura Peso Relenida Peso Ret. Acumulado % Retenldo % gue pasa
{Sleve) {Sieve opening} {Soil retained) {Acumulative s. retained) {Percent retained) {Percent finer)
No. mm g g
3 75
21/2" 63.500
2 50.800 0.000 0.000 0.0% 100.0%
112 38,500 0.000 0.000 D,0% 100.0%
1 25.400 0.000 0.000 00% 100.0%
A" 19.100 n.ooe 0.000 0.0% 100.0%
Lirad 12,700 0.000 0.000 0.0% 100,0%
i 8.520 1.800 1.900 0.5% 88.5%
114" 6.350
N® 4 4,760 1.100 1,000 0.7% 80.3%
N° 8 2.380
Ne 10 2.800 32.900 35.800 0.8% 91.2%
N* 16 1.180
N 20 0.850
N7 3D D0.590
N?4D0 0.420 239,600 275700 67.3% 32.1%
N° 50 0247
N® 0 0,250
N° 80 0.180
N00 0,149
N°za0 0.074 B3.500 358,300 57.7% 12.3%
Ne27D 0.053
Fondo (Botiom)
Curva Granulométrica (Grsin Size Chart)
EoroE - by : E TE P B E %P fB BE -
0% . . 2y ~ T
.
6% I -~
BO%
E i I
=
§ g
[} .,
B aom >
o Y
F aw L oS —
= it
m% =
0% ’ 1
0% !
100 14 1 DA 0.01

Dlametro de particulas {Gmin Diamalar) [mm]




Ingenieros Geotéenicos, S. A
Andlisis Granulomeétrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Dalos de la Muestra {Sample Data)

Proyeclo {Project) Perforacion (Boring): D-21
1SLA MARGARITA tFecha {Semple Date) :
Ubicactan {Locatiun) Muestra {Sampte Ne.):
IVAN CASTILLA Profundidad (Depthy: 1.50-3.50 M,
Técnico (Technician) Descripeion:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Drascription}
Fecha de Prueba (Test Date)
Peso Criginal de la Muestra (Original Weight of Sample} : 213 g
Tamiz Abertura Peso Retenido Peso Ret. Acumulado % Relendo % que pasa
{Sieve) (Sisve apening) {Soit retained) {Acumulative s. retained} (Percent retalned) {Parcent finer)
No, mm g g
ar 75
21/2" 63,500
2" 50.E00 0.000 0,000 0.0% 100.0%
112 38.100 0.000 0,000 0.0% 100.0%
1 26.400 0,030 0.000 0.0% 100.0%
g 18.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
yz 12.700 £.000 0.000 0.0% 100,0%
UB" 8.520 £.000 0.000 0.0% 100.0%
" 6.350
N 4 4,760 3.300 1.300 0.8% 88.4%
Ne 8 2,380
N° 10 2000 16,700 18.00D 8.5% 91.5%
N 16 1.180
e 20 1.850
fne ap 0.590
N° 40 0.420 90,100 108.100 50.8% 49.2%
N° 50 0.287
N? 60 0250
N* B0 180
N"100 0,148
Nezoe 0.074 54.800 162,800 76.5% 21.5%
Nea7 0 0.053
Fondo (Ballem}
Curva Granulométrica (Graln Size Chart)
Ehoe ot gz E sf P opofof g% Bf B g
100% » At
b
B0%
B0% i t——1— =
l;_'-;f o Ll ", - S e
= h
E 60% i ‘
D L=
0n .
B aow e
] St
g" 0% oo} o
= % .
1%
%
100 10 1 04 1]

Diametro de particulas (Grin Dlamater) [mm]




Ingenieros keotécnicos, S. A
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data)
Praoyecto {Froject) Perforacion (Boring); o-22
ISLA MARGARITA Fecha {Sample Dale} ;
Ublcacitn (Location) Muestra (Sample No.):
VAN CASTILLA Profundidad (Depth): 4.50-5.70 M,
Técnico {Technlclan} Descripcidn;
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Desaription)
Fecha de Prueba (Tesi Dalg)
Paso Original de la Muestra (Original Welght of Sample): 2478 g
Temiz Abertura Peso Retenido Peso Rel. Acumulado % Retenido 5 que pasa
(Sieve) (Sieve opening) (Sall retained) {Acumulative s. retzinad) (Percent refained) {Percent finer}
No. mm g a
3" 75
2tz §3.500
2 50.800 0.000 0.000 0.0% 100,0%
1142 38,100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25.400 0,000 0,000 0.0% 100.0%
I 15.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
12" 12.700 0.000 0.000 0.0% 100.0%
Eln 9.520 1.700 1.700 0.7% 09.3%
1" 6.350
Ne 4 4,760 8.400 10.100 41% 85.9%
N° 8 2.380
N° 10 2000 20.800 30,500 12.5% 87,5%
N° 16 1.180
Ne 20 .50
N° 30 0.580
e 40 0.420 B81.800 112.600 45.5% 54.5%
N° 50 0.297
N° 6D 0.250
N° B0 0.160
N*100 0,148
N"200 0.074 84.500 157.800 78.7% 20.3%
N°270 0053
Fontdo {Boilom)
Curva Granuloemétrica (Grain Size Chart)
e~ &t x by s f  EE P E B f 3E B N
100% *—w . s _-___‘.m.“‘
H% .
E0% v
‘E T0%: i B ‘
<
c s
E an% = .l
-E 50% T
a o,
8 o e
5
T W% ol
3 "]
0%
0%
0%
100 to 1 0.1 0.01

Diametra de partlculas {Gain Riametar} Imm]




Ingenieros Geolécnicos, S. A

Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT
Proyecto (Project)

ISLA MARGARITA

Ublcaclen (Locatlon)
IVAN CASTILLA

Téenlco (Techniclin)
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Fetha de Prueba (Test Dale}

Peso Original de la Muestra {Original Weight of Sample) ;

384 g

Datos de la Muestra {Sample Data)

Perforacion (Boring): B30
Fecha {Sample Data)

Muestra (Sample No.);

Profundidad (Depth); 2.00-3.60 M.

Descripclon:
{Pescription)

Tamiz Abertura Peso Refenido Pese Ret, Acumulado % Retenido % gue pasa
(Sleve) {Sleve opening} (Scil relalned) (Acurmulative s. retained) {Percent retalned) (Percent finar)
No. mim g g
3" 75
21/ 63.500
by 50.600 0.080 0,000 0.0% 100.0%
1142 38.100 0.000 0.000 0.0% 100.0%
1" 25400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
3/4" 19.100 £.000 0.000 0.0% 100.0%
jlrs 12.700 £.000 0.000 0.0% 100.0%
kli: 9.520 £.000 0,000 0.0% 100.0%
114" 6.350
e 4 4,760 a.600 4.000 2.1% 97.8%
[ 2,360
Ne 5o 2.000 19,500 27.500 7.2% 82.0%
N 16 1.180
N° 20 0.850
N> 30 0.580
N 40 D.420 77.900 105,400 274% 72.6%
N° 50 n.287
NG0 0.250
Ne BO 0.180
N300 0.148
n=200 0,074 114.100 218.500 57.2% 42.6%
[kl 0,053
Fondo (Botlom)
Curva Granulometrica (Grain Size Chart)
LB oty 2y 2P ZE E OB R OP oPEOEE R B
100% - - e
0% . -
~]
BO% Eral Ty
0 s R R B . e
& e,
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; 50% > SN
& dom w
S
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Diametro de partlculas (Grin Dlamelor} [mm]

om




Ingenieros Geotécnicos, S.L
Andlisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

Datos de la Muestra (Sample Dala)

PANAMA CANAL COLON PORT

Diametro de particulas (Grain Diamater) [mm]

Proyecto (Project) Perforacion {Boring): 042
1SLA MARGARITA Fecha {Sample Dale) :
Ublcacidn (Localion) Muestra (Sampla No.})
IVAN CASTILLA Profundidad {Dapih): 7.50-8.10 M.
Téenlco (Technictan) Deseripeidn:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Description)
Fecha de Prueba (Test Date}
Peso Original da fa Muestra (Original Weight of Sample}: 2523 g
Tamiz Abgrtura Peso Retenldo Peso Ret. Acumuiado % Retenido % que pasa
(Sieva) {Sieve opening) {Suil retalned) {Acumulztive s, retalned) {Perzent retalned) {Percent finer)
No. mm g g
3" 75
212 £2.500
EN 50.800 0.000 0,000 0.0% 100,0%
112 38.100 .00 0.000 0.0% 100.0%
" 25.400 0,000 0.000 0.0% 100.0%
24" 18100 5.200 5.200 2.5% 87.5%
1w 12700 13.100 18.300 7.8% 92.4%
aa° 9,520 5.300 24.500 9.8% 80.2%
1" 6.350
N° 4 4,760 9.500 34.500 13.7% 85.3%
| 2.360
N°10 2000 2100 32400 12.8% B7.2%
N° 16 1.480
N° 20 0.850
N° 30 0.580
| ] 0.420 102.200 134,500 53.3% A6.7%
| 0,297
N B0 0.250
Ne 80 0.180
N°100 0.148
N°200 0.074 86,000 220.500 A7.4% 12.6%
NeZ70 0.053
Fondo (Bollom}
Curva Granulemétrica {Grain Slze Chart}
bvoE oty kg o2 R TE P OB R Of BT OEE R g
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Ingenieros Geolécnicos, 5. A.
Analisis Granulométrico por Tamizado (Sieve Grain Analysis) {(STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL COLON PORT

Dalos de la Muestra (Sample Data)

Proyecto {Praject) Perforacion (Boring): D-43
ISLA MARGARITA Fecha {Samgple Datg) :
Ublcacidn {Location) Muestra {Sample No.):
IVAN CASTILLA Prafundidad (Depth): 10.50-11.10 M.
Técnico (Technicien) Descripclon:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 {Peseription}
Fecha de Prueba (Test Dale)
Peso Originat de Iz Muestra (Original Weight of Sample) : 273 g
Tamiz Abertura Pesc Retenido Peso Ret. Acumulado % Retenido % gue pasa
{Sleve} {Slava opening) {Soll retained) {Acumulative s. relalned) (Percenl retained) {Fercent finer)
No. mm g g
3" 75
2102 53.500
2 £0.800 0,000 0.000 0.0% 100.0%
112" 36100 0.000 0.000 0.0% 1490.0%
1" 25,400 0.000 0.000 0.0% 100.0%
34" 16.100 0.000 B.000 0.0% 100.0%
102 12700 0.000 0,000 0.0% 100.0%
ai8” £.520 0,000 0.000 0.0% 108,0%
114" 6.350
N 4 4760 1.600 1.600 0.6% £8.4%
N 2,380
N 10 2000 48.000 4%.600 16.2% B1.8%
N 16 1.180
Ne 20 0.850
N° 30 0.590
Ne 40 0420 138,100 187,700 58.8% 31.2%
N® 50 0287
N* 60 0.250
N° B0 0.180
N°100 0.148
Nez00 0.074 54,200 241,800 BB.6% 11.4%
Ne270 D.053
Fondo (Botom}
Curva Granulométrica (Graln Size Char)
E*f of oy sy s E EE P OB R T OEEEEE B
100% L * o
4%
B0% .
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20% S
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Ingenieros Geotécnicos, S. A
Andlisis Granulométrico por Tamizado (Steve Grain Analysis) (STD ASTM C-136)

PANAMA CANAL GOLON PORT

Datos de Ia Muestra (Sample Dala)

Proyecto (Project) Perforacion {Boring): 0-50
ISLA MARGARITA Fecha [Sample Datg) ©
Ubicacion (Location) Muestra (Sample No.):
IVAN CASTILLA Profundidad (Depth): 10.50-11.10 M.
Tetnico (Techalclan) Descripcion:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (Description)
Fecha de Prueba (Test Date)
Peso Original de la Muestra {Original Weight of Sample): 3585 g
I Tamiz Abertura Paso Ratenido Peso Rel. Acumulado % Retenldo % fue pasa
{Sieve) {Slave opening} (Soil retalned) {(Acumulalive s, retalned} {Percem retained) {Percent finer}
No. mm g g
3 75
292 63.500
2 50,800 0.000 0.000 0.0% 100.0%
12 38.100 0.000 0.008 0.0% 100.0%
1" 25.400 0.000 0,000 0.0% 100.0%
34" 18.100 0,000 0.000 0.0% 100.0%
2 12,700 27.400 27.400 7.6% 82.4%
kllin 8.520 £.300 33,700 8.4% B0.6%
44" £.350
N 4 4.760 11.000 44,100 124% 87.6%
N° 8 2.380
N° 10 2000 31,600 76.500 21.3% 78.7%
N* 16 1,160
N20 0.850
N° 30 0.550
Ne 40 0.420 123.000 189,500 55.5% 44.5%
N® 50 0.287
N° 60 0.250
N° 8o 0.180
N*100 0,148
N°200 0.074 94,700 264.200 81.8% 16.2%
N°270 0.053
Fonda (Bottom)
Curva Granulométrica (Graln Size Chart}
LI T by ox 2 EE ¢ B B f gE Bt g i
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Diametro de particulas (Gmais Dlameter} [mm]




‘v Ingenieros Geolécnicos, 5. 8.
Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data)
Prayacto (Project) |Perforacion (Boring):  [HOYD M-147
1SLA MARGARITA Fecha {Sample Date)
Ublcacién {Location) Muestra (Sampla No.):
JORGE EANGEL Profundidad (Depthk 2.00-510 M.
Técnlea (Techniclan) Descripcitn:
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, (Descriplion}
Fecha de Prueba (Test Dats)
_ Limite Liguido {Liguid Limity Limite Plastico (Plastic Limit)
Tara No. {Tare Nao.) [ s 8 10 a7
Na. de golpes (No. of blows) . 5 21 18 - -
Peso de |a fara + suelo humedo (Weight of tare + wal sol] 2487 | 2766 | 2892 20,14 20.58
Pesa de |a tara + stielo seco (Welghi of tare + dry soil} 2181 | 2321 | 2372 18,18 18,72
Peso himeto (Weight of water) 3.38 448 6.2 185 1.87
Peso de tara (Weight of fare) 1221 | 1184 | 4109 10.83 11.44
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll) 83 1137 | 1282 726 7.28
% de humedad {Moisture Percentage) 361% { 38.1% | 411.2% 26.8% 25.7%

Az : 50
i
; 55 A
4% @
— k3
‘3 45 CH /
E A% ‘é i
o % 40 [ i —
@ I -
5 wn T
3 T o /.
= 3 / OH o
7 s = 25
2 i Iy /
] o 20
2 4
-] 8
#® B
= 1
0%
s CLobL OLomL
...... 1% 1 1 o] e e s
1 n 10 [} m pritd o 40 50 (11 ] aa Bl ]
N, do golpes {No, of Blows) LEmita Liquido {Liquld Limlt)
Limite Liquido {Liquid Limit): 38.1%
Limite Plastico (Plastic Limit): 26.3%
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): 11.8%

Clasificacion (Classlfication):



o Ingenieros Geotécnicaos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT
Proyecto {Project)
ISLA MARGARITA
Ubicaclon (Localion)
JORGE RANGEL

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perforacion (Boring): HOYO M-148

Fecha {Sample Dala) :

Muestra {(Semple No.):

Profundidad {Depth): 9,00-9,60 M,

Técnlco (Technician)
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Facha de Pruaba (Tesl Dale)

Descripelon:
{Descriptian}

Limite LIquidg {Liquid Limit}

Limile Plastico (Plastic Limi{)

Tara Na. ﬁ'ara No.)

No. de golpes {No. of biaws)

Pesn de Ia tara + suelo himede (Welght of tare + wet sail

Pesa de s lara + suelo seco (Welght of tare + dry sall)

N.P N.P

FESU hamedo (Welght of water)
Peso de lara (Weight of tare)

Peso de Suelo Seco {Weight of dry sail)

% de humedad {Mnislure Percentzge)

A%

1%

18y

0%

%

dad {Maisture p

%

7%

%doh

8%

45

o I

46

1

/ OHoMH
.

Indice de Plasticidad {Plasticity Index)

5%
1 1t

Nao. de golpes (No. of Blaws)

G0 20 30 40 5 80 D 4 B0 00
Limita Liquide (Ligguld Limit)

Limite Liguido (Ligeid Limit):

Limite Prastico (Plastie Limit):

Indice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasifizacion {Classification):

N.B
N.B
N.P




‘/ Ingenieros Geotécnicos, . A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

FPANAMA CANAL COLON PORT
Proyacto (Project)
ISLA MARGARITA
Ubicacian {Location)
JORGE RANGEL

Técnica (Technician)
11 DE SEPTIEMBRE DE 2011,

Fecha de Prugba (Test Dala)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Parforacion (Boring): HOYD D-20
Fecha (Sample Date) :

Muesira {Semple Na.):

Proiundidad {Deplh): 3.00-3,60 M.
Descripeidn:

(Desesiplion)

Limile Liquido (Liguid Limit)

Limite Plastico (Plastic Limit)

Tara No. {Tare No.)

MNo. de golpes (No. of blows)

Peso de la lara + suefo himedo (Welght of tara + wet soil

Peso de la lara + suelo seco (Welght of tare + dry sall)

N.P

N.P

Peso himedo (Welght af water)

Peso de tara (Weight of tare)

Peso de Suslo Seco [Welght of dry sail)

% de humedad (Muisture Percentage)

2% I
|
s : /
T F
A B o =1
40% s /
CRE -
L = /
-}
g 0% o ¥ /
5 < /
el E
= £ / OHoMH
0% = oz L
8 /
m
T (=9 y.
- | -] e e
= =
4 & =
* E ']
36%
5 CLoL BlohL
1 - I
T
5% i7" ! -
y 10 100 0 W W W M M B T 0 W 160

Na, da golpas (No. of Blows)

Limlie Liquido {Liquld Lim1t}

Limite Liquido {Liquid Limit}:

Limile Plastico (Plastic Limit):

Indice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasifieacidn (Classification):

N.P
N.P




4 _ -
\/ Ingenieros Geotécnicos, $. A
Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de le Muestra (Sample Data)
Proyacto (Pmjeci} Petforacion (Boring); HOYO D-21
ISLA MARGARITA Fecha {Sampie Dale) :
Ubicacién (Location) Muestra (Sample Na,):
JORGE RANGEL Profundidad (Depth): 1.50-1.60 M.
Técnlce (Techniclan) Descripcian:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. {Destription)
Fecha de Prueba (Test Date)
Limite Liquido (Liquid Limit} Limiie Plastico (Plastic Limil)
Tara No, (Tare No.} 5 4 B 3 a8
No, de golpes {No. of blows) 7 2 14 - -
Peso de la fara + suslo humedo (Weight of fare + wet soil 282 [ 2765 | 31.94 18.44 208
Peso de |a tara + suelo seco (Weight of tare + dry soll) 2571 | 2281 | 3579 16.55 1848
Peso hamedo (Welght of waler) 549 5.04 523 1.89 2.31
Peso de tara (Weighl of tare) 066 | 1121 | 1200 10.72 10.85
Peso de Suelo Seco (Weighi of dry soil} 13.05 114 13.42 583 7.63
% de humedad (Molsiure Percentage) 42,1% | 4a.2% | 46.4% 32.4% 30.3%
A% ‘ Bl
Vi

{ \ a8 |
% . /A
|
\ : 45 cH

40 /
a5
/ OHaMH
25

o 4

0

5%

444

A%

42% 0 —
5 CLotL .| Dk oM

AN

‘ , . I - -

T

% de humada (Malsture percentage}
Indice de Plasticidad {Plasticity dex)

41% 1 g 100 47 2 TR e ﬂa .......... T0 . !!D!m ‘M
No, do galpes {Na. ol Blows) Limita Liquldo [Lleuid Limlt}
Limite Llquido (LIquid Limit}: 43.8%
Limite Pigslico (Plastic Limit): 31.3%
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): 12.5%

Clasificacldn (Classification):



‘V Ingenieros Geotécnicos, 5. L

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecto (Project}
ISLA MARGARITA

Ubicacian (Location)
JORGE RANGEL

Teécnico {Technician)
11 DE SEPTIEMBRE DE 2011,

Fecha de Frueba (Test Dale)

Diitos de la Muestra (Sample Data)

F’erfuracldn {Boring): HOYD D-22

{Fecha (Sample Daie) :

Muesira {Sample No.):

Profundidad (Depth): 4.50-5.10 M.

Descripclon;
{Description}

Limite Liquida (Ligwd Limlt)

Limite Plaslico {Plastic Limit)

Tara No. (Tare No.}
No. de golpes (No. of blows)
Peso de la tara + suelo himedo (Weight of lare + wet sol

|Peso de {a fara + suelo seco (Weight of tare + dry sall}

Peso hiimedo [Welght of water)
Peso de fara (Weight of tare}
Peso de Suelo Seca (wWeight of dry soil)

% de humedad {Mpisture Percentage}

N.P N.P

42%

2%

A%

0%

J6%

dad {Maislure per

HL

%dah

0%

™\

&

/ OHaaH
oL A

o

Indice da Plasticidad (Plesticity Index)
a2

TLohL / OLokL

o

{
i
mw 23 0 40 G & TO H) w0 100

=]
&
x

1 0]
Nu. do golpes {No. of Blows)

&
oy

Limite Liguido {Liguld Limit)

Limite Liquida {Liquid Limit):

Limite Plastico (Plastic Limit):

Indice de Plasticidad (Plasticity Index):
Clasificacian (Classifization};

N.B
N.P
N.P



\‘/ Ingenieros Geotéenicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyacta {Project)

Dalos de la Muestra (Sample Dala)

Perforaclon (Bering): HOYO D-30

ISLA MARGARITA Fecha {Sample Date} :
Ubicacion (Locatipn) [Muestra (Sample No.):
JORGE RANGEL Profundidad (Depih). 3.00-3.60 M,
Técnico (Technician) Desgripeiin:
19 DE SEFTIEMBRE DE 2011. {Description}
Fecha de Prueba (Test Data)
Limite Liquido (Liguld Limit) Limite Plastico {Plastic Limit)
Tara No, (Tare Np.} 23 8 32 28 2
No. de golpes {No. of blows) 38 L 18 - -
Peso de la tara + suelo himedo (Welght of tare + wel soil 2637 | 3012 | 288 19.38 20,52
Peso de la tara + suelo seco (Weight of tare + dry soif) 2148 | 2387 | 236 17.13 18.12
Peso himedo (Welghl of water) 4.09 815 6.35 2.23 25
Paso de tara (Weight of tare) 11.68 | 1211 | 1132 11.31 11,77
Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll) 88 11.85 | #1.84 5.82 6.35
% de humedad (Maisiure Percentage) 40.9% | 519% | 536% 38.3% 38.4%
5% i ‘ an /
\ 55 e /
? % . .E E) /
: 2w oH .
= /
52% T 4
3 B 1/
H g *
2 z
:%- it E an i / P
o s
2 o 4
0% 2o
= 1 =
8 ! B
L3 i £
% = w i |P
kil
|
A : P ——Ap————
1 10 i T &n a0 100

Na. de golpes (No. of Hlows)

Limite Liquido {Liquld Limlt)

Limite Liquide (Liquid Limit):

Limite Plastico (Plastic Limit):

Indice de Plaslicidad (Plasticity Index):
Claslficaclon (Classification):

51.8%
38.8%
13.0%




‘V Inyenieros Geotécnicos, 5. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT Datos de la Muestra (Sample Data}
Proyecto (Prajest) Perfaracion (Borinal:  |HOYO D42
ISLA MARGARITA Fecha (Sample Date) :
Ubicacidn (Locatian) Muesira (Samplg No.):
JORGE RANGEL Profundidad {Depih): 7.50-8.10 M.
Técnico (Technician) Descripcidr:
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Drescription)
Fecha de Prueba (Test Dale}
Limlie Liguido (Liquid Limit) Limile Plastico {Plastic Limis)

Tara Ma. {Tare No.}
No. de gotpas (No. of blaws)
Peso de |a tara + suefo himedo (Welght of tare + wal soi

Peso de la tara + suelo seco (Waight of tare + dry soll)

Peso himedo (Walght of water)

Peso de tara (Welgh of lare}

Peso de Suelo Seco (Weight of dry soll)
% de humedad (Muisture Percentage)

N.P

N.P

A | a0
H 58 /
_ 1% - R /
;‘:’ g A5 ...CH /
C AD%
] : /
3 3% . E'__._ 15 /
! g - |
3 | E / OH MK
3 k: : /
£ [ ks A
2 4y 8
| g s
® E
=
%
5
i AL PP -
1 g 100 0 M W W 40 S0 g0 f0 B0 SO WO
Na. da golpes (No. of Blows) Limlie Ligutdo {Liquid LEmit)
Limite Liquido {Liquid Limit): NP
Limite Plastico (Plastic Liml): N.P
Indice de Plaslicidad {Plasticlly Index): N.P

Clasificacion (Classification):




‘Vlngeniems Geotécnicos, S.A.

Limites de Atterberg (Limites de Afterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PGRT

Proyecto (Project)
ISLA MARGARITA

Ublcacian [Location)
JORGE RANGEL

Técnlco (Teehnlztan}
18 DE SEPTIEMBRE DE 2011,

Fecha de Prueba (Test Date)

Cralos de la Muestra (Sampla Data)

Perforacion (Boring): HOYO D43

Fecha (Sample Data) :

Muestra {Sample Na.):

Profundidad {Depth): 3.50-4.10 M.

Descripclon:
{Description)

Limite Liquido {Liguid Limi

Limite Plastico {Plastic Limit)

Tara No. (Tare No.)

Na, de golpes (Na. of blows)

Peso de |a tara + suelo hiimedo {Weight of tare + wet soli

Peso da |z tara + suelo seco (Welght of tare + dry soil}

N.P

N.P

Pesa himedo (Weight of water)

Peso de tara {Weight of tare}

Peso de Suelo Seco (Weight of dry soil)

% de humedad (Molsture Percantage)

2%

A%

Ll

%

% tfe humedad (Molsture percentage)

Indice da Plasticidad (Plasiicity Index)

2
in

a
&

o
]

a
OHaH
o /
0
ar " /
| ) /
8%
i 5 CLaML/ OLoML
o B . | e
1 0 100 [ n 20 n <40 50 i) 0 as 80 100
No. do golpes (No. of Blows) Limlto Liquida {Liguld Limit}
Limite Liquido {Liquid Limit): N.P
Limite Plaslica (Plastic Limit): N.P
Indice de Plasticidad (Plasticity Index): N.P

Claslficacitn {Classification):




%

Ingenieros Geotécnicos, S. A

Limites de Atterberg (Limites de Atterberg) (STD ASTM D-4318)

PANAMA CANAL COLON PORT

Proyecio (Project}

18LA MARGARITA

Ubicacian [Location)

JORGE RANGEL

Tecnico (Techrician)

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Fecha de Prueba (Test Dale)

Datos de la Muestra (Sample Data)

Perjoracion (Boring):

HDYO D-50

Fecha {Sample Oate) :

|Muestra {(Samgle No.):

Profundidad {Depth):

10.50-11. 10 M.

Deseripelon:
(Descrplion}

Limite Liguido (Liguid Limity

Limite Plastico {Plastic Limit)

Tara No. (Tare No.)
Mo. de golpaes [Na, of Hlows)

Peso de la tara + suelo hiimedo {Weight of tare + wet sal

Peso de I3 (ara + suelo seco (Weight of tare + dry solf)

Pesa htimedao (Weight of waler)

Peso de tara (Welght of tare)

Peso de Suglo Seco [Weighi of dry sall}
% de humedad {Moislure Percentage)

N.P

N.P

424 ¥ (1]
" Vi
: /
— : x ®
E‘ ; '§ 45 cH /
E it% : =
: | Z . L/
g H /
g ! i -
2 3
£ 3 o
3w 3 / OHoMA
° " /
E ! = e /
"a: s ‘ -E
L] ! 8o
& : E
8% + "
| 5 TLobl_g ”‘-“I”‘-
- ; ; Y N i I
1w 100 [} lil 20 0 40 50 (=] m ag g0 100
No. de golpes (No. of Blows) Limite Ligulde (Liquid Limit)
Limita Liquida (Llquid Limit}: N.P
Limite Plastico (Plastic Limit): N.P
Indice de Plasticidad (Piasticity Index): N.P

Clasificacion {Classification):
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Did

Peso de.la muestra

21,80 Ib

12,36 pulg

4.69 pulg

-4.38 pulg2::

TAA9E-02 pies_

126.54 Ibipie3

Isla Margatita’< Colon "} -

HoyoM-117:{:26.40 m) -

ICarga (Lb) 7 -7 Esfuerzo{psi)
——
- 0.0% - [[Curva de Esfuerzo-Deformacisn ]
200 0.1% 46
400 0.1% 91
800 0.5% 137 1o
800 0.2% 182
1,000 0.3% 227
2,000 0.5% 454 900
2,800 0.8% 634
ano 0.9% 181
BOO
700
600
g
B so00
4
i
o |
300
200
100 1
0 &
D.0D%  0.50% 1,00%  1.50%  2.00%  2.50%  3.00%
Defarmacidn Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M-117 { 26.40 m)
634 psi = 446,676 Kg/m® = 4.37 Mpa ||

[RESISTENCIA MAXIMA =




‘v Ingenieres Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada |

Peso'dé’la' muestra: | 26[b i

Diametra: 142:36 pulg
Altura: =~ - 4.80 pulg

Area Inlcial;

: -4.38pulg2 -
Volumen inicial: 22E-02 pie3

Densidad: &% 103,52 Ib/pied -
Fuente: = EISIa“‘éMérgar'lta -Colon - |- 5
Muestra; - : [Hoyo:D-61.(25.00 m)

Esfuerzo (psi)

[Carga (Lb) . .Def, Uni..

- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacién ”
20D 0.0% 46 '
400 0.1% 91
500 0.1% 137 2000
809 0.1% 182
1,000 0.2% 228
2,000 0.4% 455 1800
3.000 0.5% 681
4,000 0.6% 507 /]
5,000 0.8% 1,132 1600
5,000 0.9% 1,356
7.000 1.1% 1,580
7,700 1.4% 1,732 1400 F,
6,000 1.5% 1,349
4,000 1.6% 898
3,200 1.7% 718

1200

1000 f
BOD l'
6RO #

Esfuerza {psi)

400

200 E
0 m|

000%  0.50% 1.00% 1.80%  2.00% 2.50%  3.00%
Deformaclén Unitaria

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D-61 (25.00 m)

[RESISTENGIA MAXIMA = 1,732 psi = 1,220,347 Kgim® = 1194 Mpa |
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v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada |

Peso de la muestra:

s 154 Gt

Didmetra:
Altura:: i .
Area inicial:

Volumentinicial:
Densidad

Fuente; "%
Muestra: - |Hoyo D-31:(26:40" - m) |
[Carga {Lh). . Del. Unt. Esiuerzo (pah):
I
- 0.0% - ||[Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.0% 47 '
400 0.1% 94
500 0.2% 141 1o
800 0.2% 188
1,000 0.2% 235
2,000 0.5% 470 800
3,000 0.9% 702
2,600 1.0% 607
2,000 1.2% 466 ano
700
600
g
8 500
E b
ul
400
a0
200, g
100
0B
0.00% (L.G60% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacién Unitaria
Proyectao: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D-31 (26.40 m)
|[RESISTENCIA MAXIMA = 702 psi = 494,414 Kg/m® = 484 Mpa |
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

iPrueba de Compresion No-Confinada

Volumén:inicial: - - -

4,46 pulg

T 23E-D2 pled

Densidad: 120.69 Iblpie3:
Fuente: - [Isld'Mdrgarita - Calén i [ o i
Muestra: . |Heyo D-36(20.40. @ 21.90m) = I
'Earga {Lhy - Def, Unlt. %= Esfuerzoi{psl) [}
_ 0.0% - |ICurva de Esfuerzo-Deformacion ﬂ
200 0.0% 45
400 0.1% ap
600 0.2% 134 1000
800 0.3% 179
1,000 0.3% 224
2,000 0.5% 446 g0a
2,500 0.7% 557
1,200 0.9% 267
80D
700
£00
Z
B s00
2
ﬂ {
400 |
300 l_-|
200
100 -
D =
0.00% 050%  1.00%  4.50% 2.50%  3.00%
Deformacldn Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D-36 (20.40 @ 21.90 m}
IRESISTENCIA MAXIMA = 557 psi = 392,387 Kgim® = 3.84 Mpa |




¢

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

S i 1 H | R

236 pulg o

-4.38 pulg2 :

. "A18E-02 pie3 T

100,67 [bipled -

- |Isla:Margarita - Coldn ]

24| Hoyo D-18 {15.90 m)

arga (:h): Def.Uni. . Esluerzo {psi) |}
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacion |
200 0.1% 46 '
400 0,2% 94
600 0.2% 137
800 0.3% 182
1,000 0,3% 227 1400
2,000 0.5% 454
3.000 0.6% §80
4,400 0.8% 406 I
5,000 0.9% 1,131 1200
6,000 1.1% 1,354
5,600 1.3% 1,262
3,600 1.5% 808
1000
__E._ 800 h
o
N
3
of
600
400
200
[N
0.00%  0.50%  1.00%  1.50%  200% @ 250%  3.00%
Deformacion Unitaria
Proyacto: Panama Canal Colon Port

Cliente:

Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D-18 (15,90 m)

[RESISTENCIA MAXIMA =

1,354 psi

= 953,986 Kg/m® =

9.34 Mpa




o ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada |

Pé‘sode'la muestra:
Volumen iniclal:
Densidad: 116:89 Ib/pie
Isla‘Margarita - Cotén | i ¢
Hoyo D-64 (22.50 m}..: |
'ﬁarga?(Lb) 2 Def, Unil - Esfuerzo (psi)||
e
- 0.0% - [Curva de Esfuerza-Deformacion ||
200 0.0% 46 ' i
400 0.1% a1
600 0.2% 137
800 0.2% 182
1,000 0.3% 298 1400
2,000 0.5% 454
3,000 0.7% 680
4,000 0.9% 905
4,800 1.1% 1,084 1200
2,000 1.3% 451
1000 /
;TL_ 800
[«
o
o
2
i
800 /
400 }A
200
0 &
0% 0.50% 1.00%: 1.50% 2.00% 2.50% 3,00%
Deformaclén Unitarfa
Proyecto: Panama Canai Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC

Profundidad: Hoyo D-64 (22,50 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 1,084 psi = 763,425 Kgim® = 7.47 Mpa [
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V Ingenieros Geotécnicos, SA.

[Prueba de Compresién No-Confinada

Dia’_z'r'ﬁéfi‘o :

|Peso de la muestra:

Fuente: Isla Margarita:« Colon i} - noo
Muestra Hoyo D =43 (21.90 m} - mbo o |
[Cargailh) - Del Uni. - Esfusrzo (psi]:]
I
- 0.0% - i{[Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.0% 46 '
400 0.1% 91
600 0.2% 137
800 0.2% 182
1,000 0.3% 228 1400
2,000 0.4% 455
3,000 0.5% 681
4,000 0.6% 907 R
5,000 0.7% 1,132 1200
5,700 0.8% 1,280
4,000 1.0% 904
2,800 1.2% 631
1600
2 800
Q
N
g
&
600
400
200
0
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D - 43 (21.890 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 1,290 psi = 908,588 Kg/m® = 8.89 Mpa |




y

v Ingenieros Geotécnicos, S.A.

IPrueba de Compresion No-Confinada

==
Peso de'la muestra::
Diametro; 5 0
Altura: ="
Area iniciak. . :
Volumen iniclal: : 1.23E-02 pied -
Densidad:’ " £123.68 Ibipie3
Fuente: ::*: [Isla:Margarita:-Coldn ' |-
Muestra: - i |Hoyo:D:=42 (20,10 m) - |
'ﬁarga {Lb) - Def. Unit=. > :Esfuerzoi{psl)
- 0.0% - j[Curva de Esfuerzo-Deformacion |
200 0.1% 46
400 0.2% 91
600 0.2% 137
800 0.3% 182
1,000 0.4% 227 1400
2,000 0.6% 454
3,000 0.8% 679
3,600 1.0% 813
2,000 1.2% 451 1200
1,600 1.2% 361
1000
,_Eﬂ; 800
[=]
[
]
]
600
400 &1
200
0 i
0.00% 1.50% 1.00% 1.50% 2,00% 2.50% 3.00%
Peformacién Unltaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D - 42 (20.10 m}
|[RESISTENCIA MAXIMA = 813 psi = 572,770 Kg/m® = 561 Mpa |




&

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

Paso de la miestra: 1.651b
Didmetro: 48 puly
Altura: 96 pulg
Area’inicial: ; £4.83 pulg
Volumen inicial: J9E-02.pie3
{Densidad: : 119.13 Ib/pie3;
Fuente: . - lIsla Margarita’= Colé
Muestra: :  |Hoyo M ~124 (18,00
[Carga (Lb) .. Def, UNIL. .. .. Esfuarzo (psi} ||
- 0.0% - [[Curva de Esfuerzo-Deformacion |
200 0.0% 44
400 0.1% B3
500 0.2% 124 1000
800 0.2% 165
1,000 0.3% 206
2,000 0.5% 412 900
3.000 0.6% 617
3,600 0.8% 739
1,500 0.9% 308 800
700
600
W
K=
B 500
o
2
i
400
300
200 -
100
u =T
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Defortnatlién Unltaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Part INC
Profundidad: Hoyo M -124 (18.00 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 739 psi = 520,706 Kg/m® = 510 Mpa |




Y

V Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada

1.3%:0b ¢
‘Area inicial: R
Volumen injcial: . : -~
Densidad: ~ "0 i
Fuente: - ||sla:Margatita « Colon ] L
Muestra: .- |Hoyo'M-109:(18.00 @-19,50 m) -~
Fﬁarga {Lb} .- Def, Unit.""" - Esfuerzoi(psi)-
- 0.0% - ([Curva de Esfuerzo-Deformacion |
200 0.1% 45
400 0.1% 90
600 0.2% 134 2000
800 0.3% 179
1,000 0.3% 224
2,000 0.5% 446
3,000 0.7% 668
4,000 0.9% 890
5,000 1.0% 1,110
5,400 1.2% 1,198
4,000 1.3% 886 1500
2,200 1.4% 487
z
§ 1000 /
E ;,
500 |
o !
0.00 0.50% 1.00% 1.50% 2,00% 2.50% 3.00%
Deformacian Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M-109 (18.00 @ 19.5¢ m)
IRESISTENCIA MAXIMA = 1,198 psi = 843,731 Kg/m® = 8.26 Mpa |




¢

ingenieros Geotécnicos, S.A.

IPrueba de Compresidn No-Confinada

Didmetro:
Altura: -
Area inicial:

Paso 'dela muests:

Voliumen inlciai.: Ll

83:pulgz’

1:38E

02pied

122,08 Ib/pied i

Densidad: " 0
Fuente: - - |lsla Margarita - Coldn :
Muestra: " |Hoyo M-3 (22.40 m) -~ -7 |
[Carga (Lb). . Def. Ui, .. - Esfuerzo (psl) |
- 0.0% - [[curva de Esfuerzo-Deformacion |]
200 0.0% 41 '
400 0.1% 83
600 0.2% 124
800 0.2% 165
1,000 0.3% 206 1400
2,000 0.5% 412
3,000 0.7% B17
3,700 1.0% 758
1,600 1.2% 327 1200
1000
£ e
o
o
2
ﬂ \
600
400 L
200
a wr
000%  0.50%  1.00%  1.50%  200% @ 2.50%  3.00%
Deformacién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyoc M-3 (22.40 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 758 psi = 534,258 Kg/m® = 523 Mpa |




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada |

Peso de la muestra:”
Didmetro:: R
Altura: -
Area inicial: o4,
Volumer'inicia “1.31E-02 pie3
Densidad: ~112.63 Ib/pie3:
Fuente:: “|Isla Margarita = Colén
Muestra: i |Hoyo M =7 (28.10°'m) ! |
5 ﬁgf;-Unlta ~ =3 Esiuerzo (psi)
I
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.0% 43
400 0.1% a5
500 0.2% 128 2000
800 0.2% 171
1,000 0.2% 213
2.000 0.4% 426 1800
3,000 0.6% 637
4,000 0.7% 848
5,000 0.8% 1,060 1600
6,000 0.8% 1,271 /
7.000 0.9% 1,482 \
8,000 1.1% 1,691 1400
8.500 1.2% 1,794 ¥
8,000 1.3% 1,687
7,500 1.4% 1,580
6,400 1.8% 1,343 1200
.‘r;- J
a
& 1000
a
2
d
;4] !
600 {
400
200 -
0 i
0.00% 0.50% 1,00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Deformaclén Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente; Panama Canal Colon Port INC

Profundidad: Hoyo M -7 (29,10 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 1,794 psi = 1,264,152 Kgim® = 1237 Mpa |




JV Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresion No-Confinada |

|Peso de Ia muestra; 1.73 Ib
Didmetro: 5o 2.40 pulg
Altura: - 4.80:puly
Areainicial:
Volumen iniclal;’
Densidad:"
Euente: - - |lsla‘Margarita’- Colén -]
Muestra: - :jHoyo M -15/(28.50 @ 30.00 m}: |
FﬁémaiSLb};:ﬁ-' - Def, Unit 7 Esfuerzo {psi) ||
- 0.0% - [|Curva de Esfuerzo-Deformacion ”
200 0.1% 44 '
400 0.2% 88
500 0.4% 132 iaoa
800 0.5% 176
1,000 0.6% 219
2,000 1.1% 436 400
2,800 1.9% 607
600 21% 130
B00
700
600 i
T /
L]
B 500 /
(V]
3
i
400
//
300
200 ﬁ
100 /
0B
0.00%  050%  f.00%  £.50%  2.00%  250%  3.00%
Deformacién Unitarla
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC

Profundidad: Hoyo M-15 (28,50 @ 30.00 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 607 psi = 427,337 Kgim® = 418 Mpa |




o Ingenieros Geotécnicos, SA.

(Prueba de Compresion No-Confinada | ﬁ
A0 b
12,48 pulg
/496 pulg. .
sl .83 pulgd
. 1.39E-02 ple3
Densidad: * -~ 122,07 ibfpie3
Fuente::::-" ]lsla Margarita - Colén_ |
Muestra: - |Hoyo M =79 (14.30 m) '
r." c~<':3.- -
Carga {Lb): = DEf.,Unlt. .- Esluerzo (psl)
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacién ||
200 0.0% 41 '
400 0.1% 83
50D 0.1% 124 100
800 0.2% 165
1,000 0.2% 207
2,000 0.5% 412 00
3,000 0.7% 617
3,700 0.8% 759
1,300 1.0% 266 800
700
600
z
B 500
T
d
400
300
200 -
100 -
0
000% 050%  1.00%  1.50%  BOD%  250%  A.00%
Deformacicn Unltaria

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M- 79 (14,30 m)

[RESISTENCIA MAXIMA = 759 psi = 534,953 Kg/im® 524 Mpa |
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(¥ Ingenieros Geotécnicos, S.A.

(Prueba de Compresion No-Confinada |

T 101,06 Iblpied. |

Densidad; s
Fuente: .. /|Isla Margarita - Colén &5 o 0
Muestra: = |Hoyo M- 31 (18.00.@19:50 m} ;.- =
[Caroa(ih)... Def.Unk .. . Esfuerzo (psl)dl
e N
- 0.0% - |Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.0% 40
400 0.1% 80
600 0.2% 120
800 0.2% 160
1,000 0.3% 200 1400
2,000 0.4% 399
3,000 0.6% 598
4,000 0.8% 796
4,900 1.0% 973 1200
3,600 1.1% 714
3,300 1.2% 6554
1000
__'ﬁ: 800
=]
B
o
2
i
600
400 /
200 -
0 :-I
0.00%  0.50%  1.00%  1.50% @ 200% @ 2.50%  3.00%
Defarmaclan Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port

Cliente:

Panama Canal Calon Port INC
Profundidad: Hoyo M -91 {18.60 @ 19.50 m)

[RESISTENCIA MAXIMA =

973 psi = 685,594 Kg/m® = 6.71 Mpa




</ Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

=,
Peso de la muestra:
Diameira: -
fisla: Margarita:- Colén: ] -
#|Hoyo:M=:151 {15.00 m) - |
1
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacicn ||
200 0.0% 41
400 0.1% B3
500 0.2% 124 2000
800 0.2% 1656
1,000 0.3% 206
2,000 0.5% 412 1600
3,000 0.7% 617
4,000 0.8% 821
5,000 1.0% 1,024 1600
5,850 1.3% 1,195
1,000 1.6% 204
1400
1200
&
2
B8 1000
[}
2
i
800
60D
i
200 |— t
0 &
000%  0.50%  1.00%  1.50% 200% 250%  3.00%
Defarmacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo M - 151 (15.00 m}
[RESISTENCIA MAXIMA = 1,195 psi = 841,843 Kg/m* = 8.24 Mpa
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ingenieres Geotécnicos, SA.

[Prueba de Compresion No-Confinada =
Peso de li'muestra: 162
Diametro: " " 248 pulg i
Alfura: = .86 pulg
Aredinicial: - . PR pulg?
Valumen inicial: A.39E-02 pied i
Densidad: <. 116.98 Ibfpied
Fugiite:: S I
Miigstra: . |Hoyo D-72:(14:00:m). 55 l
[Carga (b} .. Def. UNIL.. . Esfuerzopsl)
- 0.0% - ([Curva de Esfuerzo-Deformacicn |
200 0.0% 44
400 0.1% B3
600 0.2% 124
800 0.2% 168
1,000 0.3% 206 1400
2,000 0.4% 412
3,000 0.6% 617
4,000 0.7% 822
5,000 0.8% 1.027 1200
5,200 0.9% 1.067
3.000 1.0% B15
1000 ﬂ
2 s
o
&
&b
600
400
200
0@
0.00%  ©.50%  1.00%  9.50%  200%  250%  3.00%
Deformacion Unitaria
Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo D-72 (14.00 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 1,067 psi = 751,520 Kg/im® = 735 Mpa |
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

Dié_r‘l_jetr_ t

Peso dela muestra: -

. 180b .

132.59 Ib/pled

- |Isla‘Margarita - Colén:

<|Hoyo G =1 (24.30'm) =5

Earga.zSLb? aDefilInit. o~ Esfuerzo (psi):
- 0.0% . [|[Curva de Esfuerzo-Deformacidn J)
200 0.0% 42 '
400 0.2% 84
500 0.3% 126 10
800 0.4% 168
1,000 0.5% 209
2,000 1.1% 416 00
2,700 1.7% 558
2,200 2.2% 452
1,400 2.4% 287 a0g
700
600
H
B 500 /
8
400 /'
300 %
20 .
100 /£
0
000%  050%  1.00%  1.50%  200%  2.50%  3.00%
Deformacién Unitaria
Proyecto: Panama Canal Celon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo G -1 (24.30 m)
[RESISTENCIA MAXIMA = 558 psi = 393,201 Kg/m’ = 3.85 Mpa |




</ Ingenieros Geotécnicos, SA.

IPrueba de Compresion No-Confinada

1.76.1b i
A8 pulg -
S6pug
.83 pulg2 .
L39E-02 pied
=126.91 Ib/pie3
isla: Maraarita « Colén - |
Hoyo G-2(28,20m) ... ,
Def. Unit. . Esfuerzoi{psl):
.
- 0.0% - [Curva de Esfuerzo-Deformacion ||
200 0.1% 41 ' '
400 0.1% 83
500 0.2% 124 1000
800 0.3% 165
1,000 0.4% 206
2,000 0.7% 411 800
3,000 1.1% 614
2,000 1.3% 409
800 1.5% 163 800
700
600
/
=
8 s00
3
i
400
300
200
100
¢
G00%  050%  1.00%  1.50%  2.00%  250%  3.00%
Deformacidn Unitaria

Proyecto; Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo G-2 (28.20 m}

IRESISTENCIA MAXIMA = 614 psi = 432,509 Kg/m® = 4.23 Mpa
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(& Ingenieros Geotécnicos, S.A.

[Prueba de Compresién No-Confinada

200 1

Peso de'la muestra, : 1.66:1b
Didmetro: e 2,44 pulg
Alturas 4.80 pulg.
Aréa infcia - 4.68 pulgz
Volumen inicia '1 30E-02 pie3 v i
Densidad: - s127.79% Iblp]e3 DU
Fuente: . ||sla:Margarita’=Cold
Muestra: o< [Hoyo G-3:(34.50:m
DerUni. | - Esiuerzo (psl){|
- 0.0% . ([Curva de Esfuerzo-Deformacian ||
200 0.0% 43
400 0.1% 85
600 0.2% 128 1000
800 0.3% 170
1,000 0.4% 213
2,000 0.9% 423 Bkt
2,400 1.2% 5086
2,800 1.7% 588
600 1.9% 126 B0
700
600 AJ
%
=
8 500
oQ
=
; i
400
an0

100

0o

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%

Deformacldn Unitaria

3.00%

Proyecto: Panama Canal Colon Port
Cliente: Panama Canal Colon Port INC
Profundidad: Hoyo G-3 (34.50 m)

[RESISTENCIA MAXIMA =

588 psi

414,541 Kg/m® = 4.06 Mpa




