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Ave. Ricardo J. Alfaro

Edison Plaza, Tercer Piso, Ofic.38
Teléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax: (607)279-0365

Apdo. Postal: 3628, Zona 7, Panamad
www.ingeotec.net

Panama, 05 de Octubre de 2010 IL- FERRO-COLON_08

Ingeniera

Lourdes Guevara

Diaz & Guardia

Cel. 6616-7913

e-mail. Iguevara@diazyguardia.com
E.S.D

REF: PCRC - Informe de resultados de laboratorio sobre muestras de concreto.

Adjuntamos a la presente el informe con los resultados de los ensayos sobre muestras de
concreto del pavimento, vaciados en el proyecto de referencia del al 7 de Septiembre al

30 de septiembre 2010.

Pruebas a muestras de vaciados de concreto

Vaciado Visitas vigas Cilindros Técnico
Realizadas tomadas Tomados
26-L 14-Sep-10 Vaciado Cancelado en sitio Bolivar Calvo
27-L 15-Sep-10 9 9 Bolivar Calvo
28-L 20-Sep-10 6 6 Hugo Aguilar
29-L 21-Sep-10 6 6 Luis Almanza/Hugo Aguilar
30-L 22-Sep-10 6 6 Luis Almanza
31-L 24-Sep-10 12 12 Luis Almanza/Pedro Barrios
32-L 29-Sep-10 6 5 Bolivar Calvo/Pedro Barrios

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar el estado de cuenta por nuestros

servicios.

Quedamos atentos a resolver cualquier duda sobre el particular.

Cordialmente,

Ing. George Berman A.




o Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Estado de cuenta No. 8

Proyecto:  Ensayos de laboratorio en el Ferrocarril - Estacié _n Colon
Cliente: Diaz y Guardia, S.A.
Contacto: Ing. Lourdes Guevara
Periodo: 7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010
Fecha: 05 de Octubre de 2010
Preparado por: Juan C. Agudelo
Actividad unidad C(,)St(,) Cantidad Costo
Unitario
1. Servicios de laboratorio de concreto
a. Muestreo de Cilindroy
Viguetas (toma de revenlmlento, unidad 150.00 7 1050.00
temperatura y conformacioén de
cilindros y Viguetas)
b. Rotura de Cilindros y Viguetas unidad 12.00 66 792.00
. Vigje de Movilizacion de unidad 25.00 4 100.00
Cilindros y Viguetas
d. Sobre tiempo muestreo horas 15.00 10.5 157.50
Vaciados
Subtotal [ 2099.50
ITBMS (5%)| 146.97
Total a pagar | 2246.47
Desglose de Sobretiempo.
. Cantidad de
Inspector Vaciado Fecha Hora Hora Salida Horas de Cp;to Subtotal
N° Entrada - Adicional
Sobretiempo
Bolivar Calvo 27-L 15-Sep-10 [ 6:30 AM | 12:00 PM 1.50 15.00 22.50
Hugo Aguilar 28-L 20-Sep-10 | 9:00 AM 1:30 PM 0.50 15.00 7.50
Luis Almanza/Hugo Aguilar 29-L 21-Sep-10 | 6:10 AM [ 11:00 AM 0.83 15.00 12.50
Luis Almanza 30-L 22-Sep-10 | 10:30 AM | 6:00 PM 3.50 15.00 52.50
Luis Almanza/Pedro Barrios 31-L 24-Sep-10 | 6:00 AM | 12:40 PM 2.67 15.00 40.00
Bolivar Calvo/Pedro Barrios 32-L 29-Sep-10 | 10:30 AM | 4:00 PM 1.50 15.00 22.50
Subtotal: 157.50
Desglose de Movilizacion.
Inspector Fecha
José Bolivar Calvo 16-sep-10
Luis Almanza 23-sep-10
Luis Almanza 25-sep-10
Luis Almanza 30-sep-10
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V Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Informe de pruebas de campo y laboratorio CONCRETO

Datos generales

Proyecto: PCRC

Cliente: Diaz y Guardia, S.A.

Localizacion: Colon

Periodo: 7 de Septiembre al 30 de septiembre 2010.
Introduccion

El presente informe recopila los resultados de los muestreos y ensayos de resistencia a la

compresion simple, realizados sobre muestras de concreto vaciado en el proyecto PCRC.

Resultados

En el apéndice A se presentan los reportes detallados de los ensayos realizados a muestras
de concreto.

En el apéndice B se presentan las Hojas de Muestreo de aquellos vaciados que no hayan
cumplido con la resistencia de disefio a las edades mayores de 28 dias.

En el presente informe no se reportan Vigas con resultados bajos.

. 35| 35 645.8
Vaciados Modulo 8 de 3
bajos Sur a Norte (8 | 608 | 650 | o, | 92 | . | 99.0%
reportados | - |12 jn 36 | 36 | 12 @ 93/4) :
en el
informe

No.7




APENDICE A.
REPORTES DE ENSAYOS
EN CONCRETO
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 8
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: |Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. N° 8
Vaciados cobrados del Periodo
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio |Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic i alfc i a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
Fracturado de
1 Manhole bases y 38905 un lado
1 17-nov 2 paredes 1y 2. Basesde| 196 650 5 92 4155.7
3 manhole 9 4528
2 4386
1 5 Cabeza de Tubo en 733.3 4969.2
2 18-nov manhole y 8 bases de 215 650 31/2 93 116.7%
2 6 manholes 783.3 5306
3 7 600.0 3837.4
- | 0,
3 19-nov 7 3 196 650 41/2 94 5833 91.0% 23856
5 9 Paredes manhole 5,6,7,8 733.3 4774.6
4 25-| B 211 650 41/4 92 109.6%
i G 10 y9 6917 ° 5306
7 11+ Paredes manhole 4245
5 27 196 650 41/4 94
"V s 12 10,11,12,y13 6333 | 97.4% 4422
9 13 Lado Izq. 3/4 de losa 600.0 92.3% 3997
6 10-dic 1Q%*** 14 #2,3y1/2 de la losa #4 215 650 5 94 737.5 113.5% 5306
11** 15 |1/2 delosa#6y 3/4 de la 625.0 96.2% 3944
215 650 4 93
1 2%xx* 16 #7 783.3 120.5% 5518
13* 17* 587.5 90.4% 4775
I 313 @ 41/2 211 650 31/2 97
; R IV T bsas1z@ 6500 | 100.0% 5536
15* 19* 566.7 87.2% 4174
L 81/4@91/2 215 650 41/2 95
o | 200 | osadl4@ 6167 | 94.9% 4369
" 17 21 533.3 82.0% 3979
8 22-d Manhole F 3 198 650 5 97
“ [T18 | 22 annoe rase 5750 | 885% 4138
" 19 23 566.7 87.2% 3536.8
9 24-d Manhole #6,7,8 y 9 211 650 33/4 93
C 20 24 anhole y 583.3 89.7% 4615
. 21 25 |Paredes manhole 5,6,7,8 550.0 84.6% 3979
10 29-d B 206 650 5 92
“ 22 | 2 y9 6333 | 97.4% 4386
23 27 525.0 80.8% 4510
1/4 | #3 @ | #4 215 650 41/4 90
11 | 7ene 24 [ 28 osa #3 @ losa 7000 | 107.7% 4934
25 29 Losa #5 @ 1/4 de losa 196 650 5 01 483.3 74.4% 4174
26 30 #6 526.3 81.0% 4403
27 31 533.3 82.0% 3962
12 8-ene 28 2 Base de Manholes 182 650 31/4-71/4 92 5042 53.0% 1537




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 8
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: |Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. N° 8
Vaciados cobrados del Periodo
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic i alfc i a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
29 33 o 525.0 80.8% 3555
13 12-ene 30 o Manholes etapa N°4 198 650 43/4-71/2 91 5667 879% 3791
SIN 13-ene - - 650 750.0 115.4% 4050
31* 35 o o 533.3 82.0%
Losa N lyzll2losaN 158 650 51/a %0 o
14 14-ene 32 36 850.0 130.8% 5447
33** 37 Manholes 416.7 64.1%
215 650 4 90
34 38 7,8,9,10,11,12, para 716.7 110.3% 5588
35 39
16 19-ene Base de Manholes 206 650 41/2 90
36 40
37 41 3/4 de parrilla #3 'y 1/2 466.7 71.8% 4138
. X 215 650 41/2 92
38*-* 42 | parrilla #4(vaciado sur a 658.3 101.3% 4510
39 43 Parrilla #8 @ parrilla # 9 566.7 87.2% 3979
17 22_ene 40*-* 44 1/3 182 650 334 s 600.0 92.3% 3997
41 45 1/2 de parrilla # 12 @ 182 650 43/4 03 450.0 69.2% 3501
42*-* 46 parrilla # 13 720.8 110.9% 4527
43 47 1/2 de parrilla #15 @ 3/4 408.3 62.8% 3997
Ny 206 650 41/2 94
44*-* 48 de parrilla #16 675.0 103.8% 4580
45 49 Manholes de Etapa 466.7 71.8% 3696
18 25- . 158 650 33/4 94
e"¢ 26 50 Il/Segundo Vaciado 7500 | 1154% 2333
47-A 51-A 517.0 79.5% 3183
19 29-ene T8 A ] 52A 7 Manholes etapa #5 158 650 33/4 94 3000 173.1% 7509
47 51 550.0 83.3% 3714
48 52 1/2 losa N°3 y 3/4 losa 206 650 3 04 533.0 4067
4Qr** 53 N°4 791.0 120.5% 4668
20 3-feb 50*** 54 775.0 4739
51 55 617.0 92.9% 4474
52 56 |delalosa#9 @ 1/2 de la 196 650 31/ 04 591.0 ) 4191
53*** 57 losa # 10 750.0 116.6% 4863
54*** 58 766.0 ) 4969
s o e e
21 8-feb Manholes de la Etapa 4 | 196 650 |33/4y53/4| 95 -
57 61 687.5 106.7% 4067
58 62 700.0 ) 4067




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

. - .| fc de - - - - . -
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
59 63 616.7 o 4085
60 64 633.3 96.2% 4810
61 65 800.0 o 4863
62 6 Losa#4 @ 2/3de la#5 158 650 212 93 7917 122.4%
63
64
22| 1rfeb 1T %7 6333 | o0 4085
66 68 633.3 ) 3891
67 69 716.8 " 4209
8 70 1/2 #14 @ 1/3 de #15 182 650 31/2 94 2083 109.6% 2456
69 71
70 72
71 73 670.8 o 3254
72 74 670.8 103.2% 3307
23 12-feb Manholes Etapa #6 206 650 3 92
73 75 883.3 130.8% 3873
74 76 816.7 ) 4280
75 77 633.3 o 3183
76 78 650.0 98.7% 3183
77 79 Etapa #8: Base de 666.7 o 3855
24 22-feb 78 30 Manholes 198 650 41/4y6 94 6750 103.2% 2032
79 81 883.3 . 4244
80 82 800.0 129.5% 4049
81 83 633.3 o 3855
82 84 616.7 96.2% 3590
83 85 Mitad Losa # 5 a 3/4 de 733.3 o 3979
84 86 laLosa#6 206 650 412y5s o4 716.7 111.5% 4112
85 87 883.3 o 5028
25 2-mar 86 88 766.7 126.9% 5066
87 89 616.7 05.5% 3466
88 90 625.0 ) 3431
89 91 |Mitad Losa# 11 a1/4 de 691.7 o 3891
90 | o2 laLosa #13 182 | 650 | 412y6 | 95 6eaa | 0o8% 4112
91 93 766.7 o 5238
92 94 733.3 115.4% 4959




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

[ [
Proyecto: PCRC Colon | Periodo: | 7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 8
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: |Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. N° 8
Vaciados cobrados del Periodo
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
93 95 600.0 o 3802
94 96 583.0 91.0% 3784
95 97 Tablero Deck # 1 Inicio 683.3 o 4350
z S-mar —gg 98 | Losa#2alaLosasd | 62 | 650 | 4y612 | 95 oe6.7 | L038% 4421
97 99 683.3 o 5173
98 100 733.7 109.0% 5173
99 101 516.7 o 3714
100 102 533.3 80-8% 3803
To1 103 Tablero Deck # 2 Norte 7750 2628
- - 0
28 10-mar 102 104 asur2 llélﬂ;a#Z @#| 158 650 23/4y41/4 95 2000 109.6% 2757
103 105 750.0 115.7% 5306
104 106 754.2 ) 5313
105 107 566.7 " 3749
106 108 533.3 84.6% 3696
107 109 675.0 o 4191
29 12-mar 108 110 Manhole Etapa 9 Fase 2| 206 650 31/4 93 5792 104.2% 2085
109 111 708.3 106.49 4638
110 | 112 675.0 . 4541
111 113 700.0 o 4722
112 114 . 708.3 108.3% 4686
113 115 Mitad de losa n° 15 @ 917 5810
i ° - v
114 116 mitad de Io:[:a\7n 6, etapa| 198 650 3 96 2833 136.5% 5810
115 117 916.7 141.09 6868
30 18-mar 116 118 916.7 - 6837
117 119 666.7 100.0%
118 120 633.3 )
119 121 Losan®7, etapan®7, 700.0 o
120 122 | vaciado de sur a norte. 21 650 41 o7 733.3 110.3%
121 123 750.0 o
122 | 124 741.7 114.7%
123 125 666.7 " 5034
124 126 102.6% 5094
125 127 Losa de etapa n® 2 716.7 5341
31 22| X ! 198 650 33/4 97 110.3%
mar 126 128 segundo vaciado 716.7 ’ 5642
127 129 5736
128 130 5820




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

&

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

Proyecto: PCRC Colén Periodo: | 7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. N° 8
Cliente: Diaz y Guardia, S.A. Elaboré: |Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. N° 8
Vaciados cobrados del Periodo
fe de Valores del Control de Calidad (Flexién) Valores del Control de Calidad (Compresion)
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
129 131 716.7 o 4811
130 132 700.0 109.0% 4881
131 133 Losan®3 @ 1/2 losa n° 7667 518
- 0,
132 134 4 etapa QS,L(‘ire norte a 196 650 4 93 7833 119.2% 5447
133 135 ’ 800.0 123.1% 6120
32 29-mar 134 136 800.0 ) 6013
135 137 650.0 103.8% 5073
136 138 . 700.0 ) 5211
137 139 Mitad de losa # 8 @3/4 3167 5589
- 0,
138 140 de Iods:r:zrgt,ee;aspi# 9, 158 650 5 90 350.0 128.2% 5660
139 141 850.0 130.89 5837
140 142 850.0 = 6013
141 143 708.3 o 5079
142 144 666.7 105.8% 5286
143 145 Paredes de Manholes, 725.0 o 5523
33 | stmar s T 146 Seccion n° 7 182 | 650 3 o1 7333 | ‘132% 5621
145 147 745.8 o 6226
146 148 775.0 117.0% 6013
147 149
148 150
149 151 Paredes de Manholes
34 1-ab 73 650 53/4 93
' [Tis0 [ 152 &)
151 153
152 154
153 155 716.7 o 4316
154 156 700.0 109.0% 4202
155 157 Losa N° 1 alosa N° 2 883.3 o 4722
156 158 3/4 69 650 6 o7 908.3 137.8% 4811
157 159 916.7 5058
141.0%
35 9-abr 158 160 916.7 5341
159 161 750.0 120.5% 5181
160 162 816.7 ) 5129
161 163 883.3 o 5518
162 164 Losa 23/4 alosa41/4| 281 650 41/2 97 8833 135.9% ti12
163 165 833.3 o 5943
164 166 833.3 128.2% 5907
165 167 800.0 o 5219
166 168 775.0 121.2% 5173
~ 167 169 o 833.3 o 5377
36 12-abr 168 170 Losa 3 1/4 alosa N° 4 281 650 712 91 8167 126.9% 5677
169 171 916.7 137.89 5748
170 172 875.0 = 5748




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

Vaciado |Fecha del Viga No Cilindro Ubicacién Camién [f)licse(:ieo Siump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |a los 7.d|as resmt/enma a}los 14 reS|ste’nC|a a}los 23 reS|st§nC|a a}los 5§ reS|ste’nC|a los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 .dlas los 56 .dlas
aditivo (psi) 7 dias dias (psi) 14 dias dias (psi) 28 dias dias (psi) 56 dias (psi) (psi)
i i Tio7 | looa is7
o L] womwscomee | oy | o | swz | s o =
7o i Bas ] 102 60
175 1o sea7 ] 122" a7
37 | 19-abr 157«9) ig; Losa N:mfa dl)m ald 1 62 | es0 23/4 88 2222 128.2% ggig
R I ot
6 ioe o oo
i I8 N TR e =
187 189 816.7 129.5% 5607
188 190 866.7 5730
150 [ 102 soas ] 1 ois
38 27-abr ig; igi LosaN°1alosaN°5 208 650 31/4 89 gig; 125.6% gggi
R ST aron o2
o0 i Too0 | L5 icai
39 28-abr ig; ;gg Losa N° 2 alosa N° 4 67 650 4 89 ;ggg 117.3% gigg
200 | 202 ST M10% 550
202 T 200 Bas0 ] 1026% 515
39-A | 30-abr ggi ggg Losa31/4a 51/4 630 650 41/4 92 ;:gg 114.7% iggi
TRET L =0
o e =z
40 5-may ggg gi; Losa31/2a51/4 69 650 33/4 94 sggg 107.0% issg
AT L




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

Vaciado |Fecha del Viga No Cilindro Ubicacién Camién [f)licse(:ieo Siump sin Temp f'c ) %de ) f'c %de ) f'c %de ) f'c %de e al e a fic ) alfc ) a
No. [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |a los 7.d|as resmt/enma a}los 14 reS|ste’nC|a a}los 23 reS|st§nC|a a}los 5§ reS|ste’nC|a los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 .dlas los 56 .dlas
aditivo (psi) 7 dias dias (psi) 14 dias dias (psi) 28 dias dias (psi) 56 dias (psi) (psi)

T B30 S0 7
s wasseroeant| 1y | oo |5 | e o=

o B TT T o =
7 7 617.0 96.8% 4422
8 8 642.0 4510
s | g | oo | aa | BT oo o
Ta S oo M 5%
T Bs00 ] oL e

L | 2mn T e (oo | 22 | 60 | 312 | oS Baas | 1202 552
1510 Bas ] 102 o
2020 oo 7| oL 306

s | 3 e T anere oo | 12 | o0 |4 | o2 Tero| 1o e
T G5 ] 15 06
T So0] L% tis2

6-L | 16-un 2; 2; MOdU;"ﬁzdéS:‘;Z”O’te 412 | 650 3172 90 ggg:g 97.5% g;gg
S50 Top0] 1070 500
£ S00] T8 i17a

7-L | 17-un gi :i Mw“éoﬁzdés;;zm”e 608 | 650 33/4 92 gg::g 89.7% ig?g
%5 M Soit
E S0 05 6o
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

. - .| fc de - - - - . -
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
61 61 642.0 o 4510
62 62 646.0 99.1% 4422
. 63 63 892.0 o 5306
13-L 7-jul 54 64 Modulo-5 de norte asur [ 281 650 43/4 89 9170 139.2% 5377
65 65 917.0 6084
0
66 66 917.0 141.1% 6190
67 67 575.0 o 5341
68 68 542.0 85.9% 5129
69 69 | Modulo 4 de norte a sur 833.0 o 5235
70 70 4 3/4@5 412 650 4 85 833.0 128.2% 5235
71 71 679.2 6013
109.9%
5oL | 1ew 1272 7500 : 6013
! 73 | 73 5170 | ga% 4740
74 74 567.0 ) 4740
75 75 | Modulo 4 de norte a sur 800.0 o 5111
76 76 113/4@12 3/4 745 650 5 85 833.0 125.6% 5235
77 77 808.3 5306
0
78 78 762.5 A0S 5518
79 79 833.0 o 4846
80 80 " 833.0 128.2% 4599
a1 a1 Losa # 3 en Mitad Hasta 333.0 2988
- 0,
a2 a2 m!;a\dlslsoa4#di Eg:slztzur 381 650 51/2 94 333.0 128.2% 5076
83 83 766.7 118.8% 5483
16-L 23.iul 84 84 777.8 } 5483
! 85 | 85 8000 | 1060 5058
86 86 A 833.0 ) 5306
87 87 Losa # 7 iniciando Hasta 833.0 5306
- 0,
88 88 mlg\dlzlza?’tg r(1::;)rtmepLetsaur 281 650 61/4 90 833.0 128.2% 5306
89 89 833.3 126.9% 5483
20 %0 816.7 =7 5483
91 91 742.0 o 4705
92 92 775.0 116.7% 4510
. 93 93 |Losa31/2a4denortea 833.0 o 5819
S B S ! 94 sur modulo No.2 &5 650 434 89 sas0 | 20% 5730
95 95 758.0
0
96 96 725.0 Ll
97 97 804.0 . 5129
98 98 750.0 119.5% 5271
99 99 Modulo 7 (Rtg) de sur a 833.3 ® 5483
18-L 16-ago 100 100 norte 322 650 4 95 7017 125.0% 5183
101 101 5660
102 102 5660
1 SDP 353.7 23.6%
2 SDP
3 SDP Sistema de drenaje 530.6 5
19-L 20-ago 2SDP pluvial 62 1500 4 88 5183 36.0%
5 SDP 566.0
0,
6 SDP 530.6 S5




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

. - .| fc de - - - - . -
Vaciado [Fecha del Viga No Cilindro Ubicacion Cami6n Disefio | Slump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
PO laditivo|  (psi) 7dias | dias (psi) | 14dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias p p (psi) (psi)
7 SDP 707.5
0,
8 SDP 707.5 47.2%
9 SDP Sistema de drenaje 972.8 5
20-L 21-ago 10 SDP pluvial Modulo No.1 67 1500 41/4 88 8843 61.9%
11 SDP 884.3
0,
12 SDP 937.4 SLRD
13 SDP 849.0
0,
14 SDP 888.5 57.9%
15 SDP Sistema de drenaje 1026.0 5
2L 23-ago 16 SDP pluvial Modulo No.1 &7 1500 4 89 1061.0 69.6%
17 SDP
18 SDP
103 103 833.3 o 4899
104 104 833.3 SRR 4899
105 105 783.0 © 5306
106 106 Modulo 8 (RTG) 6-7 1/2 281 650 4 87 867.0 126.9% 3306
107 107 5306
23-L 26 108 108 5306
- 300 ™09 [ 109 8333 | o0 5129
110 110 833.3 i 5129
111 111 | Modulo 9 (RTG)16 1/2- 833.0 o 5306
112 112 18 67 650 43/4 90 850.0 129.5% 5306
113 113 5306
114 114 5306
115 115 4298
116 116 4422
117 117 Man holes (lado sur 5129
24-L 31-ago 118 118 cruces) 152 650 33/4 93 5023
119 119 5306
120 120 5306
121 121 833.3 5306
0,
122 122 833.3 SRR 5306
123 123 RTG(6 1/2 @ 8 1/4) 6013
124 124 modulo 6 412 650 4 88 5960
125 125
126 126
L) ser —r 1oy 7790 | oo o 7634
128 128 833.0 ) 4881
129 129 |RTG (1112 @ 131/2) 5306
130 130 Modulo 6 608 650 4 %0 5041
131 131
132 132
133 133 4687
134 134 4599
135 135 4599
136 136 Losa#31/4@5 1/4 281 650 4 92 2881
27-L 15-sep 137 137
138 138
139 139 4280
140 140 Losa#71/4@8 318 650 4 93 4705
141 141
142 142 558.3 4386
0,
143 143 617.0 B 4386
144 144 | losa#43/4ylosa#5
28-L 20-sep 145 145 (completa) 745 650 41/2 85
146 146
147 147




Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Control de Calidad de Obras Publicas & Laboratorio

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas (

Flexion) y cilindros (Compresion)

&

Proyecto:

PCRC Col6n

Periodo:

7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

Resultados Nuevos del Inf. N° 8

Cliente:

Diaz y Guardia, S.A.

Elaboré:

Ernesto Ortega

Resultados Bajos del Inf. N° 8

Vaciados cobrados del Periodo

Valores del Control de Calidad (Flexién)

Valores del Control de Calidad (Compresion)

Vaciado |Fecha del Viga No Cilindro Ubicacién Camién [f);e(:ieo Siump sin Temp f'c ) % de ) f'c % de ) f'c % de ) f'c % de e al e a fic ) alfc ) a
No.  [muestreo No No (psi) adiitivo (plg) sin |alos 7 dias|resistencia| alos 14 [resistencia| alos 28 |resistencia| alos56 |resistencia los 7 dias (psi) | los 14 dias (psi) los 28 dias los 56 dias
aditivo (psi) 7 dias dias (psi) | 14 dias | dias (psi) | 28dias | dias (psi) | 56 dias (psi) (psi)
148 148 4457
149 149 4192
150 150 |Losa#81/4 @ Losa#9
20-L | 2188P o151 ]  1/2 modulo O fase | 152 | 650 5 83
152 152
153 153
154 154 3537
155 155 4599
156 156 [ Modulo #2 crese de lado
30-L 22-sep 157 157 sur 420 650 41/4 93
158 158
159 159
160 160
161 161
162 162
163 163 Cruse Losa # 8 69 650 31/2 94
164 164
165 165
31-L 24-sep 166 166
167 167
168 168
169 169 Cruse Losa #9 630 650 43/4 86
170 170
171 171
172 172
173 173
174 174
32-L 29-sep 175 175 Losa#4 3/4 @5 3/4 65 650 4 93
176 176
177 177
Numero total de vigas evaluadas : 327
Nota: Las Muestras de los vaciados 19L, 20L y 21L son cilindros que se colocaron en la seccién de las viguetas; ademas se le calculo el porcentaje de resistencia. Namero total de vigas tomadas : 392
Nuamero total de cilindros evaluados : 323
Numero total de cilindros tomados : 411

Numero de Vigas que no cumplen con las resistencia de disefio @ 28 dias

17




APENDICE B.
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& Ingenieras Eéotééﬂisnsf, S.A.

. PROYECTO: Fevrocorvil © Colon.
. Muestreo de concrato

) 7CEiente’:D'\o\;L Y GWJ‘W

HnmL_, ENL 13130 com.

VaCIado No.: N (- L

- |ACK

| Hora de salida:

.| Vaciado No.: 9(, -{_
Carro No.- Qa‘rro No.:.

| Fecha: Y CL: SEYL&\\DVCJ c\_e-: ZD’\D . Fecha: :
Remisidn: ' 1'Remision:

ACLE
Resistencia: . Resistencia:
| Tamafio: Tamaiio!
Asentamiento plaqta:_ Asentamlento planta:.”
Operador. Oparador
Unidad: Unidad:
‘ | Hora de salida: , ¥

Hora de llegada: *

| Hora de llegada:

Hora de Slump: | Hora de Slump:
. Slump campo: Slump c.ampa:-' .
Temperatura: Temberatura:
-| Cantidad: Cantidad:
'} Estacién: ' Estaclén
Cilindros: Cilindros:
Observacion:

\lm&m \(Jﬁ Qué) Pﬁuﬂ& encao

Ob;ewacién: M [N&} ConerEko ,-[‘g\po._
[AY] --\n\\o\-@ [=aW \‘3- 'D\M‘écc""—'

les Qe e .

) e

Teonien: [oce Golivny Qa;lUO. 1
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L -"fcuiénte:'b;q,; y Guasdion.

muemems ﬁentéemﬂas a.ﬂ

PROYECTO ’rarm el D Co\on
. Muestreo de concre‘to

H“. J,o aed cL. ‘i.O.CBImA
-Hora o/o //L—-—";a».c[a. £:30 am;i.

.| Vaciado No.: ‘1\1_\_

VaCIado No,: n¥] - L

Carro No.: 1

Carro No.: o

Fecha: 15 cxé SE\{:‘(RE,@\) re CLT: 2040

JFeeha \5 e cedimlie de 2010 -]
[Remigién: \ (37 ' |

Remision: 105(&_;{_5
lack z4e

ACI: '5 '3

Resistencia: . Q:SOF-T\ - -
Lo

Resnstenc:a gg Oqj/ewon

Tamario: N ol mm\

Tamano NM \'ML

Asentamiento planfa: Ty

Asentamlento planta 4

Operador.

Operador

Unidad: O %C\

Unidad: 2%]1

| Hora de salida: 7, 12 o

| Hora de salida: F28 am

Hora de liegada: * 4T o

Horadellegada: q.y
Yy

Hora de Slump: S0 '

‘Hora de Slump: Q1] ac

‘Slumpcampo: 4’}1 -5

S[umpcampa "53/4 . '/L

Temperatura: - ) | ¢

Temperatura. ol 70

Cantidad:. '_} 5 A Cantldad 7, 5 m
. Ao Swy o ot T
Estacion: H L\\a .#2 ! 2"“:‘; {Z L: SNM. = Estac:én e
Cilindros: A2 Cilindros: (au‘ - /j osq ¥ 3/}@5/1- 5)
Observacin: Observaczén SR N i
_--/lﬂdm 08 am IW:cl;o &:23 o1
T 842 o Tovul 8@V e TRooko: '
‘ : -. - Noes SA\r @al 0(
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g maemems Gemacmws a.ﬂ

PROYECTO: T evrocerd) B CJ\o o
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<
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I
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Temperatura: -0 Temperatura Qq}°
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Cilindros: "\ ) s

Cilindros: ?},1'5('5q ’4’)

Observactén C.e:mrelm mu“ !
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. .. ) Q
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muemems ﬁems |

o ':f.}: PR@YECT@' J\‘Evro coxrrt \ C,é \rcsr\
Sy B [M‘Iuesﬂ:reo de concreto

s “.ﬂ

Cﬂmm@b‘%ﬂ (jw‘!’“‘” SR HDWLAD uaa.ca.ie. 0 3om;~

| .{VaciadoNo.. o/ - . - |VaciadoNo.: 5p_;
' Carro No.: A o | Caro No.: 2
E Fec a9 <LJ e@}cw-lwe cL) 2010 Fecha: 99 Aoee:w\-mkm AP 2010 ‘
} b .RemISIOI'I mfaz‘q-o o 'Remlsmn L5627 :
Aot e R ACE 312
;-Res:stenc'a 650 }@“cn /,350 =y Resistencia: 650—_‘1:\_1:‘#\011 /3573 \ Lp\
J __Tamano ‘t\) (mo)z | remafiel W
e As‘entamlentqf:lar'r_ta.. TR o I 'Asentamlento pianta:.” 1+
- i.'oper?aqﬁ éo.m) - | o Operador" Ucmee\c\%
. Un:dad 221 o o Unidad: 447 .
Hora de saliga:“ 12:09 md . | Hora de salida: \l‘érmkl
Hora de l[egadé: "1 23 ‘ Hora de llegada: V20 5—3; mé
| 3_quar_de_Slu.mp: 124 mod | N 'HoradeSlump 17_ 53 ml
" .' - Slump campo:  3'/, 4 5" | . | Slump campo: 1_* 5
| Temperatura: ‘_:/'Zo J o Temperatura: on
[Cantidad: 5, 3 Cantided: 4 & ,
 |Estacen: o Estacion:
:Clllndros No - | Cilindros: MD
| observacion: - | Observacion:
Joicio \2:8%a d | Loeis 103 o
[ Tovad  ROYmn el 199




PROYECTO:

Cliente:

¢ Ingenieros Geotéenicos, $.A.

3 . .

- Muestreo de corncreto

a

-

.| Vaciado No.: 7 -/ -

| Vadiado:No. 3:2.—L__

Carro No |_|[

. _Carrc No.: '3

| Fecha: 29 da S&Lum =, A, 201G

[Feshar 99 . iedore, de 2010 |

Remis_tén 6672 ! 2

"'Remlsmn \O 6 Z".-l—Z

JACLE z4q

ACI: 31 Q-

Res;stenCIa &5 ONF LEqu@ /35’0 K,-,

' Res|sten0|a 65() —\—\ E.\{.\or\ /35@ \La.).

Tamarig: N i \,m%_\

| Tamafio: Nb{m"‘[

o _-Aséntamnentopfant_a.__L\._'_'

Asentamlento planta:.” L\" _

Operador S cl R

Operador" L_ e '

| Urudad 065

Unidad: A7

| Horade 'sahd_a; 42D md

.| Hora de salida: '\?._'-;L"S W.L :

P ; - A
Hora de‘llsgada: 12:89 m L

Hora de llegada: .y pon

Hora de Slump: VS e

‘Hora de Slump 06 P |

| Slump campo: " . &"

Slumpcampc 'y Q,.]

Temperatura: . ;;]_30'

Temparatura. 41°

' _Cant:dad -q_g,m

Cantidad: 1, ‘S q

'.'Estac:ién L) 14 4% ~ ‘5%_

Estacién: M‘JL)#-Z /(JM_E.; \JcrL}:;_’

u's 0'/"“’" 2
Cilindros: (1 5 (ﬂ @41'76)

. ClllndFOS N D,

Observac:on

Observacion: - o

o —e e e — .

Imrab 1: LL'L RO

..Lh\(:L‘D

._‘F?/»-J'\Sfppm

\Z."\",__




e oty e

PROYECTO: :
' fMuestreo d

‘Cliente:

¢ Ingenieros Geotéenicos, $.A.

e concreto

.. | Vaciado No.:

Vac[ado No.:

Carro No.: g Carro No.: ¢ |
Fecha: 29 A, 56\91:tm'\.3 e de 2010 FechE 22 dz %ﬁ%ﬂa\cv'em\\am ds 2510/
Remisién: ‘ Q6 2 ':\-LJ.. Remisjc’m: \6 L6215 .

| ACL 31% ' AC’Z. 3-\% :

Resistencia: .

65—0—‘\:\_6\1'_1'0:’\':

' Resister_x’cié: '656;?\_@\@;6.«‘

{ Tamarnio:

l\) o maJ

Tamafio!  \}ormal)

Asentamiento planta: - 1_} M

Aseritamiento plantat. "1{"

Oporscer (s

Opéradqﬁ Gc-.\kw ‘&_D )

Unidad: L_F_ZO

Unidad: . &4

[|Horadesalida: 9.4 '\

| Hora de salida: [2:50 W) i

Hora de llegada: .5 5 o

Hora de llegada: %.

- 1l pen

Horade Slump: 4.2 , ‘Hora de Slump Ao pn
| Slump campo: 4'ly - o Slump camp& ) 5‘/2

Temperatura: . 0\10 Tempel‘atura: 9‘1" )

Cantidad: - 3

Cantided: 3 & >

't Estacion: _ Estacmn
Cilindros: £y _ Cilindros: \\
Observacion: Ob;}ervacién::

TV\\C\:O 2/ OL‘\ '.'am

’Fw—\x& 7— \G\ pm




¢. Ingenieros Geotéenicos, S. A.

PROYECTO: . .
: Muestreo de concreto
Cliente: - .
.| Vaciado No.: Vaciado No.:

Carro No.: s Carro No.:

s 29 . Linbue e 2010 {Feh®

Remisidn: 1667 86 1'Remision:

|Ack 34¢ | AC:
Resistencia:. ¢ 50 | B Resistencia: -
' | Tamafio;

Tamafio: |\ c)\fm;xj

Asentamiento planta; - iy

Asentamiento planta:.”

Operador: L‘E: OIS Operadqrz.
Unidad: {59 Unidad: L
' .| Hora de salida: s )

. |Horadesalida: .25 .,

Hora de llegada: * 257 v
) .

Hora de llegada:

‘Hora de Slump:

Hora de Slump: 245D en
: I
Slump campo: u‘-" ! "

Slump campo:

Temperatura: _"380 Temperatura:
Cantidad: ¢ ¢ 1> | Cantidad:

| Estacion: ' I'Est‘acién:
Gilindros:” \J o : Cilindros:
Observacion: Observacion: ~ .

[ —= e o — — P

lmcu‘o 2:09 pm

{.
Toed 318w




